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بررسی پدیده کرنش های پیش رونده در محل های خوردگی با اشکال و عمق های متفاوت در لوله های 
زانویی شکل تحت فشار داخلی به همراه ممان های خمشی دوره ای 
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چکیده: طراحی خطوط لوله در صنایع مختلفی ازجمله: صنایع پتروشیمی، نیروگاه های اتمی و سایر صنایعی که خطوط لوله، 
تحت فشار نسبتاً زیادی قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به ویژه هنگامی که این خطوط لوله، تحت بارهای خارجی 
اهمیت  از  تغییر شکل های پیش رونده  بررسی  این حالت  قرار گیرند. در  زلزله،  پدیده  به صورت سیکلی، همچون هنگام وقوع 
یا سیالی که حامل آن است دچار واکنش های  تأثیر محیط اطراف  لوله ای که تحت  ویژه ای برخوردار است؛ خصوصاً خطوط 

شیمیایی و درنهایت دچار خوردگی شوند.
آباکوس  کامپیوتری  کد  توسط  به صورت عددی  زانویی شکل  نمونه  خوردگی  نواحی  در  پیش رونده  کرنش های  مقاله  این  در 
موردبررسی قرار گرفته شده است. خوردگی ها با اشکال هندسی کروی و مکعبی شکل و با دو عمق یک و دو میلی متری، در 

محل های حساس از لوله زانویی شکل، مانند محل های تقارن در نواحی قوس داخلی، میانی و خارجی اعمال شده است. 
به  آن  بودن  وابسته  و  افزایش عمق خوردگی  با  تأثیر مخرب  این  افزایش  و  تأثیر مخرب خوردگی  از  نتایج حاکی  درنهایت   
شکل هندسی خوردگی های اعمال شده است، به طوری که در محل های خوردگی با شکل هندسی مکعبی شکل نسبت به نوع 
کروی شکل کرنش های پیش رونده رشد بیشتری داشتند. همچنین رشد کرنش های پیش رونده در جهت محیطی بسیار بیشتر از 

جهت محوری، در تمام نواحی نمونه مربوطه به دست آمد. 
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مقدمه- 1
در سال های اخیر کوشش های زیادی با توجه به اهمیت تغییر شکل های 
پیش رونده1 در صنایع مختلف به ویژه در صنایع هسته ای، صنایع پتروشیمی، 
تحت فشار  لوله  خطوط  ایمنی  طراحی  در  مرتبط  صنایع  سایر  و  نیروگاه ها 
به همراه  بارهای سیکلی  اعمال  پدیده در شرایط  این  است.  صورت گرفته 
بارهای ثابت مطرح می شود که این حالت در هنگام وقوع زلزله یا استخراج 
منابع نفتی از بستر دریا که امواج نقش بارهای سیکلی و فشار داخلی نقش 
راکتورهای  شدن  خاموش  و  روشن  یا  و  می کنند  بازی  را  ثابت  بارهای 
به  فوق  صنایع  در  به کاررفته  تجهیزات  در  اتمی،  نیروگاه های  در  هسته ای 

وقوع می پیوندد ]1[.
سازه ها بنا به کاربردی که دارند در صورت حضور یک سری از عوامل 
از  سری  یک  حضور  همچنین  شوند.  شیمیایی  واکنش های  دچار  می توانند 
عوامل تأثیرگذار به این واکنش های شیمیایی، از قبیل بازی یا اسیدی بودن 
محیط یا سیالی که خطوط لوله حامل آن است، درصد رطوبت، شرایط دمایی 
و ...، باعث شکل گیری خوردگی های موضعی با عمق های متفاوت بعد از یک 
پدیده  بررسی و تحلیل  اهمیت  این صورت   زمان مشخص می شوند که در 
تنش  تمرکز  دلیل  به  نظر  مورد  سازه  روی  بر  پیش رونده  شکل های  تغییر 

1  Ratcheting
zehsaz@tabrizu.ac.ir :نویسنده عهده دار مکاتبات

ایجادشده در ناحیه خوردگی دوچندان می باشد. همچنین به علت کم چرخه 
بودن این پدیده نسبت به پدیده خستگی به علت همزمانی و بالا بودن هر 
بارهای ثابت و سیکلی و کاربرد این سازه ها در صنایع حساس که  دو نوع 
وقوع حوادث پیامدهای هزینه ای در بر خواهد داشت، اهمیت این بررسی و 
تحلیل را بیش از بیش بالا می برد. به عنوان مثال خطوط لوله استخراج منابع 
سیالاتی  همچنین  و  دارند  قرار  دریا  آبی  محیط  در  که  دریا  بستر  از  نفتی 
خوردگی های  ایجاد  باعث  می توانند  دارند،  جریان  لوله  داخل خطوط  از  که 
موضعی در خطوط لوله شوند. در حضور بارهای ثابت به همراه سیکلی و اتفاق 
افتادن کرنش های پیش رونده در محل خوردگی که تمرکز تنش هم وجود 
دارد، احتمال پارگی موضعی در لوله مربوطه و همچنین خطرات پرهزینه و 
جبران ناپذیر وجود دارد. این نیز به نوبه خود اشاره به اهمیت فراوان بررسی 
و تحلیل کرنش های پیش رونده در مواضع خورده شده خطوط لوله دارد ]2[.

در حالت کلی سازه ها می توانند تحت دو نوع بارگذاری ثابت و سیکلی 
قرار گیرند، منظور از بارهای ثابت بارهایی هستند که در آن بار وارده از مقدار 
صفر به تدریج افزایش یافته و به مقدار موردنظر رسیده و در همان جا ثابت باقی 
می ماند و دیگر باربرداری و یا افزایش بار با گذشت زمان صورت نمی گیرد. 
نوع  بارگذاری همانند  آن، عمل  در  بارهایی هستند که  بارگذاری،  نوع دوم 
اول انجام گرفته و در ادامه عمل باربرداری نیز صورت می گیرد و این عمل 
بارگذاری و باربرداری دائماً تکرار می شود. اگر این دو نوع بار گذاری به طور 
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همزمان به یک سازه اعمال شود، در آن صورت پدیده شیکدان1 و یا پدیده 
تغییر شکل های پیش رونده برای سازه موردنظر مطرح می شود. توجه به این 
همزمان  به طور  که  سازه  اصلًا  نباید  حالت  این  در  که  است  نکته ضروری 
تحت بارهای ثابت به همراه بارهای سیکلی قرار دارد را با سازه ای که فقط 
تحت بار سیکلی قرار دارد و فقط پدیده خستگی در آن مطرح است را مقایسه 
نمود. چراکه در بحث تغییر شکل های پیش رونده تعداد سیکل های لازم برای 
تمام شدن عمر سازه موردنظر بسیار کمتر از تعداد سیکل ها در بحث خستگی 
است. حال وقتی سازه ای تحت بارهای ثابت به همراه بارهای سیکلی قرار 
گیرد، ابتدا یک پاسخ گذرا از خود به نمایش گذاشته و سپس به حالت پایدار 
و  می باشد  پیش رونده  کرنش های  مکانیسم  با  مرتبط  پایدار  پاسخ  می رسد، 

می توان پاسخ پایدار را به انواع زیر تقسیم بندی نمود:
- شیکدان الاستیک: در این حالت از انواع پاسخ های پایدار سازه همواره 
در ناحیه الاستیک قرار داشته و هیچ کرنش پلاستیکی برای سازه 

اتفاق نیفتاده و ما هیچ کرنش پیش رونده ای نخواهیم داشت.
سازه  پایدار  پاسخ های  انواع  از  حالت  این  در  پلاستیک:  شیکدان   -
مقدار  سیکل  چند  گذر  از  بعد  ولی  می شود  پلاستیک  کرنش  دچار 
کرنش پلاستیک کل صفر می شود. چراکه میزان کرنش پلاستیک 
افزایش یافته در هر سیکل با میزان کرنش پلاستیک کاهش یافته در 

سیکل بعدی خنثی شده و درمجموع کرنش ها ثابت می مانند.
- تغییر شکل های پیش رونده: در این حالت از انواع پاسخ های پایدار در 
هر سیکل مقداری کرنش پلاستیک به سازه ای که تحت بارگذاری 
رشد  حال  در  همواره  پلاستیک  کرنش های  و  افزوده شده  دارد  قرار 

می باشند ]3[.
برای نخستین بار پژوهش در مورد تغییر شکل های پیش رونده در لوله 

زانویی در سال 1961 توسط ادموند و بیر2 ]4[ مطرح شد.
همچنین تغییر شکل های پیش رونده لوله های مستقیم و زانویی از جنس 
فولاد کربنی تحت فشار و تحت خمش سیکلی به صورت تجربی و تحلیلی 
توسط چن3 و همکاران ]5[ و گائو4 و همکاران ]6[ موردبررسی قرار گرفت. 
در این مطالعه نشان داده شده که مدل چن-جیائو-کیم5 می تواند شبیه سازی 

منطقی تغییر شکل های پیش رونده را انجام دهد.
با  تحت فشار  زانویی  تجربی  به طور   ]7[ همکاران6  و  ناکامورا  ادامه  در 
دیواره محلی نازک شده با کنترل جابه جایی و خمش سیکلی موردبررسی قرار 
داده و مدل های شکست و عمر خستگی زانویی تحت این پدیده موردبررسی 

قرار گرفت.
بینی7 ]8[ نیز به بررسی کرنش های پیش رونده در یک لوله جدار نازک 

1  Shakedown
2  Edmund and Beer
3  Chen and et al.
4  Gao and et al.
5  CJU
6  Nakamura and et al.
7  Beany

شرایط  است.  پرداخته  شونده  معکوس  تکراری  خمش  و  داخلی  تحت فشار 
ایجاد پدیده کرنش های پیش رونده طبق نظریه وی مستلزم وجود دو شرط 

زیر است:
بار سیکلی  و  استاتیک  به طور همزمان تحت فشار  الف( سازه موردنظر 

باشد.
ب( در نیم سیکل اول یک طرف لوله در محدوده پلاستیک و نیمی دیگر 

در محدوده الاستیک باشد.
زیندینی و همکاران8 ]2[ اثر پدیده تغییر شکل های پیش رونده در خطوط 
لوله که تحت یک بار محوری ثابت و یک بار محوری سیکلی قرار دارد را که 
خطوط لوله تحت آسیب خوردگی قرار دارد را موردبررسی قراردادند. در این 
پژوهش خوردگی به صورت شکل مربعی شبیه سازی شده بود و نتایج حاکی 
رشد  خوردگی  محل  در  پیش رونده  کرنش های  رشد  پدیده  که  است  آن  از 
بیشتری داشته و یک مسیر نمایی را طی می کند درصورتی که در نواحی سالم 

لوله رشد خطی پایینی دارد.
برای  گرفته  صورت  زمینه  این  در  که  پژوهش هایی  اکثر  تاکنون 
صورت  پژوهش های  آسیب دیده  نمونه های  برای  و  بوده  سالم  نمونه های 
گرفته بسیار محدود است. از طرفی از آنجایی که در هنگام وقوع پدیده تغییر 
شکل های پیش رونده مقادیر بارهای اعمالی، زیاد و به نوعی فراتر از مقاومت 
لذا در هنگام وجود آسیب در نمونه موردنظر،  بار است،  تسلیم نمونه تحت 
تمرکز تنش ایجادشده در ناحیه آسیب، باعث ایجاد ترک یا پارگی در ناحیه 
آسیب دیده نمونه موردنظر می شود. از طرفی از آنجایی که این پدیده، بیشتر 
پتروشیمی  صنایع  نیروگاه ها،  هسته ای،  صنایع  قبیل:  از  حساسی  صنایع  در 
و ... به دلیل بالا بودن دامنه بارهای اعمالی مطرح است، در صورت وقوع 
حوادث خسارات کلان مالی و جانی در پی خواهد داشت. لذا در این مقاله 
کرنش های پیش رونده در نمونه های تحت آسیب خوردگی و در محل های 
این پژوهش و  نتایج  به  استناد  با  قرارگرفته است که  خوردگی موردبررسی 
استفاده از آن در طراحی یا بازرسی های مکرر می توان از بروز این حوادث 

جلوگیری نمود.
فولاد  جنس  از  زانویی شکل  لوله  پژوهش  این  در  موردبررسی  نمونه 

ضدزنگ 304LN می باشد.
از آنجایی که برای انجام تحلیل های عددی نیاز به ضرایب سخت شوندگی 
جنس مذکور می باشد، برای همین منظور منحنی های هیسترزیس متناظر با 
با  برای جنس موردنظر،  نتایج تجربی،  از  دامنه های کرنش متفاوت حاصل 
مدل پلاستیسیته کالیبره شده و سهم هر یک از مؤلفه های سختی در پاسخ 
سینماتیکی  ثوابت  شدن  مشخص  با  سپس  است.  گردیده  مشخص  کلی 
سینماتیکی- ترکیبی  مدل  از  مربوطه  جنس  به  مربوط  ایزوتروپیکی  و 
ایزوتروپیکی جهت تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس استفاده  شده است.

8  Zeinoddini et. al
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ارزیابی صحت تحلیل عددی صورت گرفته- 2
برای اثبات درستی و صحت تحلیل های عددی صورت گرفته، یک مقاله 
304LN، تحت  زنگ  فولاد ضد  از جنس  زانویی شکل  لوله  تجربی، شامل 
فشار داخلی به همراه ممان های سیکلی داخل صفحه ای، مورد بررسی قرار 
گرفته که ازلحاظ بارگذاری و شرایط مرزی بسیار شبیه به نمونه موردبررسی 
در این مقاله بوده و از طرفی ابعاد هندسی لوله زانویی شکل مورد بررسی در 
این مقاله نیز مطابق با ابعاد هندسی نمونه مورد بررسی در مقاله مرجع که 

برای صحت سنجی انتخاب شده است، می باشد.
پدیده  به  مربوط  تحلیل های  در  پارامترها  اصلی ترین  از  یکی 
به  مربوط  سخت شوندگی  پارامترهای  استخراج  پیش رونده،  کرنش های 
باید  انجام تحلیل های عددی  از  این رو قبل  از  نمونه موردنظر است.  جنس 
ضرایب  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مربوطه،  جنس  سخت شوندگی  خواص 
سخت شوندگی استخراج شود چراکه در تحلیل های عددی نیاز به استفاده از 

این ضرایب می باشد.

خصوصیات سخت شوندگی مربوط به جنس مربوطه- 1- 2
در حالت کلی برای تعریف سخت شوندگی مواد، پنج مدل اساسی وجود 

دارد که به شرح زیر است:
- مدل سخت شوندگی ایزوتروپیکی دوخطی1 
- مدل سخت شوندگی سینماتیکی دوخطی2 

- مدل سخت شوندگی ایزوتروپیکی غیرخطی3 
- مدل سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی4 

- ترکیب مدل ایزوتروپیکی غیرخطی و سینماتیکی غیرخطی 
مدل های غیرخطی برای رفع نواقص موجود در مدل های دوخطی ارائه 
گردیده است. در مدل های سخت شوندگی ایزوتروپیکی مانند شکل 1 سطح 
تسلیم در فضای سه بعدی تنش تغییر حجم داده و هیچ تغییر مکانی برای این 

سطح تسلیم در فضای مربوطه صورت نمی گیرد.

1  Bilinear Isotropic Hardening (Biso)
2  Bilinear Kinematic Hardening (Bkin)
3  Non linear Isotropic Hardening (Nilso)
4  Non linear Kinematic Hardening (Chaboche)

در این مدل تسلیم کششی و فشاری همواره برابر بوده و به همین دلیل 
این مدل نمی تواند اثر بوشینگر5 را در نظر بگیرد، ازاین رو برای مدل سازی 

بارهای سیکلی مناسب نمی باشد ]10[.
در مدل های سخت شوندگی سینماتیکی عکس حالت ایزوتروپیکی سطح 
تسلیم در فضای سه بعدی تنش فقط تغییر مکان داده و هیچ تغییر حجمی در 
آن صورت نمی گیرد که نحوه عملکرد این مدل در شکل 2 نمایش داده شده 

است.
این مدل عکس مدل قبل اثر بوشینگر را در نظر می گیرد، ازاین رو برای 

مدل سازی بارهای سیکلی مناسب تر از مدل قبل می باشد.
زیر  شرح  به  پنجم  مدل  از  تحلیل  دقت  افزایش  برای  مقاله  این  در 

استفاده شده است:

تعیین پارامترهای سخت شوندگی ایزوتروپیکی:- 1- 1- 2
به  مربوط  پلاستیسیته  مدل  رابطه  در   Q ،b نمادهای با  ضرایب  این 

سخت شوندگی ایزوتروپیکی، به شکل رابطه )1( قابل مشاهده هستند:

)1(1 exp0 2
pQ b

ε
σ σ

∆
= + − −

  
     

برای به دست آوردن این ضرایب از اطلاعات تجربی مربوط به آزمون 

5  Bauschinger effect

Fig. 1. Isotropic hardening model
شکل 1: مدل سخت شوندگی ایزوتروپیک ]9[

Fig. 2. Kinematic hardening model
شکل 2: مدل سخت شوندگی سینماتیکی ]9[

 Fig. 3. Calibrated graph corresponding to the isotropic hardening
parameters

شکل 3: نمودار کالیبره شده مربوط به ضرایب سخت شوندگی ایزوتوپیکی
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کشش ساده استفاده شده است به گونه ای که از نقطه شروع تسلیم تا تنش 
نهایی چند نقطه، انتخاب و معادله فوق حول نقاط انتخاب شده کالیبره یا فیت 
شده و ضرایب مربوطه به دست آمده است ]11[. هرچه تعداد نقاط انتخابی 

بیشتر باشد، ضرایب به دست آمده دقیق تر خواهند بود. 
همان طور که در شکل 3 مشخص است، در این مقاله 6 نقطه در محدوده 

مذکور انتخاب شده است.
بدین ترتیب مقدار ضرایب سخت شوندگی Q و b به ترتیب 337 مگاپاسکال 

و 7/8 به دست آمده اند.

تعیین پارامترهای سخت شوندگی سینماتیکی- 2- 1- 2
سه روش برای محاسبه ضرایب سخت شوندگی سینماتیکی با توجه به 

داده های تجربی وجود دارد که به شرح زیر است:
- استفاده از یک نیم سیکل هیسترزیس

- استفاده از یک سیکل کامل هیسترزیس پایدار شده
- استفاده از چند سیکل کامل هیسترزیس پایدار شده

که در این مقاله از مدل چند سیکل کامل پایدار شده برای محاسبه ضرایب 
سخت شوندگی مربوطه استفاده شده است.

پلاستیسیته  معادله  با  تجربی  داده های  کردن  کالیبره  برای  معمولًا 
مربوطه از سه یا چهار منحنی هیسترزیس پایدار شده استفاده می شود، در این 
مقاله برای دقت بالای ضرایب محاسبه شده از 9 منحنی استفاده شده است. 
9 سیکل کامل هیسترزیس پایدار شده با دامنه های کرنشی متفاوت حاصل از 

داده های تجربی برای جنس مربوطه در شکل 4 ارائه گردیده است.

سینماتیکی  سخت شوندگی  مدل  به  مربوط  پلاستیسیته  معادله   )2( معادله 
ایزوتروپیکی  رابطه، ضرایب سخت شوندگی  در  موجود   γ می باشد که C و 

هستند

)2(tanh
2 2

C pk
εσ

γ
γ

∆∆
− =

 
 
 

در معادله )K ،)2 معرف نصف بخش الاستیک منحنی های هیسترزیس 
نشان  فوق  رابطه  در  موجود  پارامترهای  تمامی   5 شکل  در  که  می باشد 

داده شده است.
در ادامه هرکدام از منحنی های هیسترزیس در فضای دوبعدی با محور 
/ و محور افقی εp/ 2∆ معرف یک نقطه می باشند  kσ∆ −2 عمودی 
که با کالیبره کردن معادله پلاستیسیته )معادله )2(( حول نقطه های موجود 
است  دست یابی  قابل  موردنظر  جنس  به  مربوط  سخت شوندگی  ضرایب 
نقاط مربوط به  ]11[. در شکل 6 نمودار کالیبره شده معادله مربوطه حول 

منحنی های هیسترزیس نمایش داده شده است.
ضرایب سخت شوندگی سینماتیکی C و γ بعد از کالیبره نمودن معادله 
)2( حول نقاط موجود مطابق شکل 6 به ترتیب 21293 مگاپاسکال و 14/7 

به دست آمده اند.
حال با در دست داشتن این چهار ضریب سخت شوندگی: C ،b ،Q و 
با  را  عددی  تحلیل  صحت  همچنین  و  مربوطه  عددی  تحلیل  می توان   γ
ارزیابی نمود که در بخش  نمونه موردبررسی  نتایج تجربی روی  با  مقایسه 
بعدی همین هدف، یعنی صحت سنجی تحلیل های عددی موردبررسی قرار 

خواهد گرفت.

Fig. 4. Stable hysteresis curves with different strain ranges
شکل 4: منحنی های هیسترزیس پایدار شده تحت دامنه های کرنشی 

متفاوت ]12[

 Fig. 5. Determination of parameters K, Δσ/ 2 , and ΔεP / 2 in the
hysteresis curve

σ /2∆ و εp /2∆ در منحنی  ،k شکل 5: نحوه به دست آوردن پارامترهای
هیسترزیس

 Fig. 6. Fitted graph corresponding to the kinematic hardening
coefficients

شکل 6: نمودار کالیبره شده مربوط به ضرایب سخت شوندگی سینماتیکی
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مقایسه نتایج حاصله از تحلیل عددی با نتایج تجربی- 2- 2
در این قسمت برای اثبات صحت تحلیل عددی یک مقاله شامل لوله 
زانویی شکل تحت فشار داخلی و ممان های سیکلی داخل صفحه ای که توسط 
مورد  آباکوس  نرم افزار  به وسیله   ، بود  گرفته  صورت   ]13[ ویشنوواردهان1 

تحلیل عددی قرارگرفته است.
ممان های  و  فشارها  ویشنوواردهان  توسط  انجام شده  تجربی  کار  در 
که  حالتی  مقاله،  این  در  که  اعمال شده  زانویی شکل  لوله  روی  بر  متفاوتی 
کورس های  اعمال  از  ناشی  ممان های  و  مگاپاسکال   37/9 فشار  دارای 
جابه جایی چرخه ای به اندازه 51+ و 51- میلی متر و ابعاد توصیف شده مربوط 
به این حالت مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین شرایط مرزی و 
سایر شرایط انجام آزمایش تجربی در مقاله مذکور به طور کامل توصیف شده 
که در این مقاله نیز به صورت مختصر به آن ها اشاره خواهد شد. جنس نمونه 

تحت آزمایش نیز فولاد ضدزنگ 304LN می باشد.
در شکل 7 ابعاد زانویی موردبررسی با قطر خارجی 168 میلی متر ارائه شده 
که  به گونه ای  نبوده،  یکسان  همه جا  در  نمونه  این  جداره  ضخامت  است. 
ضخامت در ناحیه قوس داخلی نمونه زانویی شکل بیشتر از ضخامت در قوس 
شده جهت صحت سنجی(  انتخاب  )مقاله  مذکور  مقاله  در  که  بوده  خارجی 

1  Vishnuvardhan

 Fig. 9. Thickness differences in the axial direction and in different
points of the mesh

شکل 9: تفاوت ضخامت در جهت محوری و در محل شبکه ها ]12[

Fig. 8. Sample pipe meshing to address the different regions
شکل 8: شبکه بندی نمونه برای شناسایی نواحی مختلف ]13[

Fig. 7. Dimensions of elbow sample
شکل 7: ابعاد نمونه زانویی شکل ]14[

Fig. 11. Schematic representation of the used test device
شکل 11: آرایش نمای شماتیک آزمون تجربی ]15[

Fig. 10. Experimental test of an elbow pipe
شکل 10: آزمایش تجربی نمونه زانویی شکل ]14[
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ضخامت میانگین 14/7 میلی متر بیان شده است. در شکل 8 نحوه شبکه بندی 
زانویی برای آدرس دهی کرنش های پیش رونده در محل های مختلف نمونه 
 G قابل مشاهده است خط  داده شده است. همان طور که  نشان  موردبررسی 
خط محوری زانویی را به دو قسمت متقارن تقسیم می کند و در شبکه بندی 
محیطی هم نودهای 7, 1 و 13 نقاط حساس زانویی یعنی نقاط تقارن در 
می گیرند؛  قرار  موردبررسی  که  هستند  میانی  و  بیرونی  داخلی،  قوس های 
نشان  مربوطه  نمونه  نواحی  تمامی  دقیق  ضخامت   9 شکل  در  همچنین 

داده شده است.
همچنین در شکل های 10 و 11 به ترتیب نحوه بارگذاری نمونه مربوطه 

در آزمایش تجربی به صورت شماتیک و واقعی نشان داده  شده است.
صورت  به  تجربی  آزمایش های  از  حاصل  تجربی  نتایج  نهایت  در 

نمودارهای شکل 12 ارائه شده است.
بدین ترتیب زانویی فوق در نرم افزار آباکوس با شرایط مرزی، بارگذاری 
برای  به نحوی که  است،  شده  مدل سازی  مربوطه  ضرایب سخت شوندگی  و 
سطح مقطع بالایی و پایینی یک نقطه مبنا تعریف و سطح مقطع مربوطه به 
آن کوپل شده و سپس با توجه به شکل 11 برای سطح مقطع پایینی تمام 
سطح  برای  و  شده  محدود   z محور  حول  چرخش  به جز  آزادی  درجه های 
مقطع بالا نیز تمام درجه های آزادی به جز چرخش حول محور z و حرکت در 
راستای محور y محدود شده است. همچنین برای مش بندی زانویی مربوطه 
C استفاده شده است،  D R3 8 مطابق شکل 11 از 34200 المان از نوع 
که با افزایش تعداد المان ها تا 68400 المان نتایج در حدود 1/5 درصد تغییر 
می  کرد که قابل چشم پوشی و می توان گفت که نمونه مربوطه در تعداد المان 
مدل  از  تحلیل ها  این  در  است. همچنین  از شبکه  استقلال  دارای   34200
از ضرایب  و  استفاده شده  ایزوتروپیکی-سینماتیکی  ترکیبی  سخت شوندگی 

γ ،b ،C و Q که در بخش قبل به دست آمد، استفاده شده است.
در شکل 13 نمونه ساخته شده در نرم افزار آباکوس و همچنین در شکل 

14 نحوه مش بندی نمونه موردنظر نمایش داده شده است.
نمودارهای  که  شده  مقایسه  تجربی  نتایج  با  را  حاصله  نتایج  درنهایت 
نتایج  و  عددی  تحلیل های  برای  پیش رونده  کرنش های  مقایسه  به  مربوط 
 ،1G تجربی را در شکل های 15 و 16 برای کرنش های پیش رونده در ناحیه

به ترتیب در جهت محیطی و محوری و همچنین در شکل های 17 و 18 نیز 
همین مقایسه در ناحیه G7، به ترتیب در جهت محیطی و محوری ارائه شده 
است که نشانگر تطابق خوب بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از تحلیل های 

عددی است.
دقیق  بسیار  تئوری  پیش رونده  کرنش های  زمینه  در  که  این  علی رغم 
این زمینه صورت گرفته  با تمام تلاش هایی که در  ندارد و  و کاملی وجود 
هنوز اختلاف بین نتایج روش های تئوري و تجربی زیاد است، با این وجود 
در تحلیل های عددی صورت گرفته در این مقاله، دقت نتایج عددی بسیار 

مناسب و مطلوب است.
خطای  درصد  است،  قابل مشاهده  فوق  نمودارهای  در  که  همان طور 
نمودارهای مربوط به تحلیل عددی با رشد سیکل های بارگذاری، رفته رفته 
محیطی  کرنش  به  مربوط  که  نمودار  خطاترین  پر  در  و  پیداکرده  کاهش 
 4/5 به  مقدار خطا حدوداً  تنها 20 سیکل  گذر  از  بعد  می باشد   1G نود  در 
مقدار خطا  که  حالتی  در  و همچنین  است  مطلوب  بسیار  که  رسیده  درصد 
به 4/5 درصد رسیده نمودارهای مربوط به حالت تجربی و عددی به نوعی، 
ادامه  بارگذاری  اگر عملیات  یعنی  و هم راستا هستند،  موازی  به هم  نسبت 
پیدا کند خطا همچنان 4/5 درصد باقی مانده و یا حتی ممکن است کمتر 
سنجی صادق  به صحت  مربوط  نمودارهای  تمامی  در  قضیه  این  که  شود 
به سیکل های  نسبت  مقدار خطا  ابتدایی  در سیکل های  این که  دلیل  است. 
کلی  قاعده  که  نمود  توجیه  می توان  این گونه  را  است  بیشتر  کمی  انتهایی 
پدیده کرنش پیش رونده به این صورت است که رشد کرنش در هر سیکل 
نسبت به سیکل قبلی با یک نرخ خاصی کاهش می یابد و این نرخ کاهش 

 Fig. 12. Curves of ratcheting strains in the inner and central arcs
regions

شکل 12: منحنی کرنش های پیش رونده در نواحی قوس داخلی و قوس 
میانی ]13[

Fig. 14. Meshed elbow
شکل 14: نمونه مش بندی شده در نرم افزار آباکوس

Fig. 13. Sample produced in the numerical analysis
شکل 13: نمونه ساخته شده در نرم افزار آباکوس
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آن قدر ادامه میابد که در نهایت درصورتی که خود پدیده کرنش پیش رونده 
منجر به فروپاشی قطعه نگردد، به مقدار صفر میل نموده و دیگر با اعمال 
سیکل های بارگذاری رشد کرنش وجود نخواهد داشت. طبق این تئوری نرخ 
رشد کرنش در سیکل های ابتدایی بالا بوده و این نرخ رفته رفته کاهش پیدا 
است.  تعریف شده  آباکوس  نرم افزار  برای  نیز  صورت  همین  به  که  می کند 
به  نیز  واقعیت  در  تأیید می کند.  را  فوق  ادعای  نیز صحت  ما  نتایج عددی 
بنا  همین صورت است. ولی ممکن است گاه این کاهش نرخ رشد کرنش 

به دلایلی چه در واقعیت و چه در تحلیل های عددی کاهش یا افزایش یابد 
جنس  سخت شوندگی  مدل سازی  به دشواری  می توان  نیز  آن  دلایل  از  که 
مربوطه و غیرممکن بودن مدل سازی آن با خطای صفر در تحلیل های عددی 
اشاره نمود و همچنین در واقعیت نیز ممکن است با توجه به هندسه مدل 
و نحوه بارگذاری و سایر شرایط مرتبط به آزمایش این نرخ کاهش در رشد 
کرنش تغییر کرده و کم  و زیاد شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است 
که تقریباً در تمامی مدل های سخت شوندگی برای به دست آوردن ضرایب 
سخت شوندگی مربوطه از اطلاعات مربوط به آزمایش های استاندارد شامل: 
آزمون کشش ساده و آزمون کشش-فشار جهت دست یابی به منحنی های 
هیسترزیس، استفاده می شود که هر دو آزمون به صورت تک محوره می باشند، 
درنتیجه منطقی است که ضرایب سخت شوندگی به دست آمده، در حالتی که 
بارگذاری به صورت چند محوره است نسبت به حالت بارگذاری تک محوره 

دقت کمتری داشته باشند.

اعمال خوردگی به نمونه زانویی شکل موردنظر- 3
مشابه  خوردگی،  آسیب  اعمال  برای  موردنظر  زانویی شکل  نمونه  ابعاد 
انتخاب شده  برای صحت سنجی  که  مقاله ای  به  مربوط  زانویی شکل  نمونه 

بود، می باشد.

 Fig. 15. Experimental and numerical comparison of the axial
ratcheting strains in G1 region

شکل 15: مقایسه رشد کرنش های پیش رونده محوری عددی و تجربی در 
1G ناحیه

 Fig. 18. Experimental and numerical comparison of the hoop
ratcheting strains in G7 region

شکل 18: مقایسه رشد کرنش های پیش رونده محیطی عددی و تجربی در 
7G ناحیه

 Fig. 17. Experimental and numerical comparison of the axial
ratcheting strains in G7 region

شکل 17: مقایسه رشد کرنش های پیش رونده محوری عددی و تجربی در 
7G ناحیه

 Fig. 16. Experimental and numerical comparison of the hoop
ratcheting strains in G1 region

شکل 16: مقایسه رشد کرنش های پیش رونده محیطی عددی و تجربی در 
 1G ناحیه

 Fig. 20. Sample with spherical corrosion at the depth of 1 mm in the
outer arc

شکل 20: نمونه دارای خوردگی کروی به عمق یک میلی متر در ناحیه قوس 
خارجی

 Fig. 19. Sample with spherical corrosion at the depth of 1 mm in the
central arc

شکل 19: نمونه دارای خوردگی کروی به عمق یک میلی متر در ناحیه قوس 
میانی



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 51، شماره 1، سال 1398، صفحه 19 تا 32

26

و  کروی شکل  هندسه  دو  صورت  به  خوردگی  آسیب  پژوهش  این  در 
مکعبی شکل اعمال خواهد شد و برای هر شکل دو عمق یک میلی متر و دو 
میلی متر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین این خوردگی ها در نواحی 
حساس نمونه زانویی شکل، همچون نواحی قوس داخلی، قوس میانی و قوس 
خوردگی  از  هندسه  کدام  که،  شود  مشخص  تا  شد.  خواهد  اعمال  خارجی 
که  خواهد شد  بررسی  ادامه  در  است.  حالت  بحرانی ترین  ناحیه  کدام  در  و 
افزایش عمق تا چه حدی، تأثیر در رشد کرنش های پیش رونده خواهد داشت. 

همچنین سایر پارامترهای دیگر موردبررسی قرار خواهد گرفت.
یک  عمق  به  کروی شکل  خوردگی  آسیب  دارای  نمونه   19 شکل  در 
میلی متر در ناحیه قوس میانی نمایش داده شده است و در شکل 20 نمونه 
قوس  ناحیه  در  میلی متر  یک  عمق  به  کروی شکل  خوردگی  آسیب  دارای 
آسیب  دارای  نمونه   21 شکل  در  همچنین  است.  داده شده  نمایش  خارجی 
نمایش  خارجی  قوس  ناحیه  در  میلی متر  دو  به عمق  کروی شکل  خوردگی 
داده شده است و در شکل 22 نیز نمونه دارای آسیب خوردگی مکعبی شکل 
به عمق دو میلی متر در ناحیه قوس داخلی نمایش داده شده است. برای ارائه 
مدل های دارای آسیب خوردگی به ارائه همین چهار شکل بسنده شده است.

کرنش های  پدیده  بررسی  مقاله  این  در  اصلی  هدف  آنجایی که  از 

نمونه های  مدل سازی  درنتیجه  می باشد،  خوردگی  محل های  در  پیش رونده 
آسیب دیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه ایجاد ناهماهنگی هایی 
در  نمونه های ساخته شده  باعث خارج شدن  نمونه ها  در  همچون خوردگی 
عدم مش  آن  درنتیجه  و  سازمان یافته1  استاندارد  حالت  از  آباکوس،  نرم افزار 
خوردن درست و مرتب نمونه ها که درنهایت باعث افزایش خطای محاسباتی 
دارای  نمونه های  تمام  درنهایت  خاصی  تکنیک های  با  ادامه  در  می شود. 
آسیب سازمان یافته شده و سپس مدل های مربوطه مش بندی شده اند. منظور 
از تکنیک های خاص، استفاده از روش های مدل سازی در نرم افزار آباکوس 
برای ایجاد فرم هندسی مناسب می باشد که منجر به مش بندی با المان های 
منظم که با نسبت عرض به طول2 قابل قبول می شوند. با ایجاد مش مناسب 
طبیعتاً کاهش خطای محاسباتی خواهیم داشت. برای این منظور باید نمونه 
ساخته شده در نرم افزار، ابتدا با ایجاد مقطع 3های متفاوت سازمان یافته و ازنظر 
کنترل صحت مش مورد قبول واقع شود. به  بیان دیگر، منظور از تکنیک های 
خاص، ایجاد مقطع های متنوع و زیاد روی نمونه مورد نظر و در برخی مواقع 
جدا ساختن هر قسمت نمونه لوله زانویی شکل مربوطه )مثلًا قسمت خوردگی 
جدا ساخته شده و درنهایت روی نمونه زانویی شکل سوار شده است( و یا حتی 
استفاده از روش های برخورد و برش هندسه نمونه ها روی هم برای انطباق 

1  Structural
2  Aspect ratio
3 Section

 Fig. 22. cubic corrosion Sample with at the depth of 2 mm in the inner
arc

شکل 22: نمونه دارای خوردگی مکعبی به عمق دو میلی متر در ناحیه قوس 
داخلی

 Fig. 21. spherical corrosion at the depth of 2 mm in the outer arc
Sample with Sample with

شکل 21: نمونه دارای خوردگی کروی به عمق دو میلی متر در ناحیه قوس 
خارجی

 Fig. 24. A sample of meshed elbow for the case of cubical corrosion at
the depth of 2mm in the inner arc

شکل 24: مش بندی نمونه دارای خوردگی مکعبی به عمق دو میلی متر در 
ناحیه قوس داخلی

 Fig. 23. A sample of meshed elbow for the case of spherical corrosion at
the depth of 2mm in the outer arc

شکل 23: مش بندی نمونه دارای خوردگی کروی به عمق دو میلی متر در 
ناحیه قوس خارجی



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 51، شماره 1، سال 1398، صفحه 19 تا 32

27

دقیق قطعاتی که قرار است روی هم سوار شوند، برای سازمان یافته شدن کل 
نمونه می باشد. در شکل های 23 و 24 دو نمونه مش خورده به ترتیب برای 
به  میلی متر  دو  عمق  به  شکل  مکعبی  و  کروی شکل  خوردگی  حالت های 
ترتیب در نواحی قوس خارجی و قوس داخلی ارائه شده است. همان طور که 
قابل مشاهده است نمونه های دارای آسیب خوردگی، بسیار مطلوب مش بندی 

شده اند.

نحوه بارگذاری، شرایط مرزی و جنس نمونه های آسیب دیده - 4
و سالم

این  در  تحلیل  مورد  زانویی شکل  نمونه  مرزی  شرایط  و  هندسی  ابعاد 
پژوهش دقیقاً مشابه زانویی آزمایش شده توسط ویشنوواردهان1 خواهد بود و 
تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه بارگذاری است که در این مقاله بارگذاری 
توسط  کارشده  مقاله  )در  جابه جایی3  اعمال  نه  و  نیرو2  اعمال  صورت  به 
این  در  که  بود  شده  اعمال  جابه جایی  بارگذاری،  مبحث  در  ویشنوواردهان 
مقاله نیرو اعمال شده است( و در همان راستا که ویشنوواردهان جابه جایی 
اعمال کرده بود انتخاب شده است که بار به صورت سینوسی اعمال می شود. 
دلیل این امر کاربردی بودن و به واقعیت نزدیک تر بودن این نوع از بارگذاری 
است که مقدار این بارkN 100 انتخاب شده است که دلیل انتخاب این مقدار 
از بارگذاری اولًا با توجه به مقالات کارشده در این زمینه و ثانیاً انتخاب باری 
بیشتر از این مقدار باعث ورود به ناحیه خستگی فوق کم چرخه که نمونه مورد 
بررسی بعد از چند سیکل، به مرز فروپاشی رسیده و تحلیل متوقف می شود 
که این به  نوبه خود مانع از این می شود که به صورت عمیق به تأثیر خوردگی 
از  بارگذاری پرداخته شود.  از سیکل های  بازه وسیعی  در نمونه موردنظر در 
از گذشت  بعد  نیز در نمونه ای که موردبررسی قرار گرفته، فروپاشی  طرفی 
تنها چند سیکل از بارگذاری به  نوعی به  دور از واقعیت است. از طرفی انتخاب 
باری کمتر از مقدار در نظر گرفته شده، باعث به تأخیر افتادن ناحیه ای از پدیده 
کرنش های پیش رونده می شود، که در آن با اعمال بارهای سیکلی دیگر رشد 
کرنش وجود نخواهد داشت که به ناحیه پایدار شده معروف است؛ که یکی 
مهم ترین  از  همچنین  و  پیش رونده  کرنش های  پدیده  نواحی  مهم ترین  از 
نمونه  به  نسبت  آسیب دیده  نمونه های  خوردگی  تأثیر  بیان  برای  فاکتورها 
سالم و همچنین مقایسه نمونه های آسیب دیده با عمق های متفاوت خوردگی 
ناحیه  این  افتادن  تأخیر  به  می باشد.  متفاوت خوردگی  اشکال  آن  تبع  به  و 
سیستم های  نیازمند  محاسبات  بالای  دلیل حجم  به  عددی  تحلیل های  در 
هیچ  ناحیه  این  تأخیر  و  تقدم  از طرفی  می باشد،  نیرومند  بسیار  کامپیوتری 

نکته مثبتی در کیفیت کار نخواهد داشت.
ازاین رو پس از بررسی مقالات مختلف کارشده در این زمینه و همچنین 
با انجام تحلیل های عددی آزمایشی مقدار بار اعمالی kN 100 انتخاب شده 
است. همچنین فشار داخلی لوله زانویی شکل موردنظر نیز برابر فشار طراحی 

1  Vishnuvardhan
2  Load control
3  Displacement control

از  طراحی  فشار  محاسبه  برای   ASME کد  که طبق  گرفته شده  نظر  در 
فرمول )3( استفاده می شود ]16[.

)3(
2

2
m

d
S tP

D ytο

=
−

در معادله )Do )3 قطر خارجی، t ضخامت جداره، y ضریب ثابت و برابر 
Sm ،0/4 نیز تنش مجاز طراحی است که از معادله )4( به دست می آید.

)4(
1 2min ,
3 3m u yS σ σ =  

 
از آنجایی که نمونه مورد بررسی در این مقاله، دارای ضخامت یکنواخت 
کمترین  از  ازاین رو  است،  متغیر  مختلف  نواحی  در  آن  ضخامت  و  نبوده 
ضخامت برای به دست آوردن فشار طراحی استفاده شده تا ضریب اطمینان 
بالاتر رود که طبق معادله های )3( و )4( فشار طراحی برای فولاد ضدزنگ 

304LN با ابعاد بیان شده 31/15 مگاپاسکال می باشد.

نتایج حاصل شده برای نمونه های آسیب دیده و سالم - 5
پدیده کرنش های پیش رونده برای نمونه سالم تحت بارگذاری و شرایط 
 ،1G مرزی مربوطه در جهت های محیطی و محوری و در نودهای حساس
و خارجی  میانی  داخلی،  ناحیه قوس  به  مربوط  ترتیب  به  که   13G و   7G

می باشند، به ترتیب در اشکال 25 تا 27 نشان داده شده است.
خاکستری رنگ  و  مشکی  نمودارهای  که  است  نکته ضروری  این  ذکر 
در شکل 25 حالت سینوسی یا زیگزاگی داشته و به دلیل تراکم سیکل ها به 
صورت یک خط ضخیم توپر قابل مشاهده هستند که در شکل 28 یکی از 
نمودارهای مربوط به این کرنش های پیش رونده با بزرگ نمایی برای نشان 

دادن شکل سینوسی یا زیگزاگی کرنش های پیش رونده ارائه شده است.
در حالت کلی منحنی های مربوط به پدیده کرنش های پیش رونده حالت 
سینوسی یا زیگزاگی همانند شکل 28 داشته و معمولًا مرسوم است حد وسط 
است،  به صورت یک خط صاف  که  سینوسی  یا  زیگزاگی  نمودارهای  این 
همانند آنچه در شکل 28 نشان داده شده است، در نمودارها ارائه می گردد. 
چراکه برای مقایسه چند نمودار در یک دستگاه مختصات اگر از حالت حد 
وسط که یک خط صاف است، استفاده نشود، نمودارها از کیفیت و زیبایی 

Fig. 25.Axial and hoop ratcheting strains in G1 region
G1 شکل 25: کرنش های پیش رونده محوری و محیطی در ناحیه
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مطلوبی، به دلیل شلوغی شکل و در هم رفتن نمودارها به علت اشغال فضای 
زیاد نمودارهای زیگزاگی یا سینوسی، بنا به ضخامت زیاد این نوع از نمودارها، 

برخوردار نخواهند بود.
همچنین در بخش صحت سنجی نیز از نمودارهای به فرم، حد وسط که 
یک خط صاف است، به جای نمودارهای سینوسی یا زیگزاگی، برای مقایسه 

بهتر نمودارهای مربوط به حالت تجربی و عددی، استفاده شده بود.
بیشترین  است،  سالم مشخص  نمونه  به  مربوط  نتایج  از  که  همان طور 
رشد کرنش محیطی مربوط به ناحیه قوس میانی و همچنین بیشترین رشد 
کرنش محوری مربوط به ناحیه قوس داخلی است. در قوس خارجی نیز مقدار 
رشد کرنش های محیطی و محوری در مقایسه با نواحی قوس داخلی و قوس 
میانی بسیار کمتر است و همچنین در تمامی نواحی کرنش های پیش رونده 

محیطی نسبت به کرنش های پیش رونده محوری رشد بیشتری دارند.
در ادامه به بررسی نمونه های دارای آسیب خوردگی پرداخته شده است. 
ابتدا ناحیه قوس داخلی مورد بررسی قرار گرفته و انواع خوردگی های کروی با 
عمق یک و دو میلی متر و همچنین خوردگی های مکعبی نیز با اعماق مشابه 

به ناحیه قوس داخلی اعمال شده و نتایج مربوط به کرنش های پیش رونده در 
نواحی خوردگی موردبررسی و تحلیل قرار گرفته شده است.

نمودار مربوط به کرنش های پیش رونده مربوط به خوردگی کروی شکل 
با عمق های یک و دو میلی متر در ناحیه قوس داخلی به ترتیب در شکل های 
29 و 30 نشان داده شده است، همچنین ناگفته نماند که تمامی نمودارهای 
مربوط به این بخش، حد وسط نمودارهای کرنش های پیش رونده می باشند.

خوردگی  به  مربوط  پیش رونده  کرنش های  به  مربوط  نمودار  همچنین 
مکعبی شکل با عمق های یک و دو میلی متر در ناحیه قوس داخلی به ترتیب 

در شکل 31 و شکل 32 نشان داده شده است.
رشد  نرخ  خوردگی  پدیده  حضور  با  است  قابل مشاهده  که  همان طور 
کرنش های پیش رونده در نواحی مربوطه رشد بیشتری یافته و درنهایت در 
تعداد سیکل های برابر نسبت به نمونه سالم به مقدار کرنش بیشتری می رسند. 
مخرب تری  آثار  مکعبی  نوع  از  خوردگی ها  که  است  قابل مشاهده  همچنین 
نسبت به خوردگی های کروی شکل ازلحاظ رشد کرنش های پیش رونده دارند 
افزایش رشد  باعث  افزایش عمق خوردگی  از شکل خوردگی  نوع  و در هر 

کرنش های پیش رونده می شود.
ناحیه  در  میلی متر  یک  عمق  با  کروی شکل  خوردگی  در  به عنوان مثال 
قوس داخلی، رشد کرنش های محیطی و محوری به ترتیب 29 و 21 درصد 
نسبت به نمونه سالم رشد داشتند، ولی در خوردگی به شکل مکعبی با همان 

Fig. 26. Axial and hoop ratcheting strains in G7 region
G7 شکل 26: کرنش های پیش رونده محوری و محیطی در ناحیه

Fig. 27. Axial and hoop ratcheting strains in G13 region
G13 شکل 27: کرنش های پیش رونده محوری و محیطی در ناحیه

Fig. 28. Magnified ratcheting strain
شکل 28: منحنی کرنش پیش رونده بزرگ نمایی شده و حد وسط آن

 Fig. 29. Hoop and axial ratcheting strains at the spherical corrosion site
with the depth of 1mm in the inner arc

شکل 29: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
کروی شکل با عمق یک میلی متر در ناحیه قوس داخلی

 Fig. 30. Hoop and axial ratcheting strains at the spherical corrosion site
with the depth of 2mm in the inner arc

شکل 30: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
کروی شکل با عمق دو میلی متر در ناحیه قوس داخلی
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عمق یک میلی متر به ترتیب 49 و 41 درصد می باشد. در عمق دو میلی متر 
نوع  برای  محوری  و  محیطی  جهت های  در  ترتیب  به  درصدها  این  نیز 
کروی شکل 59 و 55 درصد و برای نوع مکعبی شکل به ترتیب 93 و 100 
تأثیر مخرب خوردگی های  افزایش عمق خوردگی  با  یعنی  می باشد.  درصد 

مکعبی شکل بیشتر خود را نشان می دهد.
سپس در بررسی و تحلیل کرنش های پیش رونده در ناحیه قوس میانی 
محل های  در  پیش رونده  کرنش های  منحنی های  خوردگی،  محل های  در 
خوردگی کروی شکل به عمق یک و دو میلی متر به ترتیب در شکل های 33 

و 34 نشان داده شده است.
خوردگی  به  مربوط  پیش رونده  کرنش های  به  مربوط  نمودار  همچنین 
مکعبی شکل با عمق های یک و دو میلی متر در ناحیه قوس داخلی به ترتیب 

در شکل های 35 و 36 نشان داده شده است.
در ناحیه قوس میانی نیز در خوردگی کروی شکل با عمق یک میلی متر 
در ناحیه قوس داخلی، رشد کرنش های محیطی و محوری به ترتیب 30 و 
31 درصد نسبت به نمونه سالم رشد داشتند، ولی در خوردگی به شکل مکعبی 
با همان عمق یک میلی متر به ترتیب 54 و 56 درصد می باشد. در عمق دو 
میلی متر نیز این درصدها به ترتیب در جهت های محیطی و محوری برای 
نوع کروی شکل 63 و 66 درصد و برای نوع مکعبی شکل به ترتیب 96 و 

 Fig. 31. Hoop and axial ratcheting strains at the cubical corrosion site
with the depth of 1mm in the inner arc

شکل 31: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
مکعبی شکل با عمق یک میلی متر در ناحیه قوس داخلی

 Fig. 32. Hoop and axial ratcheting strains at the cubical corrosion site
with the depth of 2mm in the inner arc

شکل 32: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
مکعبی شکل با عمق دو میلی متر در ناحیه قوس داخلی

 Fig. 33. Hoop and axial ratcheting strains at the spherical corrosion site
with the depth of 1mm in the central arc

شکل 33: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
کروی شکل با عمق یک میلی متر در ناحیه قوس میانی

 Fig. 34. Hoop and axial ratcheting strains at the spherical corrosion site
with the depth of 2mm in the central arc

شکل 34: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
کروی شکل با عمق دو میلی متر در ناحیه قوس میانی

 Fig. 35. Hoop and axial ratcheting strains at the cubical corrosion site
with the depth of 1mm in the central arc

شکل 35: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
مکعبی شکل با عمق یک میلی متر در ناحیه قوس میانی

 Fig. 36. Hoop and axial ratcheting strains at the cubical corrosion site
with the depth of 2mm in the central arc

شکل 36: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
مکعبی شکل با عمق دو میلی متر در ناحیه قوس میانی
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102 درصد می باشد.
همان طور که در مطالب فوق نیز اشاره شد، در نمونه مربوطه ماکسیمم 
رشد کرنش محیطی، در ناحیه قوس میانی و ماکسیمم رشد کرنش محوری، 
ناحیه داخلی می باشد. درنتیجه هنگامی که گفته می شود مقدار رشد  نیز در 
کرنش محوری در ناحیه قوس داخلی، در خوردگی کروی شکل و در عمق 
یک میلی متری نسبت به نمونه سالم 21 درصد ولی در همین شکل و عمق 
از خوردگی و در همین جهت محوری رشد کرنش نسبت به نمونه سالم در 
ناحیه قوس میانی 31 درصد است، دلیل بر رشد زیاد این کرنش در این ناحیه 
نمی باشد. چراکه مقدار رشد کرنش محوری در ناحیه قوس میانی در نمونه 
سالم بسیار کمتر از ناحیه قوس داخلی است و به تبع آن 31 درصد آن نیز 

کوچک تر از 21 درصد رشد، در ناحیه قوس داخلی خواهد بود.
درنهایت در بررسی و تحلیل کرنش های پیش رونده در ناحیه قوس خارجی 
محل های  در  پیش رونده  کرنش های  منحنی های  خوردگی،  محل های  در 
خوردگی کروی شکل به عمق یک و دو میلی متر به ترتیب در شکل های 37 
و 38 نشان داده شده است. همچنین نمودار مربوط به کرنش های پیش رونده 
مربوط به خوردگی مکعبی شکل با عمق های یک و دو میلی متر در ناحیه 

قوس داخلی به ترتیب در شکل های 39 و 40 نشان داده شده است.
در کل می توان امن ترین ناحیه را ازلحاظ خطر مقدار رشد کرنش های 
پیش رونده، ناحیه قوس خارجی را معرفی کرد، چراکه میزان رشد کرنش های 
نمونه های  در  چه  و  سالم  نمونه  در  چه  محوری  و  محیطی  پیش رونده 

آسیب دیده بسیار کمتر از دیگر نواحی نمونه زانویی شکل مربوطه است.
برای  نیز  زیر  جداول  در  فوق،  نمودارهای  در  ارائه شده  نتایج  درنهایت 
مقایسه بهتر کرنش های پیش رونده، برای حالت های مختلف ارائه شده است.

سیکل   300 گذر  از  بعد  سالم  نمونه های  به  مربوط  نتایج   1 جدول  در 
بارگذاری ارائه شده است.

 Fig. 37. Hoop and axial ratcheting strains at the spherical corrosion site
with the depth of 1mm in the outer arc

شکل 37: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
کروی شکل با عمق یک میلی متر در ناحیه قوس خارجی

 Fig. 38. Hoop and axial ratcheting strains at the spherical corrosion site
with the depth of 2mm in the outer arc

شکل 38: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
کروی شکل با عمق دو میلی متر در ناحیه قوس خارجی

 Fig. 39. Hoop and axial ratcheting strains at the cubical corrosion site
with the depth of 1mm in the outer arc

شکل 39: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
مکعبی شکل با عمق یک میلی متر در ناحیه قوس خارجی

 Fig. 40. Hoop and axial ratcheting strains at the cubical corrosion site
with the depth of 2mm in the outer arc

شکل 40: کرنش های پیش رونده محیطی و محوری در محل خوردگی 
مکعبی شکل با عمق دو میلی متر در ناحیه قوس خارجی

جدول 1 : کرنش های پیش رونده در نمونه سالم در نواحی و در جهت های 
مختلف بعد از گذر 300 سیکل

 Table 1. Ratcheting strain in intact samples on different area and
direction after 300 cycles

قوس خارجیقوس میانیقوس داخلیناحیه
0/0525780/0150620/000419کرنش محوری
0/0934620/113440/001317کرنش محیطی

جدول 2 : کرنش های پیش رونده در نمونه های آسیب دیده در نواحی 
مختلف و در جهت محوری بعد از گذر 300 سیکل

 Table 2. Ratcheting strain in Damaged samples on different area and
direction after 300 cycles

قوس خارجیقوس میانیقوس داخلیناحیه
0/0630/0190/00045کروی )1میلی متر(
0/0740/0230/0005مکعبی )1میلی متر(
0/0860/0250/00051کروی )2میلی متر(
0/100/0310/00055مکعبی )2میلی متر(
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به نمونه های آسیب دیده، در جهت  نتایج مربوط  همچنین در جدول 2 
محوری ارائه شده است. در این جدول و جدول بعدی برای بیان نوع خوردگی 
)یک  خوردگی  عمق  بیان  برای  همچنین  و  مکعبی  شکل(  یا  )کروی شکل 
میلی متری یا دو میلی متری(، فقط از کلمه شکل خوردگی در کنار عدد مربوط 
به عمق خوردگی در داخل پرانتز استفاده شده است، به فرض مثال خوردگی 
کروی شکل به عمق 2 میلی متری به صورت، کروی )2میلی متر( نشان داده 

شده است
آسیب دیده، در جهت  نمونه های  به  مربوط  نتایج  درنهایت در جدول 3 

محیطی ارائه شده است.

نتیجه گیری- 6
بارگذاری  ابعاد و شرایط  با  1- در نمونه های زانویی شکل مورد بررسی 
مشخص بیشترین رشد کرنش های پیش رونده محیطی و محوری به ترتیب 
اتفاق می افتد، همچنین کمترین  ناحیه های قوس میانی و قوس داخلی  در 
ناحیه  در  و محوری  پیش رونده محیطی  رشد کرنش های  به  مربوط  مقادیر 

قوس خارجی می باشد.
2- با افزایش عمق آسیب خوردگی چه در خوردگی های کروی شکل و 
چه در خوردگی های مکعبی شکل رشد کرنش های پیش رونده افزایش یافت. 
به نحوی که برای بحرانی ترین کرنش های محیطی و محوری، افزایش عمق 
خوردگی از یک میلی متر به دو میلی متر در خوردگی مکعبی شکل به ترتیب 

باعث افزایش 22 و 28 رشد کرنش های پیش رونده شده است.
3- در نمونه های آسیب دیده در شرایطی که شکل خوردگی به صورت 
که  حالتی  به  نسبت  مخرب تری  تأثیر  نسبت  به  شد  گرفته  نظر  در  مکعبی 
خوردگی ها شکل کروی داشتند، از لحاظ رشد کرنش های پیش رونده، نتیجه 
شد. به عنوان مثال بحرانی ترین کرنش های پیش رونده محیطی برای عمق دو 
میلی متری آسیب خوردگی در خوردگی مکعبی شکل 28 درصد رشد کرنش 
بیشتر از خوردگی کروی شکل با عمق مشابه داشته و در جهت محوری نیز 

این مقدار 16 درصد است.
4- از آنجایی که در نمونه سالم پدیده کرنش های پیش رونده در ناحیه 
وجود  با  دارد،  نواحی  دیگر  به  نسبت  کوچکی  بسیار  مقدار  خارجی  قوس 
در  محوری  و  محیطی  جهت  در  ترتیب  به  درصدی   40 و   44 حدود  رشد 

بحرانی ترین حالت در محل خوردگی و در انتهای سیکل های مشخص مورد 
تحلیل، دارای مقادیر بسیار کوچکی بوده و در کل می توان گفت که حضور 
خوردگی در ناحیه قوس خارجی، به نسبت دیگر نواحی از تأثیر مخرب بسیار 

کمتری برخوردار است.
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