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پیش بینی رشد ترک در فولاد سازه ای اسِ.تی 52 با استفاده از آزمون نشرآوایی و کاربرد آن 
برای سازه های فولادی

محمد ریاحی*، سید مصطفی مطلوبی1، سید میلاد حسین نژاد1
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

خلاصه: فناوری نشر آوایی، یکی از روش های نوین در زمینه آزمون های غیر مخرب می باشد که قابلیت بررسی رشد ترک 
در قطعات فلزی را داشته و برای به کارگیری بر روی سازه هایی نظیر پل جهت بررسی و ضعیت اعضای آن مناسب می باشد 
و اطلاعات این آزمون می تواند برای برنامه ریزی زمان بندی نگهداری سازه پل به کار رود. در راستای پژوهش های تجربی، 
نمونه هایی از جنس فولاد سازه ای اسِ.تی 52 به صورت نمونه های کششی فشرده تحت بارگذاری خستگی محوری به 
منظور بررسی رشد ترک به همراه فیکسچر مورد نیاز نیز تهیه شد. سپس با کمک نتایج حاصل از آزمون های تجربی ارتباط 
بین پارامترهای نشر آوایی از جمله نرخ انرژی و نرخ شمارش، رشد ترک و عمر خستگی مورد بررسی قرار گرفته است. 
سپس با استفاده از نتایج استخراج شده از آزمون نشر آوایی و خستگی و با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات، 

مقادیر ثابت آن ها محاسبه شده و نهایتا طول ترک اندازه گیری شده و نتایج آن ارائه گردیده است. 
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مقدمه-11
پل ها در حال افزایش سن و سال، و ترافیک در حال رشد است و 
این امر به افزایش تقاضا برای روش های ارزیابی دقیق عمر خستگی 
پل ها منجر می شود. این امر، صاحبان پل ها را به بررسی سلامت سازه 
سازه ای،  سلامت  پایش  می سازد.  ملزم  آن  باقی مانده  عمر  ارزیابی  و 
زوش های  از  استفاده  با  سازه  سلامت  بررسی  به  که  است  تکنیکی 
اختیار  در  را  پل  شرایط  از  مفیدی  اطلاعات  و  پرداخته  مخرب  غیر 
مانند  سنسورهایی  از  استفاده  به  می توان  مثال  عنوان  به  می گذارد. 
پایش سلامت  برای  غیره  و  تغییر مکان سنج  کرنش سنج، شتاب سنج، 
اشعه  همچون  مخربی  غیر  تست های  همچنین  کرد.  اشاره  سازه ها 
التراسونیک، جریان گردابی و تست مایع نافذ نیز در مراحل  ایکس، 

بازرسی مورد استفاده قرار می گیرند ]1[.
عموما دو روش برای ارزیابی عمر باقی مانده پل ها وجود دارد:

yyyشروع y،محلی yتنش yشدت yاز yاستفاده yبا yکه y،شکستyمکانیک yرویکرد
ترکyوyانتشارyآنyتوسطyبارگذاریyسیکلیyبهyبررسیyعمرyقطعاتyمیyپردازد.

yyyبرایyپالمگرن-ماینرy1تنش-چرخهyمنحنیyازyاستفادهy،کلاسیکyرویکرد

1  Stress-Cycle (S-N) Curve

yکه yمقبول yاحتمال yبا yبارگذاری yطیفyکارگیریyبه yبا yتجمعی yآسیب yتخمین
.]1[yافتدyنمیyاتفاقyشدهyبینیyپیشyهایyسیکلyتعدادyازyقبلyخستگیyشکست

یکی از انواع آسیب دیدگی در پل های فولادی ترک خوردگی ناشی 
از خستگی است. این نوع ترک خوردگی می تواند منجر به شکست های 
ناگهانی و فاجعه آمیز در پل ها گردد. از این رو آگاهی از ماهیت و نحوه 
شکل گیری و محل احتمالی بروز این ترک ها لازمه این گونه ارزیابی ها 
می باشد. خستگی به حالتی اطلاق می شود که در آن آسیب های کوچک 
در جزئی که تحت بارگذاری تکراری قرار دارد ابتدا با سرعت کم جمع 
شده و سرعت رشد آن ها رفته رفته افزایش می یابد تا در نهایت منجر 
به خرابی می گردد. در هنگام خرابی ممکن است بارهای موثر بر عضو 
سازه ای حتی بسیار کمتر از ظرفیت مجاز باربری آن باشند. مکانیزم 
رشد ترک در اثر بارگذاری تکرارشونده در اعضایی است که عمدتا تحت 
تنش کششی قرار دارند که این خرابی ها با کاهش سطح مقطع همراه 
بوده و به این ترتیب ناحیه آسیب دیده تاب بارگذاری تکراری را نداشته 
و شکست نهایی با ماهیتی ترد و ناگهانی رخ می دهد. از دید فراگیر در 
خستگی فلزات، پروسه خستگی با فرض وجود عیوب داخلی یا سطحی 
که تنش در آن متمرکز شده است و شامل جریان های برشی در امتداد 
صفحه لغزش است، شروع می شود. با توجه به وجود سیکل های زیاد، 
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به  که  نموده  قطعه  در  اکستروژن  و  اینتروژن  ایجاد  به  شروع  لغزش 
تشکیل ترک منتهی شده و با انتشار ترک ها، سرانجام شکست خستگی 

در اعضای سازه ای رخ می دهد ]2و3[.
روش نشر آوایی یکی از روش های غیر مخرب می باشد که برای 
تشخیص و تعیین موقعیت عیوب در سازه های تحت بارگذاری و اجزای 
آن ها کاربرد فراوانی دارد. این روش می تواند اطلاعات جامعی از محل 
ترک ها در سازه های تحت تنش ارائه نماید و همچنین اطلاعاتی در 
مورد توسعه ترک ها در سازه هایی که تحت تنش پیوسته یا تکرار شونده 
هستند، ارائه دهد. در این تکنیک از پراکنده شدن یک موج ارتجاعی 
ارتجاعی  غیر  تغییرشکل  به  مربوط  انرژی  سریع  گسیل  صورت  به 
ارزیابی شرایط آن  برای  توسعه عیوب در یک مصالح تحت تنش  یا 
استفاده می شود. این تکنیک می تواند در ارزیابی غیر مخرب رشد ترک 
در فلزات به کار رفته و معیاری برای بررسی سلامت سازه هایی همچون 
به  نیاز  به عدم  این روش می توان  توجه  قابل  مزایای  از  باشد.  پل ها 
دانستن محل دقیق ترک اشاره کرد و حساسیت این تکنیک در یافتن 
ترک های خستگی با طول کمتر از 10 میکرون اشاره نمود، همچنین 
اندازه طول  الگوریتم مناسب در چیدن سنسورها می توان محل و  با 
ترک  پارامترهای  بین  ارتباط  نمود.  تعیین  مناسبی  دقت  با  را  ترک 
خستگی و داده های نشر آوایی پایه و اساس پایش سلامت سازه ای با 
استفاده از این تکنیک می باشد. پارامترهایی همچون طول ترک، نرخ 
رشد ترک و شدت تنش که با مکانیک شکست الاستیک خطی ارتباط 
دارند، به عنوان شاخص آسیب خستگی و به دنبال آن ارزیابی عمر 

خستگی باقی مانده به کار روند ]4و5[.
بین  رابطه  توصیف  برای  مدلی  ارائه  به   ]6[ دونگان  و  هریس 
نرخ شمارش نشر آوایی و فاکتور محدوده شدت تنش پرداختند. به 
شمارش  نرخ  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  همکاران  و  لیندلی  آن  دنبال 
از رشد ترک نمی باشد و تغییر شکل پلاستیک،  به دست آمده تنها 
شکست، اصطکاک و سایش نیز در آن موثر است، به بهبود و اصلاح 
روابط پرداختند، هدف آن ها به دست آوردن رابطه مشخصی بین نرخ 
شمارش و شدت تنش برای مواد مورد نیاز بود. نتایج به دست آمده 
نشان داد که منحنی نرخ شمارش نشر آوایی در برابر محدوده شدت 

تنش، پراکندگی بسیار زیادی را دارا می باشد. 
مواد  در  وضعیت  پایش  و  عیب یابی  جهت  آوایی  نشر  روش 
مختلف قابل استفاده می باشد، زاخاری1 و همکاران ]7[ با استفاده از 
سیگنال های نشر آوایی همراه با شبکه عصبی به پایش وضعیت سازه ها 
آلومینیوم  در  ترک  طول  و  محل  تعیین  بررسی  به  آن ها  پرداختند، 
دو  این  ترکیب  که  داد  نشان  آن ها  نتایج  پرداختند،   30 2024-تی 
از  استفاده  با   ]8[ همکاران  و  مسعودی2  دارد.  دقت   %95 تا  روش 

1  Zachary
2  Masmoudi

از  کامپوزیتی  سازه  یک  سلامت  پایش  به  پیزوالکتریک  سنسور های 
خستگی  بارگذاری  برای  آوایی  نشر  روش  به  شیشه/اپوکسی  جنس 
در  عیوب  شناسایی  به  کا-مینز3  روش  کمک  به  آن ها  پرداختند، 
کامپوزیت پرداخته و نتایج حاصل از دو نوع اتصال مختلف سنسور به 
نمونه را بررسی نمودند. بهنیا و همکاران ]9[ به بررسی کاربرد روش 
نشر آوایی در پایش سلامت بتن پرداختند، آن ها به بررسی پارامترهای 
انرژی  و  ال.بی-ولیو5  بی-ولیو4،  مانند  آوایی  نشر  سیگنال  مختلف 
همچنین  پرداختند،  بتن  در  آسیب  گسترش  تعیین  جهت  سیگنال 
آن ها پارامترهای نوین در زمینه نشر آوایی همچون کمینه بی-ولیو، 
سیفتد بی-ولیو6 و کیو-ولیو7 را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت 
از یک روش هوشمند جهت پیش بینی عیوب استفاده نمودند. استرانزا 
8و همکاران ]10[ به بررسی رشد ترک تحت بارگذاری خستگی در 

است  تولید شده  افزودنی9  تولید  به روش  6Al4V که  تیتانیوم  ماده 
پرداختند، برای این منظور آن ها از نمونه خمش چهار نقطه استفاده 
نموده و به بررسی پارامترهایی مانند شمارش تجمعی، ضربه، میانگین 
فرکانس و زمان خیزش پرداختند. میشلکوا10 و روزک11 ]11[ از روش 
نشر آوایی جهت پایش سلامت یک سازه هوافضایی تحت بارگذاری 
و  آوایی  نشر  روش  با  را  ترک  رشد  آن ها  نمودند،  استفاده  خستگی 
چشمی بررسی نموده و نتایج نشان داد که این روش دقت مناسبی 
برای این سازه دارا می باشد. دیکاس 12و هریس13 ]12[ از روش نشر 
آوایی جهت پایش سلامت در یک سیلندر موتور احتراق داخلی دیزلی 
استفاده نمودند، آن ها با استفاده از ریشه میانگین مربعات14 سیگنال 
این  داد که  نشان  نتایج آن ها  پرداختند،  بررسی وضعیت سیلندر  به 

روش دقت مناسبی در پایش وضعیت سیلندر دارد. 
گاگار15 و همکاران ]13[ به بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر روی 
منظور  این  برای  پرداختند،  ترک  رشد  از  آوایی حاصل  نشر  سیگنال 
از نمونه هایی از جنس آلومینیوم 2014 تی 6 استفاده نمودند، نتایج 
آن ها نشان داد که نرخ سیگنال نشر آوایی تغییرات واضحی در طول 
داده برداری دارد و از پارامتر شمارش می توان برای تعیین طول ترک 
استفاده نمود. در مواد پیزوالکتریک16، انرژی دریافت شده از سیگنال نشر 

3  K-Means
4  B-Value
5  Lb-Value
6  Sifted B-Value
7  Q-Value
8  Strantza
9  Additive Manufacturing
10  Michalcová
11  Růžek
12  Dykas
13  Harris
14  Root Mean Square (RMS)
15  Gagar
16  Piezoelectric

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X15003047
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009364131630235X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321616303997
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321616303997
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آوایی به ولتاژی متناسب با آن تبدیل می شود، که مقدار آن به حساسیت 
کریستال و ضخامت کریستال بستگی دارد، همچنین پارامتر های ضرب 
می باشند  مهم  پارامتر های  از  1که  شمارش  نرخ  و  )شمارش(  آهنگ 
علاوه بر فاکتورهای اشاره شده تا اندازه زیادی به میزان تقویت سطح 
الکترونیک و حد آستانه سنسورها وابسته می باشند، لذا نیاز است که بر 
روی سایر پارامترهای نشر آوایی نیز بررسی دقیقی صورت پذیرد ]14[. 
علت های مختلفی برای انتشار سیگنال نشر آوایی در حین بارگذاری 
نوسانی در یک قطعه وجود دارد، از جمله آن ها می توان به سیلان و 
تغییرشکل پلاستیک در نوک ترک، رشد ترک، سایش و اصطکاک بین 
سیگنال های  بین  تمایز  نمود.  اشاره  خارجی  نویزهای  و  ترک  سطوح 
حاصل از ایجاد و رشد ترک و نویزها یکی از چالش های اولیه و مهم در 
استفاده از تکنیک نشر آوایی برای پایش وضعیت ترک می باشد، برای 
رفع این مشکل می توان از روش های فیلترینگ فاصله ای که بر اساس 
مکان منبع و زمان رسیدن سیگنال می باشد، به منظور تفکیک نویزهای 
خارجی از سیگنال حاصل از ترک ها استفاده نمود، این روش بر اساس 
اصول مکانیک شکست و پیش بینی مسیر رشد ترک در آزمایشگاه مورد 
استفاده قرار می گیرد ]15[. با این حال، این روش ها برای به حداقل 
رساندن نویزهای خارجی در آزمون های آزمایشگاهی مناسب می باشند 
ولی برای کاربرد های عملی پایش سلامت پل به دلیل اینکه محل ترک 
کمتر قابل پیش بینی است، کاربرد چندانی ندارند. از این رو روش آنالیز 
نشر آوایی بر اساس شکل موج و پارامترهای آن برای تفسیر و تحلیل 

سیگنال مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 1( ]16[. 

شکل 1: مشخصه های سیگنال نشر آوایی ]16[
Fig1: Features of Acoustic Signal [6]

در این مقاله به بررسی رابطه بین نرخ انرژی نشر آوایی و نرخ رشد 

ارائه مدل تئوری برای ارزیابی عمر خستگی قطعات پرداخته  ترک و 
از  فشرده2  کششی  استاندارد  نمونه های  منظور  این  برای  است.  شده 
جنس فولاد سازه ای اسِ.تی 52 مورد استفاده قرار گرفت. این نمونه ها با 

1  Counting Rate
2 Compact Tension (CT)

استفاده از دستگاه خستگی محوری تحت بارگذاری نوسانی قرار گرفته 
و به طور همزمان با نصب سنسورهای نشر آوایی و داده برداری به بررسی 
رفتار پارامترهای نشر آوایی و رشد ترک بر روی نمونه ها پرداخته شد. 

تئوری1تحقیق-21
تئوری نشر آوایی در مکانیک شکست - 1- 2

رخ  مولکول ها  بین  پیوند  شدن  شکسته  با  مواد  در  ترک  رشد 
انرژی  این  می باشد،  همراه  انرژی  آزاد شدن  با  نتیجه  در  و  می دهد 
ناحیه اطراف ترک شده  ایجاد تغییر شکل های پلاستیک در  موجب 
و در نهایت به شکست جسم منجر می گردد. این انرژی بصورت زیر 

بیان می گردد:
 )1(

 )2(
 )3(

شده  آزاد  انرژی  نرخ   g و  ترک  طول   a ضخامت،   t آن  در  که 
می باشد. همچنین پارامتر فاکتور شدت تنش و  مدول یانگ 3تحت 

تنش صفحه ای می باشد ]17[.
اگر انرژی آزاد شده حاصل از رشد ترک )J( را با انرژی نشر آوایی 
)U( برابر فرض نماییم، می توان رابطه )1( را به صورت زیر بازنویسی نمود: 

 )4(

بارگذاری،   سیکل های  تعداد  مواد،   برای  ثابتی    )4( معادله  در 
نسبت بارگذاری،  نرخ انرژی نشر آوایی و  نرخ رشد ترک می باشد. 

به منظور تعیین رابطه بین نرخ انرژی نشر آوایی و فاکتور شدت 
متعادل  ترک  رشد  مرحله  در  پاریس  معادله  از   da/dN مقدار  تنش، 

)مرحله خطی(، جایگزین می شود:
 )5(

 )6(

 )7(

 4-2 محدوده  در  پذیر  انعطاف  مواد  برای  و     ،)5( معادله  در 
می باشد. برای شرایط بارگذاری خاص  می تواند به عنوان ثابت مواد 

در نظر گرفته شود. 
در نهایت رابطه بین نرخ رشد ترک و نرخ آزادسازی انرژی نشر 

آوایی بصورت رابطه )8( بیان می گردد: 

3  Young’s Modulus
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 )8(

ثابت های مورد نظر در روابط فوق ) Dو q( را می توان با استفاده از نتایج 
تجربی تعیین نمود. پس از تعیین مقادیر مورد نظر می توان از رابطه )8( 
برای تخمین طول ترک و پیش بینی عمر باقی مانده ماده مورد نظر استفاده 
نمود. اگر میزان انرژی در چند سیکل مختلف مشخص باشد، با استفاده از 
قانون سیمپسون و حل عددی انتگرال می توان طول ترک را بر حسب تعداد 

سیکل به دست آورد ]17[.

 )9(

در  شاخصی  عنوان  به  آن  از  می توان  که  دیگری  مهم  پارامتر 
که  دفعاتی  )تعداد  تجمعی  کرد، شمارش  استفاده  نوسانی  بارگذاری 
انرژی سیگنال خروجی در یک دوره زمانی بالاتر از حد آستانه قرار 
داشته باشد( می باشد. نرخ شمارش در بارگذاری نوسانی توسط یک 
رابطه توانی مشابه رابطه رشد ترک پاریس-اردوگان ارائه شده است. 
این رابطه توانی یک ارتباط طبیعی بین پایش وضعیت با استفاده از 
تکنیک نشر آوایی و روش مکانیک شکست کیفی برای پیش بینی نرخ 

رشد ترک ارائه می دهد. 

 )10(

 )11(

 )12(

 

 )13(

 )14(

رابطه های )10( و )11( ارتباط خطی بین لگاریتم نرخ رشد ترک 
و لگاریتم نرخ شمارش نشر آوایی را ارئه می دهد که با استفاده از آن 
می توان به تخمین عمر خستگی بر اساس اطلاعات پایش کوتاه مدت 
برخی ترک های  یافتن  امکان  پرداخت. در شرایط عملی،  آوایی  نشر 
خستگی در بازرسی چشمی و پایش دشوار است. در این شرایط امکان 
از  استفاده  با  مداوم  یا  و  دوره ای  پایش  توسط  ترک  پیش بینی رشد 

تکنیک نشر آوایی وجود دارد ]18[.

 )15(

با کمک رابطه )15( و با حل عددی انتگرال، می توان به محاسبه طول 
ترک پرداخت، در این رابطه نرخ شمارش به صورت مستقیم با نرخ رشد 
ترک مدل سازی شده است و به فاکتور شدت تنش وابسته نمی باشد. به 
منظور طبقه بندی ترک های خستگی در پل های فلزی از یک شاخص 
ایمنی استفاده می گردد که بر اساس فاکتور شدت تنش به نواحی مختلف 

تقسیم می شود )شکل 2(.

شکل 2: طبقه بندی ترک های خستگی بر اساس شاخص ]18[.
Fig2: Classification of fatigue cracks based on index[18]

همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود، وضعیت سازه با استفاده از 
شاخص ایمنی و بر اساس فاکتور شدت تنش به پنج ناحیه تقسیم شده 
است که نواحی اول مربوط به رفتار های خطی و دو ناحیه پایانی مربوط به 
رشد غیر خطی ترک می باشد. لذا با کمک اطلاعات پایش کوتاه مدت نشر 
آوایی می توان به بررسی وضعیت ترک ها بر اساس این شاخص پرداخت. 

نرخ رشد ترک خستگی- 2- 2
نمونه  در  شده  آزاد  انرژی  با  ترک  رشد  رابطه  تعیین  منظور  به 
آزمایشگاهی علاوه بر اندازه گیری انرژی توسط سنسور های نشر آوایی، لازم 
است تا طول ترک نیز تعیین گردد. یکی از روش های معمول جهت تعیین 
طول ترک، اندازه گیری بازشدگی دهانه ترک1 می باشد که در این مطالعه 
مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا میزان بازشده گی دهانه 
ترک با کمک یک اکتنسومتر 2 اندازه گیری شده سپس با استفاده از رابطه 

)16( طول ترک محاسبه شده است ]19[. 
 )16(

 

 )17(

ضخامت،  t=15/12)mm(،موثر عرض   W=80)mm( آن  در   که 
)E=210)GPa مدول یانگ و Pmax حداکثر بار در بارگذاری سیکلی 

1  Crack Mouth Opening Displacement 
2  Extensometer
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می باشد. در نهایت می توان با استفاده از رابطه )18( به محاسبه فاکتور 
شدت تنش پرداخت ]19[:

 )18(

که در آن  و α برابر با a / w می باشد. 

روش1تحقیق31-1
به منظور تعیین رابطه بین انرژی نشر آوایی و طول ترک تعدادی 
تست خستگی بر روی نمونه های آزمایشگاهی صورت گرفت. برای ساخت 
نمونه ها از فولاد اسِ.تی 52 که در ساخت پل های فلزی کاربرد فراوانی 
دارد استفاده گردید تا از نتایج آن بتوان برای تخمین عمر پل های فلزی 
بهره برد. به منظور اطمینان از صحت ماده استفاده شده برای ساخت 
نمونه ها، از سه نقطه آزمایش کوآنتومتری )آنالیز ترکیب شیمیایی( گرفته 

شده و میانگین نتایج در جدول 1 گزارش شده است. 

جدول 1: درصد عناصر فولاد اسِ.تی 52
Table1: Percentage of Chemical Composition of St-52 Steel 

فسفرگوگردمسکرومسیلیسیممنگنزکربنآهنعناصر

درصد1
وزنی

عنصر 
پایه

0/21/30/250/30/250/050/04

مقایسه نتایج این آزمون با داده های مربوط به ترکیب شیمیایی 
ماده  مطابقت  نشان دهنده  ارائه  فولاد  کلید  استاندارد  در  فولاد  این 
مورد استفاده با استاندارد فولاد اسِ.تی 52 می باشد. همچنین برای 
قرارگیری نمونه ها بر روی دستگاه، یک فیکسچر طراحی و ساخته 
شد جنس آن از فولاد وی.سی.ان1ِ 150 انتخاب گردید تا استحکام 
ایجاد خطا در  و موجب  باشد  را داشته  نیاز  تسلیم و خستگی مورد 

نتایج آزمون نگردد. 
استاندارد  با  مطابق  فشرده  نمونه های کششی  از  مطالعه  این  در 
ASTM E647 استفاده شده است، این نمونه ها به صورت یک صفحه 

با طول100، عرض 96 و دو ضخامت 15 و 12 میلی متر در نظر گرفته 
کوچک  به  می توان  فشرده  کششی  نمونه  از  استفاده  مزایای  از  شد. 
بودن و عدم نیاز به ماده زیاد، ایجاد مقادیر بالای شدت تنش برای 
با ترک های یک لبه  بارگذاری های کم و همچنین شباهت رفتار آن 
در پل ها اشاره نمود. از معایب آن نیز می توان به تولید نسبتا سخت 
آن و باز شدن ترک توسط ممان خمشی در قطعه که در قطعات پل 
استاندارد  ابعاد   3 در شکل  کرد.  اشاره  ندارد  وجود  رفتاری  همچین 

مربوط به این نمونه مشاهده می شود. 

1  Vcn

]20[ ASTM E647 شکل 3: نمونه قطعه استاندارد کششی فشرده بر اساس
Fig3: Standard Compressed Sample piece based on ASTM E647 

پس از تهیه نمونه ها به منظور انجام تست خستگی از یک دستگاه 
سانتام2 با قابلیت بارگذاری نوسانی که مجهز به یک کلیپ گیج جهت 
اندازه گیری میزان بازشده گی دهانه ترک بود استفاده گردید. به منظور 
اندازه گیری همزمان انرژی نشر آوایی از سیستم نشرآوایی آ.امِ.اسِ.وای-5 

3 که ساخت شرکت والن سیستم4 از کشور آلمان می باشد، استفاده شد.

 سنسورهای استفاده شده در این پژوهش دارای محدوده فرکانسی 
100تا450 کیلوهرتز با فرکانس رزونانس 150کیلوهرتز بودند که برای 
آزمایش بر روی فولادها مناسب بوده و بنابراین داده برداری با فرکانس 
با توجه به محل  100 کیلو هرتز انجام شده است. مقدار حد آستانه 
آزمایش و مقدار صدای محیط متفاوت بوده و برای هر آزمایش ابتدا 
می بایست این مقدار تنظیم )حذف نویز( گردد. به علاوه این سیستم 
قابلیت نمایش هم زمان نمودارهای نشر آوایی و رشد ترک را بر روی 
نمایشگر کامپیوتر دارا است. شکل 4 تجهیزات آزمون نشر آوایی مورد 

استفاده در این مطالعه را نشان می دهد.

شکل 4: تجهیزات سیستم آکوستیک امیشن
Fig4: Acoustic Emission Apparatus

2  SANTAM
3  Acoustic Emission System
4  Vallen System Gmbh
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رفته  بکار  تجهیزات  می شود،  مشاهده   4 شکل  در  که  همانطور 
داده برداری،  اصلی  دستگاه  شامل  اوایی  نشر  داده برداری  برای 
پیش  می باشند.  اتصال  کابل های  و  سنسور  تقویت کننده ها،  پیش 
به  نسبت سیگنال  افزایش  موجب  تقویت سیگنال  با  تقویت کننده ها 
نویز شده و دقت داده برداری را افزایش می دهند، همچنین کابل های 
مخصوص استفاده شده از نوع محافظ دار1می باشند که موجب کاهش 
تاثیر نویز های محیط بر روی نتایج می گردند. نمایی از تست های انجام 
شده و نحوه قرار گیری نمونه در دستگاه در شکل 5 مشاهده می شود. 
همانطور که در شکل 5 مشاهده می شود، پس از نصب فیکسچر 
و نمونه ها بر روی دستگاه خستگی محوری، سنسورهای نشر آوایی و 
اکتنسومتر بر روی قطعه کار قرار داده شده اند. برای جلوگیری از ایجاد 
نویز به دلیل سایش بین فک دستگاه و فیکسچر، پارچه ای از جنس 
کتان قرار داده شده و به دلیل ضربه ناگهانی سیستم بارگذاری نوسانی 
در ابتدای کار، داده برداری همزمان سیستم نشر آوایی پس از 20 ثانیه 
انجام گرفت. بارگذاری نوسانی و داده برداری سیستم نشر آوایی برای 
سه دامنه و دو ضخامت مختلف )چهار دسته( صورت گرفته و هرکدام 
از آزمون ها پنج بار تکرار گردیده اند. میانگین نتایج مربوط به هر یک 

از دسته ها در جدول 2 آورده شده است. 

شکل 5: نمایی از قطعه، فیکسچر، سنسورها و اکستنسومتر
Fig5: Photos of text piece, fixture, sensors and extensometer

جدول 2: اطلاعات نمونه ها و دامنه بارگذاری آن ها
Table2: Data of Samples and their loading Spectrum

بیشینه1بارN(1(کمینه1بار1)N(ضخامت1)mm(نمونه1ها

CT1 15400040000نمونه
CT2 15300030000نمونه
CT3 15250025000نمونه
CT4 11250025000نمونه

1  Shield

همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود، نسبت بار گذاری )نسبت بار 
بیشینه به بار کمینه( در همه موارد ثابت می باشد و میزان بار ها تغییر یافته 
است، همچنین به منظور بررسی تاثیر ضخامت بر روی نتایج، داده برداری 

برای یک ضخامت متفاوت و بار یکسان نیز انجام شده است. 

تحلیل1نتایج-41
پس از انجام تست های خستگی بر روی نمونه های تهیه شده در 
نسبت بارها و ضخامت های مختلف و اندازه گیری میزان انرژی نشر آوایی 
آزاد شده دو پارامتر مهم یعنی انرژی تجمعی و شمارش تجمعی بدست 
آمده به منظور تعیین رابطه بین طول ترک و انرژی نشر آوایی مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در ادامه آورده شده است.
یکی از پارامتر های مهم که می تواند در تحلیل وضعیت ترک در قطعه 
مورد استفاده قرار گیرد میزان انرژی تجمعی بوده که این پارامتر برابر با 
کلیه انرژی های آزاد شده تا لحظه مورد نظر می باشد. میزان این پارامتر 

برای چهار دسته مختلف تست در شکل های 6 تا 9 مشاهده می شود. 

CT1 شکل 6: نمودار انرژی لحظه ای و تجمعی نمونه
Fig6: Diagram of Combined and Spontaneous Energy of 

Sample CT1

CT2 شکل 7: نمودار انرژی تجمعی نمونه
Fig7: Diagram of Combined Energy of Sample CT2
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CT3 شکل 8: نمودار انرژی تجمعی نمونه
Fig8: Diagram of Combined Energy of Sample CT3

CT4 شکل 9: نمودار انرژی تجمعی نمونه
Fig9: Diagram of Combined Energy of Sample CT3

انرژی  الگوی  می شود،  مشاهده  بالا  شکل های  در  که  همانطور 
نمودار مشابه  این  دارد،  تطابق مناسبی  الگوی رشد ترک  با  تجمعی 
نمودار نرخ رشد ترک بر حسب سیکل، دارای سه ناحیه می باشد، و 
اندک  انرژی بسیار  افزایش  ناحیه دوم است که میزان  بیشتر آن در 
می باشد. این ناحیه مربوط به شکل گیری ناحیه پلاستیک و گسترش 
نسبتا  زمان  مدت  که  است  پذیر  انعطاف  شکست  مکانیزم  در  ترک 
سوم  ناحیه  در  آن  دنبال  به  می شود،  صرف  مرحله  این  در  زیادی 
شاهد رشد ناگهانی نمودار می باشیم که نشان دهنده آزاد شدن مقدار 
زیادی انرژی می باشد و مربوط به شکست کلیواژ )شکست ناگهانی( 
برای  رفتاری  الگوی  می شود  دیده  که  همانطور  همچنین  می باشد. 
کلیه حالت های بار گذاری و ضخامت های مختلف یکسان می باشد و 
بنابراین می توان از این پارامتر برای پیش بینی وضعیت قطعه پیش از 

رسیدن به حد بحرانی به خوبی استفاده نمود. 
همانطور که در بخش دوم اشاره گردید، یکی دیگر از شاخص هایی 
که می توان برای تعیین وضعیت قطعه مورد استفاده قرار گیرد، نمودار 
نمونه های  برای  شاخص  این  میزان  که  می باشد  تجمعی  شمارش 
مختلف در شکل های 10 تا 13 نشان داده شده است. از این نمودار ها 

می توان برای پیش بینی طول ترک استفاده نمود. 

CT1 شکل10: نمودار شمارش تجمعی نمونه
Fig10: Diagram of Combined Counting of Sample CT1

CT2 شکل 11: نمودار شمارش تجمعی نمونه
Fig11: Diagram of Combined Counting of Sample CT2

CT3 شکل 12: نمودار شمارش تجمعی نمونه
Fig12: Diagram of Combined Counting of Sample CT3

CT4 شکل 13: نمودار شمارش تجمعی نمونه
Fig13: Diagram of Combined Counting of Sample CT4
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همانطور که در شکل های 10 تا 13 مشاهده می شود، مقدار شاخص 
شمارش تجمعی با تعداد سیکل ها بصورت پیوسته افزایش می یابد و در 
صورت داده برداری پیوسته از ابتدای عمر قطعه می توان با کمک این شاخص 
وضعیت ترک را برای نمونه مورد نظر مشخص نمود. با توجه به تشابه بین 
رفتار پارمتر های آکوستیک و نرخ رشد ترک با تعیین پارامتر های نشر 
آوایی و به کمک داده های آزمایشگاهی می توان رابطه میان این پارامتر ها با 
پارمتر های مکانیک شکست را مشخص نمود. برای این منظور و جهت یافتن 
 )log)Bn(, Pn , log)Be(, p( و نشر آوایی )log)C(, m( ثابت های رشد ترک
از تحلیل رگرسیون خطی حداقل مربعات استفاده شده است. جدول 3 نتایج 

مربوط به تحلیل رگرسیون را نشان می دهد. 
جدول 3: ثابت های رشد ترک و نشر آوایی

Table3: Coefficients of Crack Growth and Acoustics

CT4 CT3 CT2 CT1 قطعه
12 mm 15 mm 15 mm 15 mm ضخامت

0/1 0/1 0/1 0/1 نسبت1بار

3/265 3/772 3/843 3/816 m

-9/158 -9/553 -11/56 -10/01 Log(C)

6/9e-10 2/7e-10 2/7e-12 9/7e-11 C

5/395 5/601 5/644 5/764 P

-10/07 -10/49 -11/04 -11/56 Log(Be)

8/5e-11 3/2e-11 9/1e-12 2/7e-12 Be

4/638 5/006 5/098 4/984 Pn

-10/55 -10/57 -11/377 -11/192 Log(Bn)

2/8e-11 2/6e-11 4/2e-12 6/4e-12 Bn

تحلیل  از  استفاده  با  می شود،  مشاهده   3 جدول  در  که  همانطور 
رگرسیون خطی حداقل مجذورات، ثابت های رشد ترک و نشر آوایی به 
دست آمده است، نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که یک رابطه 

خطی بین لگاریتم شدت تنش و لگاریتم های نرخ رشد ترک و نرخ انرژی 
آکوستیک و نرخ شمارش تجمعی وجود دارد )شکل های 14 تا 17(. 

شکل 14: نتایج تحلیل رگرسیون نرخ رشد ترک، نرخ انرژی و شمارش 
CT1 تجمعی نمونه

Fig14: Results of Regression Analysis of Crack Growth rate, 
Energy Rate,  and Combined Counting of Sample CT1

نرخ  ترک،  رشد  نرخ  می شود،  مشاهده  در شکل 14  که  همانطور 
شمارش تجمعی و نرخ انرژی آزاد شده الگوی رفتار مشابهی بر حسب 
لگاریتم شدت تنش داشته و بنابراین از ثابت های به دست آمده می توان در 
تخمین طول ترک و عمر باقی مانده استفاده نمود. منحنی نرخ رشد ترک 
)da/dN(، رفتار رشد ترک بر حسب میزان شدت تنش را بیان می نماید، 
بر اساس مقدار شدت تنش دارای سه مرحله می باشد: در  رشد ترک 
مرحله اول میزان شدت تنش از حد آستانه برای شروع رشد ترک پایین تر 
بوده و رشد ترک بسیار اندک می باشد، در مرحله دوم که آن را مرحله 
پایدار نیز می نامند، میزان شدت تنش از مقدار آستانه بیشتر شده و ترک 
به تدریج رشد می نماید، نرخ رشد ترک و رفتار آن در این مرحله بصورت 
خطی بوده و بخش بیشتر عمر قطعه در این بخش می باشد، در مرحله 
سوم که مرحله ناپایدار می باشد رفتار ترک غیر خطی بوده و رشد ترک 
بسیار سریع رخ می دهد و به شکست فاجعه بار ختم می شود و بنابراین 
نقطه عبوری از مرحله دوم به سوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است ]3[. 

شکل 15: نتایج تحلیل رگرسیون نرخ رشد ترک، نرخ انرژی و شمارش 
CT2 تجمعی نمونه

Fig15: Results of Regression Analysis of Crack Growth rate, 
Energy Rate,  and Combined Counting of Sample CT2
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شکل 16: نتایج تحلیل رگرسیون نرخ رشد ترک، نرخ انرژی و شمارش 
CT3 تجمعی نمونه

Fig16: Results of Regression Analysis of Crack Growth rate, 
Energy Rate,  and Combined Counting of Sample CT3

شکل 17: نتایج تحلیل رگرسیون نرخ رشد ترک، نرخ انرژی و شمارش 
CT4 تجمعی نمونه

Fig17: Results of Regression Analysis of Crack Growth rate, 
Energy Rate,  and Combined Counting of Sample CT4

پس از به دست آوردن ثابت های مورد نیاز، پیش بینی طول ترک نمونه ها 
بر اساس داده های نشر آوایی و مقایسه آن با طول ترک واقعی صورت 
پذیرفت. با مقایسه نتایج به دست آمده، مشاهده گردید که پارامتر نرخ انرژی 
نسبت به شمارش تخمین دقیق تری را ارائه می دهد. در شکل های 18 تا 21 
نمودار طول ترک بر اساس تعداد سیکل ها رسم شده و نتایج نشان دهنده 

اختلاف نسبتا کم میان مقادیر محاسبه شده و نتایج واقعی می باشد.

CT1 شکل 18: طول ترک واقعی و پیش بینی شده برای نمونه
Fig18: Anticipated and Real Measures of Crack Length for 

Sample Piece CT1

CT2 شکل 19: طول ترک واقعی و پیش بینی شده برای نمونه
Fig19: Anticipated and Real Measures of Crack Length for 

Sample Piece CT2

CC2 طول ترک واقعی و پیش بینی شده برای نمونه :

CT3 شکل 20: طول ترک واقعی و پیش بینی شده برای نمونه
Fig20: Anticipated and Real Measures of Crack Length for 

Sample Piece CT3

CT4 شکل 21: طول ترک واقعی و پیش بینی شده برای نمونه
Fig21: Anticipated and Real Measures of Crack Length for 

Sample Piece CT4

شکل های 18 تا 21 رشد ترک در ناحیه دوم )رشد پایدار( و شروع 
ناحیه سوم )رشد ناپایدار( را نشان می دهند. در این نواحی که اهمیت 
بالایی در پیش بینی عمر قطعه دارند میزان خطای حاصل از نتایج نشر 
آوایی کم بوده و می توان با دقت بالایی طول ترک را محاسبه نمود. 
همچنین مشاهده می شود که در بارگذاری ها و ضخامت های مختلف 
میزان اختلاف بین مقدار محاسبه شده برای طول ترک و مقدار واقعی 
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اندازه گیری شده بسیار کم می باشد که این امر نشان می دهد که نتایج 
روش نشر آوایی به بارگذاری و ضخامت وابستگی ندارد و می تواند برای 

حالت های مختلف بکار برده شود. 

نتیجه1گیری-51
انرژی  با  ترک  رشد  میان  ارتباط  بررسی  به  پژوهش،  این  در 
سیگنال  نشر آوایی پرداخته شده است. همانطور که در بخش تئوری 
تحقیق بیان شد با کمک پارامترهای انرژی تجمعی و شمارش تجمعی 
از شدت تنش می توان به پیش بینی طول ترک  نیاز به اطلاع  بدون 
پرداخته شود.  آزمایشگاهی  نمونه  مانده در یک  باقی  ارزیابی عمر  و 
برای استفاده از این داده ها بر روی سازه ها و سایر قطعات لازم است 
تا پارامتر های مربوط به رابطه نرخ رشد ترک و پارامتر های نشر آوایی 
به کمک داده های آزمایشگاهی تعیین شود که برای هر ماده مقادیر 
مشخصی است. بنابراین با توجه به هدف این مقاله که پایش وضعیت 
اسِ.تی  برای ماده  ثابت ها  این  به تعیین  در پل های فلزی می باشد، 
52 پرداخته شد و با کمک رگرسیون خطی مقادیر مورد نیاز محاسبه 
با مقادیر  گردید. مقایسه نتایج حاصل از محاسبات برای طول ترک 
حاصل از روش بازشدگی دهانه ترک )مقادیر واقعی( نشان می دهد که 
این روش از دقت مناسبی جهت پیش بینی طول ترک خستگی در این 

ماده برخوردار می باشد. 
در این پژوهش تعدادی از پارامترهای نشر آوایی مورد مطالعه قرار 
گرفته و مناسب ترین روش برای تخمین عمر خستگی ارائه شده است. 
رفتار رشد ترک پیش بینی شده تطابق خوبی با نمونه های واقعی دارد 

که در زیر به آن اشاره می شود:
1. مدل تئوری بررسی شده نه تنها برای نمونه های آزمایشگاهی، 
بلکه برای استفاده در آزمون های میدانی جهت ارزیابی عمر خستگی 

نیز می تواندمورد استفاده قرار گیرد.
2. پارامترهای نشر آوایی همچون انرژی تجمعی و شمارش تجمعی 
در ترکیب با معادلات استفاده شده، می تواند به عنوان هشدار دهنده 
خطر در سازه فولادی  زمانی که نقطه بحرانی ترک وارد مرحله ناپایدار 

می شود که نهایتا منجر به شکست فاجعه بار می شود، به کار رود.
اگرچه این نتایج برای نمونه های آزمایشگاهی کششی فشرده بدست 
آمده که تنها شامل یک ترک مشخص می باشد ولی با توجه به یکسان 
بودن الگوی رفتاری ماده در شکست، می توان از نتایج این مطالعه به 
نشر  با کمک  فلزی  پل  یک  وضعیت  پایش  در  مناسب  الگوی  عنوان 
آوایی استفاده نمود. اگرچه به منظور دست یابی به نتایج دقیق تر لازم 
است که آزمایش هایی بر روی نمونه های واقعی صورت پذیرد و با کمک 
روش های آماری الگو های دقیق تری برای حالت های واقعی که شامل 

تعداد نامشخصی ترک می باشد تهیه گردد. 
فهرست1علائم

علائم1انگلیسی

W)mm(عرض نمونه

a)mm( طول ترک

K∆ شدت تنش

J انرژی شکست

E)N/m2( مدول الاستیسیته

فاکتور شدت تنش 

N تعداد سیکل های بارگذاری

G نرخ انرژی آزاد شده

جابجایی 

علائم1یونانی

α نسبت طول ترک به عرض نمونه
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