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خلاصه: کریستال کوارتز ماده‌ای پیزوالکتریک است و با اعمال ولتاژ متناوب، می‌توان در آن ارتعاش مکانیکی ایجاد کرد. 
فرکانس طبیعی این ارتعاش با اعمال تنش و تغییر دمای کریستال تغییر می‌کند. به همین علت از این کریستال در ساخت 
انواع نیروسنج‌ها و حسگرهای دمایی استفاده می‌شود. در این مقاله یک حسگر نیروی دیجیتال بر اساس اثر نیرو-فرکانس 
در کریستال کوارتز با برش آ.تی طراحی و شبیه‌سازی شده است. این حسگر در دو مود کاری قابل فعال‌سازی است. در 
مود اول، حساسیت حسگر نسبت به نیرو بیشینه است. در مود دوم خطای دمایی حسگر کاهش می‌یابد. خروجی حسگر 
با ترکیب روش المان محدود و مدل‌سازی ریاضی بدست آمده است. جهت ارزیابی مدل از مطالعات تجربی پیشین درباره 
ضریب نیرو فرکانس استفاده شده است. همچنین اثر زوایا و طول لبه تکیه‌گاه‌های اعمال نیرو بر خطای دمایی حسگر و 
حساسیت آن در مودهای کاری بررسی شده است. خروجی حسگر در بازه دمایی صفر الی صد درجه سانتی‌گراد بدست 
آمده است. حسگر دو حالته طراحی شده، امکان افزایش تفکیک‌پذیری و دقت اندازه‌گیری را در دمای اتاق و کاهش خطای 

اندازه‌گیری در دماهای غیر دمای اتاق را می‌دهد.  

تاریخچه داوری:
دریافت: 1397-05-28
بازنگری: 1397-09-20
پذیرش: 1397-10-06

ارائه آنلاین: 1397-11-08

کلمات کليدي:
حسگر نیروی دو حالته

 کوارتز
اثر نیرو-فرکانس

خطای دمایی
حساسیت

مدل‌سازی پاسخ

1273

 dr.mohammadi@znu.ac.ir  :نویسنده عهده‌دار مکاتبات *

 )Creative Commons License( حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است. این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی 
در دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دیدن فرمائید.

1-مقدمه
در  که  هستند  پیزوالکتریک  مواد  جمله  از  کوارتز  کریستال‌های 
ساخت حسگرهای دقیق کاربردهای زیادی دارند ]1[. این کریستال‌ها 
کریستالوگرافی  به جهات  نسبت  وجوهشان  برش  به جهات  توجه  با 
اصلی تک سلول کوارتز، نام‌گذاری می‌شوند. کریستال با برش آ-تی1 
که  است  کوارتز  کریستال‌های  پرکاربرد‌ترین  و  معروف‌ترین  از  یکی 
در ساخت حسگرها و تشدیدگر‌های الکتریکی کاربرد دارد. علت این 
باز  این کریستال به دما  امر به حساسیت کم‌فرکانس تشدید نوسان 
می‌گردد. کریستال‌های کوارتز دارای مدول الاستیسیته ثابتی هستند 
و همین امر باعث حداقل بودن عیب پسماند در حسگر‌های کواتزی 
به  کوارتز  کریستال‌های  ارتعاش  طبیعی  فرکانس  طرفی  از  می‌شود. 
سال  در   .]2[ است  وابسته  آن  بر  شده  اعمال  مکانیکی  تنش‌های 
کریستال‌های  در  را  نیرو-فرکانس  پدیده   ]2[ راتاجسکی   1965

1  AT-Cut

تشدید  فرکانس  اساس  این  بر  کرد.  کمی‌سازی  و  مشاهده  کوارتزی 
لبه‌های  به  نیرو  اعمال  با  کوارتزی  پیزوالکتریک  کریستال‌های 
نیرو- ضریب  نام  به  را  ضریبی  راتاجسکی  می‌کند.  تغییر  تشدیدگر 

فرکانس برای کریستال‌های کوارتزی تعریف کرد و این ضریب را برای 
بنجامینسان  و  هاموند   1969 سال  در  آورد.  بدست  آ-تی  کریستال 
]3[ با استفاده از کریستال‌های کوارتز یک مبدل فشار بر اساس اثر 
نیروسنج‌های  دانشمندان  بعد  سال‌های  در  ساختند.  نیرو-فرکانس 
دیجیتالی کوارتزی چنگال شکل2 را معرفی نمودند ]4-6[. بزرگ‌ترین 
محیط‌های  در  آن‌ها  از  بهره‌برداری  امکان  عدم  حسگر‌ها  این  ضعف 
آشفته، مناسب نبودن آن‌ها برای اندازه‌گیری نیرو‌های فشاری و دامنه 
شده  معرفی  ساختارهای  دیگر  از   .]7[ بود  آن‌ها  عملکردی  محدود 
و  مرتعش  دیسک  با  سنسورهای  کوارتزی،  نیروی  حسگرهای  برای 
بدنه تمام کوارتزی بود که این حسگرها دارای پیچیدگی‌های زیادی از 
نظر ساخت و قیمتی بالا بودند. جهت رفع این مشکل برخی محققان 

2   Tuning Fork
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مانند کربت ]8[ و دالمت و همکاران ]9[ حسگرهای کوارتزی مونتاژ 
شده را معرفی کردند. در این حسگرها دیسک مرتعش از جنس کوارتز 
و سایر اجزای حسگر از جنس غیرکوارتزی بود. مشکل این حسگرها 
پیچیدگی ساختاری آن‌ها و تکرارپذیری کم خروجی این حسگرها بود 
]10[. در سال 2001، وانگ و همکاران ]10[ حسگر جدیدی بر اساس 
اصل نیرو-فرکانس طراحی کردند. حسگر معرفی شده به علت طراحی 
خاص پایه‌های انتقال نیرو به دیسک مرتعش، نسبت به خطای خروج 
از مرکز در نیروی ورودی حساسیت کمی داشت. این محققان زاویه 
به  مرتعش  دیسک  کرسیتالوگرافی  زوایای  به  نسبت  را  نیرو  اعمال 
حساسیت  دما  تغییرات  به  نسبت  حسگر  که  کردند  انتخاب  نحوی 
کمی داشت ولی از حساسیت حسگر کاسته می‌شد. از طرفی ساختار 
کردن  مونتاژ  و  دادن  قرار  که  بود  نحوی  به  انتقال‌دهنده  المان‌های 
دیسک مرتعش در آن حالت مشکل می‌شد. وانگ و همکاران ]11[ 
در سال 2003، ساختار ساده‌تری را معرفی کردند که از دیسک‌های 
لبه  بود.  استفاده شده  تشدیدگر  دیسک  عنوان  به  دایره‌ای  کوارتزی 
دیسک کوارتزی برای افزایش دامنه اندازه‌گیری و کاهش تمرکز تنش 
نیرو، تخت در نظر گرفته شده بود. برای جبران اثر دما، حسگر را در دو 
مود ارتعاشی فعال کرده و با توجه به تفاوت حساسیت دمایی فرکانس 
طبیعی در این دو مود، با استفاده از مدار جبران‌ساز، اثر دما بر نیرو 
جبران‌سازی می‌شد. در سال 2008، آساکورا و همکاران ]12[ حسگر 
میکروفاب، معرفی کردند که  تکنولوژی  اساس  بر  را  نیروی جدیدی 
ابعاد آن نسبت به حسگرهای قبلی کوچک‌تر بوده و نیروی فشاری 45 
نیوتون را اندازه‌گیری می‌کرد. در سال 2015 موریزاکی و آرائی ]13[ 
توانستند یک نیروسنج کوارتزی را با استفاده از تکنولوژی ساخت در 
ابعاد ریز1 توسعه دهند. این نیروسنج به علت حساسیت بالا می‌توانست 
سیگنال‌های زیستی مانند ضربان قلب و تنفس را اندازه‌گیری کرده و 
تشخیص دهد. زوایای برش کریستال مورد استفاده در این نیروسنج 
به نحوی انتخاب شده بود که تغییرات دما اثری خطی بر حساسیت 
نیروسنج داشت و با مدار الکترونیکی قابل جبران‌سازی بود. در سال 
2017 موریزاکی و همکاران ]14[ توانستند یک حسگر نیرو با بدنه 
تمام کوارتزی و دیسک داخلی مستطیلی شکل از جنس کوارتز آ-تی 
در ابعاد کوچک بسازند. این حسگر با وجود ابعاد کوچکش قادر بود 
کند.  اندازه‌گیری  نیوتون   600 الی  صفر  دامنه  در  را  وارده  نیروهای 

1  Micro-Fabrication Technology

آن‌ها برای جبران خطای دمایی حسگر، از یک سنسور دما استفاده 
کرده و اثرات دمایی را با استفاده از مدار الکترونیکی جبران کردند. 
با  کوراتزی  فشار  و همکاران ]15[ یک سنسور  فام  در همین سال، 
تغییرات  نیز  این حسگر  در  که  کردند  زنگ طراحی  فولاد ضد  بدنه 
ضریب حساسیت نسبت به تغییرات دما به صورت خطی بود. بدین 
ترتیب جبران‌سازی خطای دمایی حسگر با سهولت بیشتری صورت 
تغییر  با  توانستند   ]16[ همکاران  و  چن   2018 سال  در  می‌گرفت. 
شکل و چیدمان الکترودهای نوسانگر کوارتزی، خطای ناشی از تغییر 

دما را در نیروسنج کوارتزی کاهش دهند. 
مطالعه تحقیقات قبلی نشان می‌دهد دستیابی به حساسیت بالا 
و کاهش اثرات دما بر عملکرد حسگر، از اهمیت بالایی برای محققان 
برخوردار بوده است و محققان از روش‌های گوناگونی برای جبران‌سازی 
طرح  تغییرات  با  روش‌ها  این  از  برخی  در  کرده‌اند.  استفاده  دما  اثر 
نوسانگر کوارتزی سعی شده است ضریب حساسیت حسگر وابسته به 
دما نباشد. در برخی دیگر از تحقیقات نیز دما را در حین اندازه‌گیری 
الکترونیکی  مدار  توسط  را  دمایی  اثرات  و  کرده‌اند  اندازه‌گیری  نیرو 
جبران‌سازی نموده‌اند. در این مقاله حسگر جدیدی از نوع حسگرهای 
قابلیت  این حسگر دارای  کوارتزی طراحی و شبیه‌سازی شده است. 
اندازه‌گیری نیرو در یک جهت و در دو حالت عملیاتی است. در حالت 
اول حساسیت حسگر بالا و در حالت دوم خطای دمایی حسگر پایین 
است. بدین ترتیب با توجه به نیاز کاربر، حسگر را می‌توان در دو مود 
عملیاتی به کار گرفت و با توجه به در دست بودن ضریب حساسیت در 
هر مود، تغییرات فرکانس را به نیرو تبدیل کرد. با توجه به این‌که طرح 
حسگر نسبت به حسگر‌های متداول متفاوت است، نیاز به مدل‌سازی 
المان  روش  ترکیب  با  مدل‌سازی  این  دارد.  وجود  حسگر  خروجی 
محدود و مدل ریاضی که در تحقیقات قبلی مولفین بدست آمده است 
]17[، صورت می‌گیرد. در ادامه با توجه به نتایج مدل‌سازی، اثر برخی 

پارامترهای طراحی حسگر بر خروجی حسگر بررسی می‌گردد. 
در مجموع نوآوری‌های پژوهش حاضر به شرح زیر است:

قابلیت  با  کوارتزی  نیروی  حسگرهای  برای  جدید  طرحی  1-ارائه 
کاربرد در دو حالت کاری

2-تحلیل رفتار نیرو-فرکانس برای کریستال‌های دو پخه با توجه به 
تغییرات تنش‌های اولیه.

3-تحلیل خطای دمایی حسگر و تغییرات خطای دمایی با توجه به 
زوایای اعمال نیرو 



نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير، دوره 52، شماره 5، سال 1399، صفحات 1273 تا 1284

1275

به  می‌تواند  کاری  حالت  دو  در  کوارتزی  از حسگر  استفاده  ایده 
پیزو  مواد  سایر  با  دو‌حالته  سنسور‌های  ساخت  الگویی جهت  عنوان 
نظر  در  نیوبات2  لیتیوم  و  لانگاسیت1  کریستال‌های  مانند  الکتریک 

گرفته شود.

2-اثر نیرو-فرکانس در کریستال‌های کوارتزی با برش آ-تی
نوسانگر کوارتزی هسته اصلی حسگر‌های نیروی کوارتزی است. 
ولتاژ  اعمال  با  پیزوالکتریسیته  اثر معکوس  واسطه  به  نوسانگر‌ها  این 
متناوب تحت ارتعاش قرار می‌گیرند. بیشتر نوسانگرهای کوارتزی در 
مود ارتعاشی ضخامتی-برشی فعال هستند. کنش‌های خارجی پایدار 
و غیرپایدار در مرزهای نوسانگر، با به وجود آمدن تنش‌ها و کرنش‌های 
داخلی در نوسانگر، به تعادل و حالت خنثی مکانیکی در می‌آیند. این 
کنش‌های خارجی شامل انواع بارهای حرارتی و مکانیکی، تنش‌های 
سطحی و نیروهای حجمی هستند. ایجاد کرنش‌ها و تنش‌ها در داخل 
این  علت  نوسانگر خواهد شد.  فرکانس طبیعی  تغییر  باعث  نوسانگر 
امر تغییرات شکل هندسی و ضخامت، تغییر چگالی، تغییر ثابت‌های 
مکانیکی و الکتریکی و موثر شدن ثابت‌های درجه سوم الاستیسیته 
نیروی  حسگر‌های  در  پدیده،  این  از  نمونه‌ای   .]8[ است  کوارتز  در 
کوارتزی رخ می‌دهد. در این حسگرها بر اثر اعمال نیرو به لبه دیسک 
دچار  نوسانگر  ضخامتی-برشی  ارتعاشات  طبیعی  فرکانس  نوسانگر، 
تغییر شده و این تغییر توسط مدار الکتریکی، اندازه‌گیری می‌شود. به 
این پدیده اصطلاحا اثر نیرو-فرکانس گفته می‌شود. این اثر به کمک 

1   -Langasite (LGS)
2  - Lithium Niobate 

اندازه‌گیری  کوارتز  کریستال‌های  انواع  برای  نیرو-فرکانس  آزمایش 
شده است. در این آزمایش که در شکل 1 به صورت شماتیک نشان 
با  شعاعی  نیروی  زوج  یک  تحت  کوارتز  کریستال  است،  شده  داده 
و  می‌گیرد  قرار  نوسانگر  دیسک  زوایای  به  نسبت  مشخصی  زوایای 
زاویه  با  نیرو   ،1 شکل  در  می‌شود.  اندازه‌گیری  آن  فرکانس  تغییر 
ψ نسبت به محور اصلی x3  به لبه دیسک وارد می‌شود. ولتاژ  تمایل 
متناوب توسط یک اسیلاتور و به واسطه الکترودهای نشانده شده در 
دو سمت دیسک، اعمال می‌شود و دیسک در مود ضخامتی-برشی 

نوسان می‌نماید. 
فرکانس طبیعی نوسان دیسک بر اثر اعمال نیرو بر لبه‌های دیسک 
K به صورت خطی تغییر می‌کند.   متناسب با ضریب نیرو-فرکانس

ضریب نیرو-فرکانس به کمک رابطه )1( بدست می‌آید ]2[.�
�

2
0

f nDK
f F
∆

= �)1(

در رابطه )1( متغیرهای n ،f0 ،F و D به ترتیب نیروی اعمال 
اعمال  از  اولیه دیسک مرتعش قبل  نیوتون، فرکانس  شده بر حسب 
است.  دیسک  قطر  و  برشی،  ضخامتی  موج  هارمونیک  شماره  نیرو، 
به  نیز  و  کوارتز  کریستال  برش  نوع  به  نیرو-فرکانس  ضریب  مقدار 
زاویه تمایل اعمالی نیرو وابسته است. از طرفی این ضریب به تغییرات 
دمای دیسک نیز حساس است. واحد ضریب نیرو-فرکانس، متر ثانیه 

(m.s/N) است. بر نیوتون 
رابطه )1( توسط راتاجسکی ]2[ معرفی شد و مقدار ضریب نیرو-

به  مختلف  تمایل  زوایای  در  دایروی  آ-تی  کریستال  برای  فرکانس 
ضریب  وابستگی   ]18[ داولتر  طرفی  از  آمد.  بدست  تجربی  صورت 
تجربی  صورت  به  مختلف  تمایل  زوایای  در  را  دما  به  نیرو-فرکانس 
درجه   78 دمای  در  را  نیرو-فرکانس  ضریب  منحنی  و  داد  نشان 

سانتی‌گراد به صورت تجربی بدست آورد. 
به  است.  مشکل  دایروی  کاملا  حالت  در  دیسک  به  نیرو  اعمال 
همین دلیل در طراحی نیروسنج‌های کوارتزی، لبه دیسک کوارتزی 
تخت می‌شود. ایجاد لبه‌های تخت به علت تغییر توزیع تنش، باعث 
به  جدید  زوایای  اگرچه  شد.  خواهد  شده  ذکر  بهینه  زوایای  تغییر 
زوایای مطلوب در دیسک کاملا دایروی نزدیک خواهند بود. در این 
المان محدود و  از تحلیل  برای تعیین زوایای دقیق مورد نظر  مقاله 

مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌شود. 

 
 : وارد شدن نیروی شعاعی به کریستال کوارتز1شکل 

Fig.1: Insertion of radial forces to the quartz crystal 
  

شکل 1: وارد شدن نیروی شعاعی به کریستال کوارتز
Fig. 1: Insertion of radial forces to the quartz crystal
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3-طراحی نیروسنج دو حالته
در شکل 2 طرح شماتیک حسگر دو حالته کوارتزی نشان داده 
شده است. دیسک نوسانگر کوارتزی دارای دو جفت لبه )پخ( اعمال 
نیروی روبروی هم است. زوایای محور عمود بر لبه ها نسبت به محور 
انتخاب  نحوی  به  زوایا  این  می‌نامیم.  نیرو  اعمال  تمایل  زاویه  را   x1

می‌شوند که برای مود اول کاری، حساسیت حسگر به نیروی اعمالی 
بیشینه باشد. در این مود کاری ضریب نیرو-فرکانس بیشینه خواهد 
بود. جفت پخ اول که در شکل 2 نشان داده شده‌اند مربوط به مود 
دمایی  خطای  کاری،  دوم  مود  در  است.  حسگر  بیشینه  حساسیت 
به  نسبت  نیرو-فرکانس  ضریب  تغییرات  یعنی  است.  کمینه  حسگر 
تغییر دما کمینه می‌باشد. در این مود، حساسیت حسگر نیز نسبت 
به مود قبل کمتر می‌باشد. جفت پخ دوم در شکل 2 مربوط به این 

مود هستند. 
نگه‌دارنده  نقش  حسگر،  الکترودهای  به  متصل  فلزی  پایه‌های 
دیسک در فضا را ایفا می‌کند. ابتدا پیچ تنظیم تا ارتفاع از پیش تعیین 
شده حرکت می‌کند تا به پخ زیرین دیسک کوارتزی اتصال یابد. سر 
پیچ زیرین داری شیاری است که لبه دیسک در آن شیار قرار می‌گیرد. 
اطراف  از  دیسک  و  می‌یابد  اتصال  دیسک  پایینی  لبه  به  شیار  کف 
نسبت به شیار لقی مناسب دارد. سپس پین بالایی بر روی پخ مقابل 
قرار خواهد گرفت و نیروی فشاری از طریق پین بالایی اعمال خواهد 
شد. در صورت نیاز به تغییر حالت، پیچ تنظیم و پین بالایی از دیسک 
جدا شده و نیرو از طریق مکانیزم مشابه در زاویه دیگر اعمال می‌گردد. 

بنابراین در هر مود کاری نیرو تنها به یک جفت پخ اعمال می‌شود. 
به کارگیری این حسگر به کاربر صنعتی امکان خواهد داد تا در 
محیط‌های اندازه‌گیری که تغییرات دما ناچیز است، اندازه‌گیری را در 
مود اول کاری حسگر انجام دهد. بدین ترتیب حساسیت حسگر بیشینه 
است و تفکیک‌پذیری1 اندازه‌گیری نیز افزایش می‌یابد و اندازه‌گیری 
مقادیر کمتری از نیرو ممکن می‌شود. از طرفی اگر تغییرات دما در 
داد. در  انجام  را در مود دوم  اندازه‌گیری  باشد، می‌توان  زیاد  محیط 
این مود اثر دما بر حساسیت حسگر کمتر است و صحت2 اندازه‌گیری 

بیشتر می‌باشد.
با توجه به اینکه هندسه دیسک، طول پخ و زاویه اعمال نیرو 

در حساسیت فرکانسی حسگر اثرگذار است، در قسمت بعد اثر این 
عوامل بر حساسیت حسگر، شبیه‌سازی شده و زوایای مناسب اعمال 

نیرو معرفی می‌گردند.

4-مدل‌سازی پدیده نیرو-فرکانس در کریستال دایروی کوارتزی
وجود  به  موجب  کوارتز  کریستال  در  دما  تغییرات  و  نیرو  اعمال 
فرکانس  تغییر  باعث  کرنش‌ها  این  و  شده  آغازین  کرنش‌های  آمدن 
طبیعی کوارتز خواهد شد. تاکنون محققین مدل‌های گوناگونی برای 
پیش‌بینی مقدار تغییر فرکانس کریستال کوارتز بر اساس کرنش‌های 
آغازین به وجود آمده در آن، معرفی نموده‌اند. یکی از مهم‌ترین این 

1 Resolution
2 Accuracy

 
 : طرح شماتیک حسگر دو حالته کوارتزی2شکل 

Fig. 2: Schematic model of the dual state quartz sensor 

  

شکل 2: طرح شماتیک حسگر دو حالته کوارتزی
Fig. 2: Schematic model of the dual state quartz sensor
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مدل‌ها توسط لی و همکاران ]19[ ارائه شد که در این مدل از تئوری 
ورق میندلین برای محاسبه تغییرات فرکانس استفاده شده بود. این 
مدل توسط وانگ و همکاران ]10[ در سال 2001 تکمیل شد و رابطه 
تغییر فرکانس در کریستال کوارتز به شکل دلخواه ارائه شد. محمدی 
تغییر  در  پیزوالکتریسیته  ضرایب  اثر  دادند  نشان   ]17[ همکاران  و 
ضرایب  به  مربوط  جملات  از  می‌توان  و  است  ناچیز  بسیار  فرکانس 
پیزوالکتریک برای تسهیل مدل عددی چشم‌پوشی کرد. بدین ترتیب 
برای محاسبه تغییر فرکانس کریستال کوارتز کافی است کرنش‌های 
اولیه ایجاد شده در دیسک کوارتزی محاسبه شود. آن‌ها مدلی برای 
همزمان  اعمال  اثر  بر  کوارتز  کریستال  فرکانس  تغییرات  پیش‌بینی 

کرنش‌های مکانیکی در دماهای مختلف ارائه دادند ]20[

1-4- مدل ریاضی پدیده نیرو-فرکانس برای کریستال آ-تی در دمای 
دلخواه

بر این اساس، تغییرات فرکانس در کریستال کوارتز که در دمای 
θ قرار دارد و تحت بار مکانیکی در راستای شعاعی قرار می‌گیرد، با 

رابطه )2( بدست می‌آید:
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)0 تغییر فرکانس نسبت به فرکانس اولیه  )f f∆ در این رابطه 
ضریب سفتی مرتبه دو  در دمای کریستال،  66C θ   ،θ 0f در دمای 

کرنش‌های   0( )i mE دما، آن  در  سه  مرتبه  سفتی  ضرایب   661C θ

و  مکانیکی  های  بار  اعمال  اثر  بر  میندلین  صفر  مرتبه  مکانیکی 
بار  اعمال  اثر  بر  میندلین  صفر  مرتبه  جابجایی  گرادیان   (0)

1,1( )mU

مکانیکی است. در رابطه )2( از سیستم اندیس‌گذاری وویت1 استفاده 
شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، ضرایب مرتبه سه سفتی که 
منشاء رفتار غیرخطی کریستال می‌باشند، در میزان تغییرات فرکانس 
غیرخطی  پدیده  یک  نیرو-فرکانس  پدیده  علت  همین  به  و  موثرند 
است. با جایگذاری مقدار تغییر فرکانس نسبت به فرکانس اولیه یعنی 
را در دمای  نیرو-فرکانس  رابطه )1(، می‌توان ضریب  ، در  0f f∆

θ محاسبه کرد. دلخواه 

1  Voigt Notation System

برای محاسبه تغییر فرکانس در رابطه )2(، باید مولفه‌های کرنش 
مرتبه صفر میندلین تعیین شوند. این مولفه‌های کرنش با استفاده از 
رابطه )3( که توسط میندلین به کار رفت، تعریف می‌شوند ]21[. بر 

این اساس داریم:

( )( )2
nn

ij ij
n

E x E=∑ � )3(

حول  سری  بسط  صورت  به  واقعی  کرنش  مقدار  رابطه  این  در 
ها مولفه‌های درجه  ( )n

ijE 2x نوسانگر تعریف می‌شود.  محور ضخامت 
‌nام کرنش هستند. با توجه به نازک بودن دیسک کوارتزی و اعمال 
جملات  از  می‌توان  نیرو-فرکانس،  آزمون  در  اولیه  کوچک  نیروهای 
درجه بالاتر از صفر در رابطه )3( صرف‌نظر نمود و مقادیر کرنش مرتبه 
صفر را با مقادیر کرنش واقعی برابر فرض کرد ]21[. بنابراین با محاسبه 
مقدار کرنش واقعی به کمک رابطه )4( می‌توان کرنش‌های درجه صفر 
کرد]17[. زیر حساب  صورت  به  وویت  اندیس‌گذاری  سیستم  در  را 
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ها  iT ) کامپلیاس کوارتز در دمای مورد نظر و‌ )
ijS θ در این روابط

تنش‌ها در سیستم اندیس‌گذاری وویت می‌باشند. بدین ترتیب برای 
محاسبه کرنش‌های مرتبه صفر میندلین کافی است تنش‌های ایجاد 
یا  ریاضی  تحلیل  از  استفاده  با  را  کوارتزی  دایروی  دیسک  در  شده 
تحلیل المان محدود استخراج نمود. در این پژوهش از تحلیل عددی 
تحلیل،  این  در  است.  شده  استفاده  اولیه  تنش‌های  محاسبه  برای 
کوارتز به صورت یک ماده غیرهمسانگرد در نظر گرفته شده است و 

ضرایب الاستیسیته آن به دما وابسته است. 

2-4- تحلیل المان محدود تنش‌های آغازین:
5T در  3T و   ، 1T آوردن تنش‌های  این تحلیل بدست  از  هدف 
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θ در ناحیه زیر الکترود دیسک کوارتزی است. برای این کار از  دمای 
نرم افزار المان محدود  کامسول1 استفاده شده است. در این تحلیل 
با  مکانیکی  بارگذاری  از  قبل  کوارتزی  نوسانگر  که  می‌شود  فرض 
محیط هم دما شده است. بنابراین تنها تنش‌های حاصله از بارگذاری 
θدر تغییر فرکانس نوسانگر موثر است. تحلیل  مکانیکی در دمای  
عددی با توجه به ناهمسانگرد بودن کوارتز به صورت سه‌بعدی صورت 
گرفت. برای بدست آوردن مولفه‌های تنش مکانیکی، ضرایب سفتی 
درجه دو نوسانگر به صورت تابعی از دما ذیل رابطه )5( به نرم افزار 

کامسول معرفی گشت.
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(3) به ترتیب مشتقات دمایی 
ijklC (2) و 

ijklC  ، (1)
ijklC که در این رابطه 

مرتبه اول، دوم و سوم ضرایب سفتی درجه دو کوارتز می باشند ]22[.
θ بر اساس روابط سازنده  بدین ترتیب تنش‌های آغازین در دمای 

)6( در نرم‌افزار کامسول مورد ارزیابی قرار گرفت.

1   COMSOL
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jN به ترتیب حجم، سطح، کشش  iP و   ، S  ،V در این روابط 
klE در  سطحی2، و بردار نرمال سطح می‌باشند. مولفه‌های کرنش 
معادلات )6( کرنش‌های حاصل از اعمال نیروهای مکانیکی در دمای 

θ هستند. ثابت 

3-4- صحت‌سنجی مدل عددی-ریاضی پدیده نیرو-فرکانس
با توجه به اینکه در مطالعات تجربی انجام شده، دیسک کوارتزی 
دارای یک جفت پخ است، برای ارزیابی مدل در مسئله پیش رو همین 
با  برابر  و ضخامت دیسک  قطر  از طرفی  قرار گرفت،  نظر  مد  حالت 
بدین  شد.  گرفته  نظر  در  موده  دو  در حسگر  استفاده  مورد  دیسک 
ترتیب مقادیر 10 میلی‌متر و 0/1664 میلی‌متر برای قطر و ضخامت 
دیسک به کار رفت. کریستال آ-تی برای ضخامت 0/1664 میلی‌متر 

دارای فرکانس پایه ضخامتی–برشی 10 مگاهرتز است ]19[. 
اعمال  برای  لبه  جفت  یک  که  حالتی  در  دیسک  مرزی  شرایط 
نیرو وجود دارد، در شکل 3 نشان داده شده است. شرایط مرزی در 
دیسک  لبه‌های  از  یکی  به  که  است  شده  اتخاذ  گونه‌ای  به  نرم‌افزار 
بر  عمود  در جهت  لبه  این  اعمال می‌شود.  یکنواخت  فشاری  نیروی 
نیرو به عبارت دیگر جهت z در شکل 3 و همچنین در جهت عمود 
بر دیسک یعنی جهت y در شکل 3 حرکتی ندارد. لبه  روبرویی نیز 
در تمام جهات مقید است و ثابت فرض می‌شود. این شرایط مرزی با 
توجه به شرایط عملی آزمایش نیرو-فرکانس انتخاب شده است. لازم 
به ذکر است که جهت x1 در مدل ریاضی ) شکل 1( معادل جهت x در 
شبیه‌سازی، جهت x2 معادل جهت y و جهت x3 معادل جهت z است.

در مرحله بارگذاری، مقدار نیروی اعمال شده یک نیوتون در نظر 
5T ایجاد شده در دیسک تک پخ  3T و   ، 1T گرفته شد و تنش‌های 
 ، 1T )شکل 3( در زوایای تمایل مختلف بدست آمد. مولفه‌های تنش
zxT در سیستم  zzT و   ، xxT 5T به ترتیب معادل تنش‌های 3T و 

2  -Surface Traction

 
بندی و بارگذاری دیسک کوارتزی تک پخ : المان3شکل 

Meshing and loading of the quartz disc with one pair of flat edges 
  

شکل 3: المان‌بندی و بارگذاری دیسک کوارتزی تک پخ 
 Fig. 3: Meshing and loading of the quartz disc with one

pair of flat edges
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زوایای  می‌باشند.  محدود  المان  نرم‌افزار  در  معمولی  اندیس‌گذاری 
تمایل در بازه صفر الی 90 درجه با گام 10 درجه تغییر می‌کردند. 
در این تحلیل از المان‌هایی با مقطع چهارضلعی برای تحلیل استفاده 
شده است. با توجه به تاثیرات ابعاد المان بر نتایج روش المان محدود، 
تحلیل وابستگی مش برای مدل عددی به کار رفته در این تحقیق، 
صورت پذیرفت. در این تحلیل تاثیرکوچک‌سازی المان بر تنش‌های 
آغازین در مرکز دیسک مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحلیل برای 

مشاهده  همان‌طورکه  است.  شده  داده  نشان   4 شکل  در   1T تنش 
می‌شود با افزایش تعداد المان‌ها از مقدار 1500 عدد، تغییرات اندک 
و قابل چشم‌پوشی در تنش آغازین رخ می‌دهد. در این تحقیق حداقل 

تعداد المان برابر با 1634 در نظر گرفته شده است.
5T و قرار دادن این مقادیر  3T و   ، 1T با بدست آمدن تنش‌های 
در روابط )4(، مولفه‌های کرنش آغازین مرتبه صفر میندلین محاسبه 

 
 : تحلیل وابستگی نتایج به ابعاد المان4شکل 

Fig. 4: Mesh dependency analysis 
  

                                                
 ایجاد شده در نوسانگر.  1Tهای کانتور تنش -، )ب(25در دمای  ]23[فرکانس -منحنی تجربی نیرو )الف(:: 5شکل 

stress contours 1TC, part b: °Part a: experimental force frequency curve [23] at 25: Fig.5 
  

شکل 4: تحلیل وابستگی نتایج به ابعاد المان
Fig. 4: Mesh dependency analysis

شکل 5: )الف(: منحنی تجربی نیرو-فرکانس [23] در دمای 25، )ب(- کانتور تنش‌های T1 ایجاد شده در نوسانگر. 
Fig.5: Part a: experimental force frequency curve [23] at 25°C, part b: T1 stress contours
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این مولفه‌های کرنش در رابطه )2( قرار داده شدند و  شدند. سپس 
مقدار نسبت تغییر فرکانس کریستال نسبت به فرکانس اولیه )یعنی 
( بدست آمد و در رابطه )1( قرار داده شد تا ضرایب نیرو-فرکانس 

0

f
f
∆

در زوایای تمایل ذکر شده محاسبه شوند. ضرایب نیرو-فرکانس برای 
کوارتز آ-تی در دمای 25 درجه به ترتیبی که در بالا ذکر شد، محاسبه 
شد. مقایسه نمودار نیرو-فرکانس حاصل از مدل‌سازی و آزمایش‌های 
 1T تجربی ]23[ در شکل 5 )الف( و هم‌چنین کانتور تنش‌های اولیه 

در شکل 5 )ب( نشان داده شده است. 
همان‌طور‌که در نمودار‌های نیرو-فرکانس در شکل 5 )الف( مشاهده 
می‌شود، بیشترین خطا میان نتایج نمودار تجربی و نتایج مدل‌سازی، 
 - (m.s/N)× 153 10 در زاویه تمایل 60 درجه رخ می‌دهد و در حدود 
است که مقداری ناچیز می‌باشد. علت بروز خطا می‌تواند چشم‌پوشی 
از جملات مرتبه بالاتر کرنش میندلین در مدل ریاضی باشد. در زاویه 
بر اساس مدل ریاضی  نیرو-فرکانس  تمایل 60 درجه، مقدار ضریب 
نزدیک به صفر است. بنابراین در این زاویه تمایل، مولفه‌های غیرخطی 
می‌توانند  شده‌اند  چشم‌پوشی  ریاضی  مدل  در  که  میندلین  کرنش 

ضریب نیرو-فرکانس را تغییر دهند.
محاسبات ذکر شده در قسمت بالا برای دمای 78 درجه نیز صورت 
ضرایب  همانند  کوارتز  مکانیکی  خواص  این‌که  به  توجه  با  پذیرفت. 
به دما می‌باشند،  وابسته  انبساط حرارتی،  سفتی درجه دو و ضریب 
با استفاده از مشتقات دمایی ضرایب مذکور برای کوارتز آ-تی، مقدار 

این ضرایب در دمای 78 بدست آمد و در مدل عددی و ریاضی اعمال 
گشت. شکل 6 منحنی نیرو-فرکانس در دمای 78 درجه را در مقایسه 

با منحنی تجربی نشان می‌دهد. 
با مقایسه مقادیر عددی ضریب نیرو-فرکانس که در نمودار‌های 
شکل 6 مشاهده می‌شود، اختلاف ضرایب نیرو-فرکانس منحنی‌های 
با  برابر  و  بوده  بیشینه  درجه   20 زاویه  در  مدل‌سازی  و  تجربی 
است. این خطا در زاویه حدود 50 درجه تقریبا  / (m.s/N)−× 152 3 10

به صفر نزدیک می‌شود و مجددا روند افزایشی پیدا می‌کند. در زاویه 
می‌رسد. همان‌طور‌که  / (m.s/N)−− × 151 69 10 80 درجه مقدار خطا به 
مشاهده می‌شود، مقادیر خطا بسیار ناچیزند. یکی از علت‌های اصلی 
بروز این خطا میان نتایج مدل‌سازی و آزمایش‌های تجربی، عدم وجود 
مشتقات دمایی ضرایب درجه سه سفتی است که در مرجع ]17[ به 

آن اشاره شده است.

5-شبیه‌سازی رفتاری حسگر نیروی دو حالته جهت تعیین 
زوایای مناسب اعمال نیرو

با توجه به این‌که توزیع تنش در نوسانگر وابسته به تعداد جفت 
پخ انتقال نیرو است، ضرایب نیرو-فرکانس و اثر دما بر منحنی نیرو-

فرکانس را به‌طور جداگانه در حالت دو پخ محاسبه می‌نماییم. زوایای 
که  شده‌اند  انتخاب  گونه‌ای  به  هم  به  نسبت  پخ‌ها  جفت  قرارگیری 
تداخلی در پخ ها صورت نگیرد. در تحلیل‌های این قسمت، عرض پخ 

 

 ]23[درجه در مقایسه با منحنی تجربی 78سازی در دمای حاصل از شبیه سفرکان-: منحنی نیرو6شکل 

Fig. 6: The force frequency curve based on simulations at 78°C comparing with the 
experimental curve [23] 

  

 
درجه  78و  25فرکانس در حالت اول کاری حسگر در دمای -ضریب نیرو: تغییرات7شکل 

 Variation of force frequency coefficients at first working state of the sensor at 25°C 
and 78°C 

  

شکل 6: منحنی نیرو-فرکانس حاصل از شبیه‌سازی در دمای 78 درجه در 
مقایسه با منحنی تجربی]23[

Fig. 6: The force frequency curve based on simulations at 
78°C comparing with the experimental curve [23]

شکل 7: تغییرات ضریب نیرو-فرکانس در حالت اول کاری حسگر در 
دمای 25 و 78 درجه 

 Fig. 7: Variation of force frequency coefficients at first
working state of the sensor at 25°C and 78°C
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ها همانند قسمت قبل 2/5 میلی‌متر انتخاب شده است. یکی از جفت 
است.   ϕ تمایل  زاویه  دارای  دیگری  و   ψ تمایل  زاویه  دارای  پخ‌ها 
از زاویه تمایل، زاویه مابین محور مرکزی عمود بر جفت پخ  منظور 
و محور اصلی x1 می‌باشد. جفت پخ اول برای مود کاری اول حسگر 
لذا  یعنی حالت حساسیت بیشینه حسگر در نظر گرفته شده است. 
ψ به نحوی تعیین می‌شود که حساسیت حسگر )یعنی  زاویه تمایل 
تغییرات فرکانس حسگر نسبت به نیروی وارده( برای جفت پخ اول 
ϕ( برای حالت دوم کاری  بیشینه باشد. جفت پخ دوم )با زاویه تمایل 
حسگر که دارای خطای دمایی کمی است در نظر گرفته شده است. 

برای محاسبه زوایای تمایل مناسب در دو مود کاری حسگر، دو 
آزمون شبیه‌سازی در نظر گرفته شد. در آزمون اول، جفت پخ دوم را 
ψ( در حول جفت  ثابت در نظر گرفته و جفت پخ اول )با زاویه تمایل 
پخ دوم چرخانده شد تا ضرایب نیرو-فرکانس برای این حالت بدست 
آید. این آنالیز برای بدست آوردن زوایای مناسب در حالت حساسیت 
بیشینه اثر نیرو-فرکانس انجام شد. نتایج آنالیز در شکل 7 نشان داده 
شده است. در این نمودار ضریب نیرو-فرکانس در نواحی که پخ‌ها با 

هم تداخلی نمی‌نمایند، رسم شده است.
زاویه  در  نیرو-فرکانس  ضریب  می‌شود،  مشاهده  همان‌طورکه 
20- الی 20 درجه تقریبا ثابت و بیشینه است. با این همه به منظور 
راحت‌سازی عملیات ساخت بهتر است جفت پخ‌ها از یکدیگر بیشترین 
فاصله را داشته باشند. به همین علت زاویه 20- درجه برای پخ‌های 

حالت یک پیشنهاد می‌گردد. در این حالت با فرض طول لبه پخ 2/5 
میلی‌متر و با توجه به دیگر ابعاد هندسی حسگر، ضریب نیرو-فرکانس 
×−m.s/N می‌باشد. مقدار  1523 10 که نمایانگر حساسیت حسگر است، 

خطای دمایی در این مود کاری در بخش بعد محاسبه می‌گردد.
در آزمون دوم، خطای دمایی ضریب نیرو-فرکانس به عنوان معیار 
طراحی در نظر گرفته شد. برای بدست آوردن زوایای مناسب پخ‌ها 
زاویه  تغییرات  ازای  به  نیرو-فرکانس حسگر  منحنی  دوم،  حالت  در 
جفت پخ دوم در حضور جفت پخ اول در دماهای 0، 25، 50، 75 و 
100 درجه سانتی‌گراد محاسبه شد. با کنار هم گذاشتن منحنی‌های 
نیرو-فرکانس در دماهای مختلف، بازه دمایی ثابت ماندن ضریب نیرو-

فرکانس تعیین شد. در شکل 8 منحنی‌های حاصله نشان داده شده 
است.

در  نیرو-فرکانس  منحنی‌های  می‌شود،  مشاهده  همانطورکه 
نزدیک  هم  به  بسیار  درجه   70 الی   50 زوایای  در  مختلف  دماهای 
می‌شوند. از طرفی حساسیت حسگر نیز کم می‌شود. بنابراین انتخاب 
زاویه تمایل مناسب در مود دوم کاری به حداقل حساسیت لازم برای 
توسط طراح  مقادیر  این  است.  وابسته  دمایی مجاز  و خطای  حسگر 
زاویه 60 درجه  به عنوان مثال در  تعیین می‌شود.  و سازنده حسگر 
حال خطای  عین  در  می‌شود،  نزدیک  صفر  به  فرکانس  نیرو  ضریب 
دمایی نیز کم است. بنابراین با نزدیک شدن به این زاویه، عملا حسگر 
برای  زاویه  این  انتخاب  و  نمی‌دهد  واکنش محسوسی  نیرو  و  دما  به 

 
 فرکانس در حالت دوم کاری حسگر -های نیرو: اثر دما بر منحنی8شکل 

Effect of the temperature on force frequency curves at second working state of the 
sensor

  

 
 فرکانس در حالت دوم کاری حسگر -های نیرو: اثر دما بر منحنی8شکل 

Effect of the temperature on force frequency curves at second working state of the 
sensor

  

شکل 8: اثر دما بر منحنی‌های نیرو-فرکانس در حالت دوم کاری حسگر 
Fig. 8: Effect of the temperature on force frequency 

curves at second working state of the sensor

شکل 9: نمودار خطای ناشی از تغییرات دما بین 25 و 100 درجه سانتی‌گراد
Fig. 9: The temperature error of force frequency 

coefficients between 25°C and 100°C
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انتخاب زاویه، مقدار درصد  حسگر مطلوب نیست. به منظور تسهیل 
خطای دمایی در فاصله 10 الی 90 درجه برای حسگر در دمای 25 
تا 100 درجه سنجیده شد. برای محاسبه خطای نسبی از رابطه )7( 

استفاده شده است. 

25 100
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25 ضرایب نیرو فرکانس در زاویه  C
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ϕ 100 و  C

K
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ϕ در این رابطه 
ϕ و در دماهای 100 و 25 درجه سانتی‌گراد می‌باشند. نمودار  تمایل 
درصد خطا در شکل 9 نشان داده شده است. با استفاده از این نمودار 
و  مجاز  دمایی  خطای  درصد  مبنای  بر  را   ϕ تمایل  زاویه  می‌توان 
حساسیت حداقل مورد نظر انتخاب کرد. خطای دمایی در زاویه 53 
درجه نزدیک به صفر است. از طرفی حساسیت حسگر در 25 درجه 
/- می‌باشد. هم‌چنین درصد  m.s/N× 157 43 10 برای این زاویه برابر با 
خطای دمایی در زاویه تمایل 50 درجه 1 درصد و ضریب نیرو فرکانس 
- یعنی در حدود 39 درصد حالت حسگر در  m.s/N× 159 10 آن برابر با 
حساسیت بیشینه است که مقداری قابل قبول می‌تواند قلمداد شود. 

6-بررسی اثر طول پخ بر ضرایب حساسیت و خطای دمایی
تنش‌های  توزیع  بر  نیرو  اعمال  پخ‌های  طول  اینکه  به  توجه  با 
اثرات عرض پخ  بر  وارده بر کریستال موثر است، بررسی جداگانه‌ای 
در زوایای تمایل 20- و 50 درجه صورت گرفت. این زوایا بر اساس 
اعمالی یک  نیروی  تحلیل  این  در  انتخاب شدند.  قبل  نتایج قسمت 

نیوتون در نظر گرفته شد و طول پخ‌ها از یک میلی‌متر تا 5 میلی‌متر 
افزایش یافت و ضریب نیرو-فرکانس در هندسه‌های مربوطه همانند 
قبل اندازه‌گیری شد. شکل 10 )الف( اثر تغییر طول پخ در مود اول 

حسگر را نشان می‌دهد. 
همانطورکه می‌بینیم با کاهش عرض پخ حساسیت حسگر افزایش 
می‌یابد. البته در عمل نمی‌توان به صورت نامحدود عرض پخ را کاهش 
)ب(   10 شکل  می‌گردد.  حسگر  مکانیکی  ناپایداری  باعث  زیرا  داد 
مربوط به اثر عرض پخ در خطای دمایی حسگر در زاویه 50 درجه 
است که همانطورکه می‌بینیم خطای دمایی حسگر تغییر محسوسی 
اثر مطلوبی بر حسگر  بنابراین کاهش عرض پخ در مجموع  نمی‌یابد 
کوارتزی دارد. با توجه به شکل 10 )ب(، مقدار درصد خطای دمایی در 
مود اول برای طول لبه 5/2 میلی‌متر را می‌توان با رابطه )7( محاسبه 

نمود که در حدود 5/5 درصد بدست می‌آید.

7-نتیجه‌گیری
اعمال  زاویه  و  دما  به  کوارتز  در  نیرو-فرکانس  ضرایب  وابستگی 
نیرو، امکان طراحی حسگر‌های نیروی دو حالته را فراهم می‌سازد. در 
این مقاله یک حسگر نیروی دو حالته طراحی شده است. این حسگر 
در دو مود کاری حساسیت بالا و خطای دمایی پایین کار می‌کنند. 
در طی بررسی‌های صورت گرفته، نمودارهای ضریب نیرو-فرکانس در 
مودهای کاری اول و دوم و نمودار خطای دمایی ضریب نیرو-فرکانس 
در مود دوم کاری حسگر بدست آمد تا از این نمودارها برای انتخاب 
صحیح زاویه تمایل برای لودسل‌های کوارتزی استفاده گردد. همچنین 

 و حالت دوم اعمال نیرو )ب( : اثر طول لبه بر ضریب نیرو فرکانس در حالت اول اعمال نیرو )الف(10شکل 
 The effect of flat length on force frequency coefficient at first state of loading (part a) and 

second state of loading (part b)
  

شکل 10: اثر طول لبه بر ضریب نیرو فرکانس در حالت اول اعمال نیرو )الف( و حالت دوم اعمال نیرو )ب( 
Fig. 10: The effect of flat length on force frequency coefficient at first state of loading (part a) and second state of 

loading (part b)
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اثر تغییر ابعاد پخ‌های اعمال نیرو در مود کاری اول بررسی شد و نتایج 
زیر حاصل گشت:

نیرو  اعمال  پخ  طول  به  وابسته  حساسیت،  بیشینه  اول  مود  در 
- قابل  m.s/N× 1528 10 است و برای پخ یک میلی‌متر این حساسیت تا 
پیشنهاد  پژوهش  این  در  که  میلی‌متر   2/5 پخ  برای  است.  افزایش 
دمایی  درصد خطای  و  دارد  - m.s/N× 1523 10 مقدار  این ضریب  شد 
با 5/5 درصد است. در مورد  برابر  الی 100 درجه  بازه دمایی 0  در 
ضریب  حال  عین  در  است،  یافته  کاهش  دمایی حسگر  دوم خطای 
نیرو-فرکانس نیز مقدار کمتری دارد. به عنوان مثال در زاویه تمایل 
ϕ خطای دمایی به صفر می‌رسد و ضریب نیرو فرکانس حسگر = °53

ϕ درجه  = °50 /- است. همچنین در زاویه تمایل  m.s/N× 157 43 10

یک  دمایی  خطای  و   - m.s/N× 159 10 حسگر  فرکانس  نیرو  ضریب 
درصد است. بنابراین انتخاب زاویه تمایل مناسب در مود دوم وابسته 
به خطای مجاز دمایی حسگر است و به کمک نمودار خطای دمایی که 
در این مقاله ارائه شده قابل انجام است. علاوه بر این نشان داده شد 
که با کاهش طول پخ می‌توان حساسیت حسگر را در مود اول افزایش 

داد بدون آن‌که اثر چندانی روی خطای دمایی حسگر داشته باشد.
ایده طراحی حسگرهای دو حالته که در این مقاله به آن اشاره شده 
است ممکن است بتواند برای سایر حسگرهای نیروی پیزوالکتریک نیز 

بسته به نوع کریستال و ساختارشان مورد استفاده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
از سرکار خانم مهندس مهسا سادات رشیدی که در ویرایش ادبی 

و ظاهری متن و تصاویر این مقاله کمک شایانی نمودند متشکرم.
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مولفه‌های درجه nام کرنش 	 ( )n
ijE  

)N( نیروی اعمال شده 	 F

تغییر فرکانس 	 f∆

فرکانس اولیه 	 0f

(m.s/N) ضریب نیرو  فرکانس  	 K

شماره هارمونیک موج ضخامتی برشی 	 n

کامپلیاس کوارتز 	 ijS

گرادیان جابجایی مرتبه صفر میندلین 	 (0)
1,1U

محور ضخامت  	X2 

x3	 محور اصلی

ψ	 زاویه تمایل جفت پخ اول نسبت به محور اصلی

زاویه تمایل جفت پخ دوم نسبت به محور اصلی  	 ϕ
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