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خلاصه: چاپ چهاربعدی، یک شاخه ی نسبتا نوظهور است که از چاپ سه بعدی سرچشمه گرفته است. لایه نشانی مذاب، به عنوان 
یکی از مرسوم ترین فرایندهای چاپ سه بعدی، به تازگی توجه بسیاری از محققین را در حوزه چاپ چهاربعدی به خود جلب کرده است. 
هرچند، بسیاری از جنبه های چاپ چهاربعدی با استفاده از فرایند لایه نشانی مذاب هنوز به خوبی درک و مطالعه نشده است. در این 
مقاله تاثیر پارامترهای مختلف فرایند شامل پارامترهای فعالسازی، چاپ و مواد بر روی انحنای نمونه های دولایه خودخم شونده مطالعه 
شده است. تمامی نمونه ها با استفاده از سه فیلامنت پلی لاکتیک اسید متفاوت چاپ شده اند. مشاهده شد که زمان و دمای فعالسازی، و 
همچنین سرعت چاپ تاثیر به سزایی بر انحنا دارند. به طوریکه افزایش دما از 70 به 130 درجه سانتیگراد، باعث افزایش چهار برابری 
انحنا و افزایش سرعت چاپ از 30 به 120 میلیمتر بر ثانیه باعث افزایش دو برابری انحنا شد در حالیکه افزایش فاصله نازل از میز 
چاپ از 0/1 به 0/25 میلیمتر منجر به کاهش 40 درصدی انحنا شد.  به علاوه، رفتار تغییرشکل نمونه ها تا حد زیادی متاثر از نوع 
فیلامنت استفاده شده بود. نتایج حاکی از تفاوت 9 برابری میزان انحنای ساختارهای چاپ شده با استفاده از سه نوع مختلف فیلامنت 
بود. مشخصه یابی مواد فیلامنت ها تفاوت معناداری در خواص مکانیکی نشان نداد، اما این تفاوت در خواص حرارتی و حرارتی-مکانیکی 
سه نوع فیلامنت مشاهده شد. باتوجه به نتایجی که از آزمایش های گرماسنجی روبشی افتراقی و تحلیل مکانیکی دینامیکی به دست 
آمد، این تفاوت ها ناشی از وجود افزودنی ها در هر نوع فیلامنت است. نتایج پژوهش حاضر کاربردهای مهمی در طراحی فرایندهای 

چاپ چهاربعدی با استفاده از چاپگرهای سه بعدی لایه نشانی مذاب دارد. 
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مقدمه-  
واژه ی چاپ چهاربعدی برای اولین بار در سال 2013 توسط تیبیتز در 
بعد چهارم چاپ چهاربعدی   .]1[ دانشگاه صنعتی ماساچوست شکل گرفت 
بصورت  که  سازه ای  عملکرد  یا  خواص،  که  اینصورت  به  است،  "زمان" 
 .]1 و   2[ کند  تغییر  زمان  از  تابعی  عنوان  به  می تواند  شده  چاپ  سه بعدی 
درست است که به طور کلی زمان به عنوان بعد چهارم تعریف می شود، اما در 
حقیقت منظور از بعد چهارم تغییرشکل کنترل شده و دلخواه با اعمال محرک 
و در زمان دلخواه است. بنابراین تنها درصورتی بعد چهارم نمود پیدا می کند 
تغییرشکل داد.  به میزان موردنظر  را در زمان موردنظر و  بتوان ساختار  که 
به این ترتیب صرف وابسته بودن به زمان در سایر پدیده های فیزیکی مانند 
پدیده برگشت فنری، خزش و ... در چهارچوب بعد چهارم تعریف نمی شود. 
همچنین »چاپ چهاربعدی« همزمان به فرآیند و ماده وابسته است. لازمه ی 

پلیمر حافظه شکلی1 و  تغییرشکل و حصول ساختار چهاربعدی وجود  رفتار 
فرآیندهای چاپ سه بعدی  به واسطه  اعمال آن است که  همچنین نحوه ی 

امکان پذیر می شود.
 در اغلب موارد، اساس کار چاپ چهاربعدی تغییرشکل در مواد مصنوعی 
است، که یا از طریق اصول فیزیکی مانند تنش  پسماند و یا از طریق انرژی 
آزاد شده از یک پلیمر فعال یا »هوشمند« ایجاد شود ]3[. این مواد هوشمند 
می توانند به محرک های مختلفی مانند گرما ]4[، رطوبت ]5[، نور ]7 و 6[، 
میدان مغناطیسی ]8[، و غیره پاسخ دهند. بسیاری از مواد هوشمندی که در 
چاپ چهاربعدی استفاده می شوند به یکی از این سه دسته از مواد هوشمند 
مکانیکی  خواص  و  طولانی  پاسخ  زمان  که  هیدروژل ها   .1 دارند:  تعلق 
اما  کوتاه تر  پاسخ  زمان  که  مایع،  کریستالی  الاستومرهای  دارند،  محدودی 
همچنان خواص مکانیکی محدودی دارند و 3. پلیمرهای حافظه شکلی که 

1  Shape memory polymer- SMP



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53، شماره ویژه 6، سال 1400، صفحه 4095 تا 4110

4096

هم زمان پاسخ کوتاه و هم خواص مکانیکی خوبی دارند ]10 و 9[. پلیمرهای 
اثر حافظه شکلی1 کار می کنند که در آن ماده در  بر اساس  حافظه شکلی 
واقع،  در  بازیابی می کند.  را  اولیه خود  اعمال یک محرک خاص شکل  اثر 
تقریبا تمامی پلیمرهای مهندسی درجه ای از اثر حافظه شکلی را ازخود نشان 
می دهند. هرچند، تغییرشکل ها و نیروهای مربوط به رفتار حافظه شکلی اغلب 
پلیمرها محدود است به طوریکه امکان استفاده از آنها را برای کاربردهای 

عملی غیرممکن می سازد ]11[. 
فرایندهای چاپ سه بعدی نظیر پلی جت ]12-15[، چاپ مستقیم ]16[، 
استریولیتوگرافی ]17 و 4[، دستگاه های اصلاح شده ]18-20[، که برای چاپ 
خاصی  تجهیزات  نیازمند  معمولا  می شوند  استفاده  ساختار  یک  چهاربعدی 
تحقیقاتی  آزمایشگاه های  از  بسیاری  از دسترس  را  آنها  امر  این  هستند که 
خارج می سازد. علاوه براین، مواد مورد استفاده در این دستگاه ها )هیدروژل ها، 
فوتوپلیمرها و ...( علیرغم استحکام و سفتی پایین، دارای هزینه های بالا و 
گاهی اوقات به صورت انحصاری هستند. اخیرا، فرایند لایه نشانی مذاب که 
یکی از رایج ترین و ارزانترین فرایندهای چاپ سه بعدی است، توجه بسیاری 
فرایند  این  حال،  این  با   .]28-21[ است  کرده  جلب  خود  به  را  محققان  از 
روش  این  از  زیاد،  مزایای  علیرغم  تا  شده  باعث  که  دارد  محدودیت هایی 
این  اول  محدودیت   نشود.  استفاده  گسترده  صورت  به  چهاربعدی  چاپ  در 
فرایند سختی و یا عدم امکان استفاده از دو یا چندماده به صورت همزمان 
ساختار  یک  در  است(  چهاربعدی   چاپ  لازمه ی  )که  دلخواه  چیدمان  با  و 
رویکرد  از  محدودیت  این  به  آمدن  فائق  برای  پژوهشگران  برخی  است. 
از  پژوهشگران  پژوهش ها  این  در   .]22-24 و   29[ کرده اند  استفاده  جالبی 
پلی لاکتیک اسید2 به عنوان ماده ی فعال و از کاغذ، الیاف نایلون و پارچه به 
عنوان ماده ی ساده یا غیرفعال استفاده کردند. مثلا ژنگ و همکاران ]29[ 
ابتدا کاغذ را بر روی میزِ چاپ چسبانده و مقید کردند و سپس پلی لاکتیک اسید 
را با الگوی مورد نظر بر روی آن چاپ کردند. هرچند این رویکردها چندان 
هم در مرتفع کردن محدودیت اول موثر نیستند چراکه فقط برای ساختارهای 
سبک و کم استحکام قابل استفاده هستند. محدودیت  دوم فرایند لایه نشانی 
مذاب در واقع به دلیل محدودیت اول شکل می گیرد. در صورت استفاده از 
تک ماده برای چاپ چهاربعدی، اعمال بار خارجی برای طراحی الگوی مورد 
این به معنی زمان، مراحل و پیچیدگی های ساخت بیشتر  نیاز است و  نظر 
است. برای غلبه بر محدودیت دوم نیز رویکردهای مختلفی توسط محققین 
برای مثال هو و همکاران ]25[ رویکردی  ارائه شده است ]30-33 و 25[. 

1  Shape memory effect- SME
2   PLA

را برای چاپ چهاربعدی یک پلیمر حافظه شکلی توسعه دادند که نیازی به 
هیچ مرحله  آماده سازی پس از ساخت نداشت. هرچند که نمونه های چاپ شده 
توسط آنها خم می شد و رفتار تغییرشکل از خود نشان می داد اما دلیل این 
انحنا می تواند ناشی از مدول خمشی پایین نمونه ها به دلیل ضخامت کم )1 
میلیمتر( آنها باشد. بعلاوه، رفتارتغییرشکل حاصله تنها محدود به خمش بود 

و کنترلی بر مقدار انحنای نهایی نمونه ها وجود نداشت. 
که  دادند  ارائه  را  روشی   ]33[ همکاران   و  مانن  ون   2017 سال  در 
این روش  در  مرتفع ساخت.  را  مذاب3  نشانی  فرایند لایه  هردو محدودیت 
آنها توانستند بدون اعمال بار خارجی و بدون استفاده از ماده ی دوم و تنها 
با چاپ پلیمر حافظه شکلی پلی لاکتیک اسید، به تغییرشکل دلخواه از دوبعد 
هر  چاپ  الگوی  برنامه ریزی  روش  این  کار  اساس  یابند.  دست  سه بعد  به 
با کرنش های عرضی و طولی مطلوب  از لایه ها  ایجاد مجموعه ای  و  لایه 
با یکدیگر  با چینش مختلف  این مجموعه لایه ها  ( است. سپس  2ε  ، 1ε (
ترکیب می شوند تا با ایجاد گرادیان در راستای ضخامت و یا کمانش، باعث 
بر  را  پارامترها  از  تاثیر برخی  آنها  از صفحه شوند. هرچند  تغییرشکل خارج 
روی میزان کرنش و انحنا بررسی کردند اما پارامترهای طراحی زیادی وجود 
دارند که می توانند تاثیر بسزایی بر رفتار ساختار چهاربعدی داشته باشند که 
تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته اند. بنابراین در این پژوهش، به بررسی این 
زمان  مدت  و  دما  چاپ،  میز  از  نازل  فاصله  چاپ،  سرعت  شامل  پارامترها 
تحریک و نوع ماده که تاثیر مهمی بر رفتار تغییرشکل دارند اما تاکنون مورد 
بررسی قرار نگرفته اند پرداخته می شود. همچنین این پژوهش با آشکارکردن 
برای  را  روشی  چهاربعدی،  ساختارهای  تغییرشکل  رفتار  بر  ماده  نوع  تاثیر 
تعیین ماده مناسب برای اهداف چهاربعدی پیش روی خواننده قرار می دهد. 

 مواد و روش ها - 
 اصول کارکرد- 1- 2

بر  را  عملکردش  یا  و  خواص  شکل،  می تواند  چهاربعدی  ساختار  یک 
به  چهاربعدی  ساختار  اینکه  برای  هرچند،  دهد.  تغییر  محرک  یک  اساس 
باید مکانیزم تحریک آن شناسایی  محرک  عکس العمل مناسب نشان دهد 
شود. مکانیزم های مختلفی در پژوهش های پیشین مورد استفاده قرار گرفته 
]34[، که در این پژوهش از مکانیزم »ترمومکانیک مقید« استفاده شده است. 
برنامه ریزی رفتار تغیرشکل با استفاده از این مکانیزم نیازمند چهار مرحله، دو 
سطح دمایی و یک تنش خارجی است )شکل 1(. یک سطح دمایی بالای 

3  Fused Deposition Modeling- FDM
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( پلیمر حافظه شکلی و سطح دمایی دیگر  H gT T> دمای انتقال شیشه ای )
( است. در مرحله ی 1، قطعه تا دمای  L gT T< زیر دمای انتقال شیشه ای )
HT حرارت داده شده و با اعمال تنش خارجی به شکل ثانویه ی موردنظر 

تغییرشکل داده می شود. در مرحله ی 2، بدون برداشتن تنش خارجی قطعه تا 
LT ، تنش  LT خنک می شود. در مرحله ی 3 پس از رسیدن به دمای  دمای 
خارجی برداشته شده و قطعه شکل ثانویه خود را حفظ می کند. برای رسیدن 
به شکل اولیه کافیست تا دوباره ساختار را تا دمای بالای انتقال شیشه ای آن 

حرارت داد )مرحله ی 4(. 
اکنون می توان چاپ چهاربعدی با استفاده از فرایند لایه نشانی مذاب را 
از طریق مکانیزم ترمومکانیک مقید توضیح داد. در ابتدا، پلیمر حافظه شکلی 
در داخل نازل تا بالای دمای انتقال شیشه ای اش حرارت می بیند و سپس 
بر روی میز چاپ یا لایه های چاپ شده ی قبلی اکسترود می شود )شکل2-

الف(. نازل بر روی میز حرکت می کند و دمای بالای نازل باعث می شود تا 
زنجیره های پلیمری در راستای اکستروژن کشیده شده و در راستای یکدیگر 
قرار گیرند. در مرحله ی بعد )شکل2-ب(، در حالیکه لایه ها به یکدیگر و به 
میز چاپ چسبیده اند )باقی ماندن تنش(، تا پایین دمای انتقال شیشه ای سرد 
می شوند و تنش کششی ایجادشده، به عنوان حافظه در پلیمر ذخیره می شود. 

پس از اینکه قطعه به طور کامل چاپ و تا دمای اتاق خنک شد، از میز چاپ 
برداشته می شود )شکل2-ج(. با حرارت دهی دوباره به قطعه و بالابردن دمای 
آن تا بالای دمای انتقال شیشه ای اش قطعه ی چاپ شده دچار تغییرشکل 
نوارهای  صورت  به  معمولا  چاپ شده  ساختارهای  چهار(.  )مرحله  می شود 
برای هر مجموعه لایه  متفاوت  الگوی چاپ  با  )دو مجموعه لایه(  دولایه 
چاپ می شوند )شکل2-د(. تفاوت الگوی چاپ لایه ها باعث تفاوت در کرنش 
ذخیره شده در هر لایه و در نتیجه ایجاد رفتارهای تغییرشکل می شود. کرنش 
ایجادشده در هر لایه را می توان از طریق تغییر الگوهای چاپ و همچنین 
فعالسازی  زمان  و  دما  نازل،  فاصله  چاپ،  سرعت  نظیر  فرایند  پارامترهای 
نشان  را  مشابه  ظاهر  به  شده ی  چاپ  نمونه ی  3 شش  کرد. شکل  کنترل 
این  که  می دهند  نشان  خود  از  مختلف  تغییرشکل  رفتار  که شش  می دهد 
است.  فرایند  پارامترهای  طریق  از  کرنش ها  برنامه ریزی  اهمیت  بیانگر  امر 
همچنین شکل 4 تعدادی قطعه مسطح دوبعدی را نشان می دهد که با اعمال 

محرک )دما( به شکل های موردنظر سه بعدی تغییر می یابند. 

 مواد و روش ساخت2- 2- 
 1.75 )قطر  پلی لاکتیک اسید  فیلامنت  از  نمونه ها  تمامی  چاپ  برای 

 

Figure 1. A schematic illustration of the constrained thermomechanical mechanisms in 4D printing 

 در چاپ چهاربعدینمایش شماتیک مکانیزم ترمومکانیک مقید  1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. نمایش شماتیک مکانیزم ترمومکانیک مقید در چاپ چهاربعدی

Fig. 1. A schematic illustration of the constrained thermomechanical mechanisms in 4D print-
ing
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Figure 2. The constrained thermomechanical mechanisms in the FDM processes: (a) the temperature is 
above Tg and tensile stresses are applied during the printing process, (b) cooling down with the stresses 

remaining intact, (c) removing the structure from the print bed, (d) re-heating of the printed structure. 

ای پلیمر و اعمال تنش خارجی در حین چاپ، دمای بالای دمای انتقال شیشه -: الفدر چاپ چهاربعدی مکانیزم ترمومکانیک مقید  2 شکل
افزایش مجدد دما تا  -سازی تنش خارجی، دشده از میز و رهابرداشتن قطعه چاپ -شده و حفظ تنش خارجی ، جی چاپشدن لایهخنک -ب

 شدهای پلیمر و تغییرشکل قطعه چاپشهبالای دمای انتقال شی

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. مکانیزم ترمومکانیک مقید در چاپ چهاربعدی: الف- دمای بالای دمای انتقال شیشه ای پلیمر و اعمال تنش خارجی در حین چاپ، ب- 
خنک شدن لایه ی چاپ شده و حفظ تنش خارجی ، ج- برداشتن قطعه چاپ شده از میز و رهاسازی تنش خارجی، د- افزایش مجدد دما تا بالای دمای 

انتقال شیشه ای پلیمر و تغییرشکل قطعه چاپ شده 

Fig. 2. The constrained thermomechanical mechanisms in the FDM processes: (a) the temperature is above Tg and 
tensile stresses are applied during the printing process, (b) cooling down with the stresses remaining intact, (c) re-

moving the structure from the print bed, (d) re-heating of the printed structure.
 

 

 

Figure 3. Programming the direction and magnitude of the strains results in various shape-shifting 
behaviors 

 تواند منجر به بروز رفتارهای تغییرشکل مختلف شودها میکنترل مقدار و جهت کرنش 3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. کنترل مقدار و جهت کرنش ها می تواند منجر به بروز رفتارهای تغییرشکل مختلف شود

Fig. 3. Programming the direction and magnitude of the strains results in various shape-shifting behaviors
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مختلف  شرکت های  توسط  ساخته شده  فیلامنت های  شد.  استفاده  میلیمتر( 
رفتار حافظه شکلی متفاوتی از خود نشان دادند. در این پژوهش برای چاپ 
نمونه ها سه برند متفاوت به نام های مجیک )ساخت ایران(، پرمن )ساخت چین( 
و فیلاتک )ساخت امارات( انتخاب و با استفاده از آزمایش های گرماسنجی 
روبشی افتراقی1، تحلیل مکانیکی دینامیکی2، و کشش مشخصه یابی شدند. 
فیلامنت  سه  برای   3 نوع  و   2 نوع   ،1 نوع  عناوین  از  ترتیب  به  ادامه  در 

1  Differential scanning calorimetry- DSC
2  Dynamic-Mechanical Analysis-DMA

فوق الذکر استفاده خواهد شد. 
برای چاپ نمونه ها در دمای اتاق از دستگاه چاپ سه بعدی لایه نشانی 
مذاب )سیزان3، سیزان پردازش کویر، ایران( با قطر نازل 0/5 میلیمتر استفاده 
شده است )شکل 5(. تنظیمات چاپگر بر اساس یک سری آزمایشات کمکی 
و همچنین با توجه به پیشینه ی پژوهش انتخاب شدند )جدول 1(. به منظور 
بررسی تاثیر پارامترهای زمان و دمای فعالسازی، سرعت چاپ، فاصله نازل 
شده  اندازه گیری  انحنای  بوسیله ی  که  تغییرشکل  رفتار  بر  فیلامنت  نوع  و 

 

 

 

Figure 4. Some  4D printed structures (all deformations occur without hand intervention and only by 
applying heat) 

 ه(شده به روش چهاربعدی )همه تغییرشکل ها بدون دخالت دست و تنها با اعمال حرارت به وجود آمدچند نمونه از ساختارهای چاپ 4 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. چند نمونه از ساختارهای چاپ شده به روش چهاربعدی )همه تغییرشکل ها بدون دخالت دست و تنها با اعمال حرارت به وجود آمده(

Fig. 4. Some 4D printed structures (all deformations occur without hand intervention and only by applying heat)

جدول 1. تنظیمات چاپگر استفاده شده در این پژوهش

Table 1. The printer settings used in the study

 شده در این پژوهشتنظیمات چاپگر استفاده1 جدول

Table 1. The printer settings used in the study 

 ضخامت لایه
(mm) 

      دمای نازل
(C) 

 سازیدمای فعال
(C) 

 زمان فعالسازی
(s) 

سرعت چاپ 
(mm/s) 

 فاصله نازل
(mm) 

 فیلامنتنوع 

 1نوع 1/0±01/0 00 040 110 010 1/0
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به  شد  چاپ  میلیمتر   1.6 در   10 در   30 ابعاد  با  نمونه  می شود،  مشخص 

طوریکه هر پارامتر را بتوان مستقلا حول تنظیمات اولیه تغییر داد. یعنی به 

عنوان مثال اگر هدف بررسی تاثیر سرعت چاپ است مقادیر همه پارامترهای 

پارامتر  مقادیر  و  می شوند  تنظیم   1 جدول  طبق  چاپ  سرعت  جز  به  چاپ 

به  پارامتر چاپ  اصلی  تاثیر  تا  تغییر می کند  در چندین سطح  سرعت چاپ 

باقی  ثابت  نمونه ها  تمامی  برای  نازل  دمای  و  لایه  ضخامت  بیاید.  دست 

ماند. از آنجاییکه هدف این پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر رفتار 

این  الگوی چینش استفاده شد.  از یک نوع  اینجا تنها  تغییرشکل است، در 

الگو به صورت ]08، 908[ یعنی هشت لایه اول به صورت عرضی و هشت 

ایجاد یک ساختار دولایه می شود،  لایه دوم به صورت طولی که منجر به 
انتخاب شد. همه ی نمونه ها با استفاده از آون آزمایشگاهی شیماز حرارت دهی 
شدند )شکل 6( و انحنای نمونه ها با استفاده از روش مشابه پردازش تصویر 

دیجیتال1 اندازه گیری شد. تمامی اندازه گیری ها سه بار تکرار شده است. 

 خواص حرارتی2- 3- 
آزمایش  فیلامنت  سه  حرارتی  خواص  مقایسه ی  و  اندازه گیری  برای 
گرماسنجی روبشی افتراقی با استفاده از دستگاه netzsch 200F3 انجام 

1  Digital Image Correlation-DIC

 

 

Figure 5. Printing specimens with FDM 3D printer 

 در حال چاپ نمونه نشان مذابلایهبعدی چاپگر سه 5 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. چاپگر سه بعدی لایه نشان مذاب در حال چاپ نمونه 

Fig. 5. Printing specimens with FDM 3D printer

 

 

Figure 6. Heating the samples in the oven 

 ها در آوندهی نمونهحرارت 6 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. حرارت دهی نمونه ها در آون

Fig. 6. Heating the samples in the oven
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شد. حدود 9 میلی گرم از هر فیلامنت از دمای 0 تا 250 درجه سانتیگراد با 
سرعت 10 درجه سانتیگراد بر دقیقه حرارت دهی شدند. دمای انتقال  شیشه ای 
(، دمای ذوب ) cH∆ (، آنتالپی تبلور سرد ) ccT (، دمای تبلور سرد ) gT (

( برای هر کدام از سه فیلامنت تهیه شد.  mH∆ (، و آنتالپی ذوب ) mT

 خواص ترمومکانیکی2- 4- 
برای اندازه گیری و مقایسه ی خواص ترمومکانیکی سه فیلامنت آزمایش 
netzsch DMA- دستگاه  از  استفاده  با  دینامیکی  مکانیکی  تحلیل 

242 انجام شد. نمونه ها )50 × 15 × 1/6 میلیمتر( در مود کششی و تحت 

فرکانس 1 هرتز و با تغییرات دمایی از 24 تا 150 درجه سانتیگراد با سرعت 
مدول  گرفتند.  قرار  آزمایش  مورد  دقیقه  بر  سانتیگراد  درجه   5 حرارت دهی 
ذخیره )E’(، مدول اتلاف )E”( و تغییر فاز برای همه نمونه ها به دست آمد.

 خواص مکانیکی2- 5- 
برای به دست آوردن مدول الاستیک )E(، استحکام تسلیم )Sy(، و ازدیاد 
 santam دستگاه کشش  از  استفاده  با  آزمایش کشش  در شکست،  طول 
STM-20 و با توجه به استاندارد ASTM-D638-02a ]35[ انجام 

شد. برای تمامی نمونه ها از سرعت تغییرشکل 2 میلیمتر بر دقیقه استفاده 
شد. شکل 7 نمایی از آزمایش کشش یکی از نمونه ها را نشان می دهد.

 نتایج و بحث - 
 اثر پارامترهای ساخت و ماده- 1- 3

با افزایش سرعت از mm/s 30 به mm/s 120، انحنا بیش از 100 
نازل  فاصله  افزایش  برعکس،  چپ(.   ،8 )شکل  است  یافته  افزایش  درصد 
باعث کاهش 25 تا 50 درصدی انحنا شده است )شکل 8، راست(. با افزایش 
سرعت حرکت نازل )سرعت چاپ(، پلی لاکتیک اسید مذاب سریعتر خنک شده 
و زمان کمتری برای ریلکس کردن دارد و در نتیجه تنش بیشتری به عنوان 
حافظه در ماده ذخیره می شود. به علاوه، افزایش سرعت چاپ کشش بیشتری 
در پلیمر اکسترود شده ایجاد می کند، که یعنی تنش های کششی بیشتری در 

 

 

Figure 7. tensile tester performing the uniaxial tensile test 

 حورهمنمایی از دستگاه کشش در حال انجام آزمون کشش تک 7 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. نمایی از دستگاه کشش در حال انجام آزمون کشش تک محوره

Fig. 7. tensile tester performing the uniaxial tensile test

 

  

Figure 8. The effects of the manufacturing and material parameters on the resulting curvature 

 اثر پارامترهای ساخت و ماده بر انحنا 8 شکل
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شکل 8. اثر پارامترهای ساخت و ماده بر انحنا

Fig. 8. The effects of the manufacturing and material parameters on the resulting curvature
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نمونه ذخیره شده، و در نتیجه نمونه پس از فعال سازی دچار انقباض بیشتری 
می شود. با توجه به ژنگ و همکاران ]29[، رابطه ی مستقیمی بین کرنش و 
انحنا در ساختارهای دولایه وجود دارد. بنابراین، افزایش سرعت چاپ باعث 
افزایش کرنش و در نتیجه افزایش انحنا خواهد شد. در مورد فاصله ی نازل 
فاصله  اول،  دارد.  اصلی  تاثیر  دو  میز چاپ  و  نازل  بین  فاصله  افزایش  نیز، 
نازل با ضخامت لایه در ارتباط است. افزایش فاصله ی نازل از میز چاپ در 
حالیکه ضخامت لایه ثابت نگه داشته شده )مثلا 0/1 میلیمتر( باعث افزایش 
باعث کاهش  افزایش ضخامت لایه  بنابه ]33[،  ضخامت لایه خواهد شد. 
انحنا می شود. دوم، افزایش بیش از حد فاصله نازل از میز چاپ می تواند منجر 
به بروز عیوبی در نمونه های چاپ شده شود که این امر کاهش شدید انحنا در 

فاصله ی نازل 0/25 میلیمتر را نشان می دهد. 
 همچنین مشخص شد که نوع فیلامنت )برند سازنده( می تواند تاثیر به 
سزایی بر رفتار تغییرشکل نمونه های چاپ شده که در اینجا با انحنا اندازه گیری 
شده، داشته باشد )شکل 8(. در واقع، تفاوت انحنای سه نوع فیلامنت به حدی 
زیاد است که استفاده از فیلامنت های نوع دو و سه برای مقاصد چهاربعدی 
مناسب نیست. در شکل 9 که چند نمونه چاپ شده با فیلامنت های مختلف 
است  این  در  یافته  این  عملی  کاربرد  می شود.  دیده  بهتر  تفاوت  این  است 
به  نوع فیلامنتی  به طور کلی هر  و  پلی لاکتیک اسید  نوع فیلامنت  که هر 
صرف هوشمند بودن پلیمر برای کاربرد چهاربعدی مناسب نیست و انتخاب 
مشخصه یابی های  است.  بیشتر  بررسی های  نیازمند  فیلامنت  مناسب  نوع 
رفتار  در  تفاوت ها  این  دلیل  درک  به  می تواند  پژوهش  این  در  شده  انجام 

حافظه شکلی این فیلامنت ها کمک کند. 

 خواص مکانیکی - 1- 1- 3
باهم  معناداری  تفاوت  فیلامنت  نوع  سه  هر  کرنش  تنش  منحنی های 
شکست  در  طول  ازدیاد  هرچند،   .)8 )شکل  بودند  مشابه  تقریبا  و  نداشتند 
برای فیلامنت های نوع دو و سه بیشتر بود که بیانگر شکل پذیری بهتر آنها 
در دمای اتاق است. به علاوه، فیلامنت نوع سه مقادیر مدول الاستیسیته و 
استحکام تسلیم بالاتری داشت )شکل 10 وجدول 2(. معمولا شرکت های 
اضافه  فیلامنت  به  را  افزودنی هایی  ماده  استحکام  افزایش  برای  سازنده 
می کنند. این اختلاف در رفتار و مقدار خواص مکانیکی سه نمونه می تواند 
نشانگر وجود افزودنی هایی در ترکیب فیلامنت نوع سه باشد. هرچند اختلاف 
اندک است و به منظور بررسی بهتر، آزمایش های حرارتی و مکانیکی حرارتی 

نیز انجام شد. 

 تحلیل حرارتی- 2- 1- 3
آزمون  منحنی های  در  مقدار خواص حرارتی مشاهده شده  و  رفتار کلی 
گرماسنجی روبشی تفرقی برای سه نوع فیلامنت متفاوت بود )شکل 11  و 
انتقال شیشه ای نزدیکی  اینکه هر سه فیلامنت مقادیر دمای  با  جدول 3(. 
داشتند، فیلامنت نوع سه هیچ قله ای در محدوده انتقال شیشه ای نداشت و 
انتقال شیشه ای گسترده تری داشت )شکل 11(. همچنین مقدار  محدوده ی 
انرژی لازم برای انتقال شیشه ای در دو نوع فیلامنت دو و سه بیشتر است. 
این امر می تواند نشانگر وجود ناخالصی هایی در فیلامنت پلی لاکتیک اسید نوع 
دو و سه است ]36[. از سوی دیگر، قله ی محدوده ی تبلور سرد فیلامنت نوع 
دو تیزتر بود و نسبت به پلی لاکتیک خالص )بدون افزودنی( به سمت دماهای 
پایینتر جابجا شده بود )شکل 11(. در نتیجه این تغییرات، تبلور سریعتر انجام 

 

 

Figure 9. A number of samples printed with different filaments 

 های مختلفشده با فیلامنتهای چاپتعدادی از نمونه 9 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 9. تعدادی از نمونه های چاپ شده با فیلامنت های مختلف

Fig. 9.  A number of samples printed with different filaments
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Figure 10. The stress-strain curves measured for the different types of PLA filaments 

 شده در پژوهشاستفاده اسیدلاکتیکپلیمنحنی تنش کرنش سه نوع فیلامنت  11 شکل
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شکل 10. منحنی تنش کرنش سه نوع فیلامنت پلی لاکتیک اسید استفاده شده در پژوهش

Fig. 10. The stress-strain curves measured for the different types of PLA filaments

جدول 2. خواص مکانیکی انواع مختلف فیلامنت پلی لاکتیک اسید

Table 2. The mechanical properties of the different types of PLA filaments

 

 اسیدلاکتیکخواص مکانیکی انواع مختلف فیلامنت پلی 0  جدول

Table 2. The mechanical properties of the different types of PLA filaments 

 (%) ازدیاد طول در شکست  (MPa) استحکام تسلیم  (MPa) مدول الاستیسیته  نوع فیلامنت

  3313 1  7/40 0/0  0/3 110 1نوع 

  3003 0/0  4/41 0/0  0/3 04 0نوع 

  3410 0/0  0/03 0/0  3/3 130 3نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3. خواص حرارتی سه نوع فیلامنت مختلف و پلی لاکتیک اسید خالص

Table 3. The thermal properties of the different types of PLA filaments as well as neat PLA

 خالص اسیدلاکتیکپلیسه نوع فیلامنت مختلف و خواص حرارتی  2 جدول

Table 3. The thermal properties of the different types of PLA filaments as well as neat PLA 

 𝑇𝑇𝑔𝑔(C) 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐(C) ∆𝐻𝐻𝑐𝑐(J/g) 𝑇𝑇𝑚𝑚(C) ∆𝐻𝐻𝑚𝑚(J/g) نوع فیلامنت

 0/01 140 3/01 1/110 3/11 خالص اسیدلاکتیکپلی

 3/11 4/100 0/10 0/101 7/11 1نوع 

 1/33 0/170 0/30 0/104 1/00 0نوع 

 7/40 174 - - 0/10 3نوع 
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شده و انرژی بیشتری آزاد می کند. دلیل پشت این رفتار نیز طبق مرجع ]36[ 
احتمالا متوجه وجود افزودنی ها است، چراکه وجود ذرات اضافه در فیلامنت 
پلی لاکتیک اسید به عنوان عامل نوکلئوتی برای تبلور عمل می کنند. به طور 
زنجیره های  آزادانه ی  حرکت  سخت ترشدن  باعث  ناخالصی ها  وجود  کلی 
پلیمری می شود. همین امر باعث می شود در حین فرایند لایه نشانی مذاب 
و  گیرند،  قرار  اکستروژن  راستای  در  خوبی  به  نتوانند  پلیمری  زنجیره های 
درنتیجه خاصیت حافظه شکلی تحت تاثیر قرار می گیرد. اما طبق مرجع ]37[ 
علاوه بر ناخالصی ها )به عنوان مثال پیگمنت های رنگی(، تفاوت در تبلور، 
مختلف  عوامل  و  مولکولی  وزن  پلیمری،  زنجیره های  اندازه  بلورها،  اندازه 
دیگری می توانند در این تفاوت رفتارها موثر باشند. هرچند در این پژوهش 
هدف  و  شده  پرداخته  دینامیکی  حرارتی  رفتار  و  تبلور  اثر  بررسی  به  فقط 
مقایسه رفتار فیلامنت های موجود تجاری و تعیین رفتار موردنظر برای چاپ 
چهاربعدی است. همانطور که در شکل11 مشخص است، رفتار فیلامنت نوع 
یک بیشتر از سایر فیلامنت ها مشابه رفتار پلی لاکتیک خالص است و بنابراین 
مطابق انتظار رفتار حافظه شکلی یا تغییرشکل بهتری دارد. به طور کلی، این 
نتایج پیشنهاد می کند که هرچه رفتار حرارتی فیلامنت پلی لاکتیک اسید به 
آن  تغییرشکل  رفتار  باشد،  نزدیک تر  خالص  پلی لاکتیک اسید  حرارتی  رفتار 

فیلامنت بهتر خواهد بود. 

 نتایج تحلیل مکانیکی دینامیکی- 3- 1- 3
آزمایش تحلیل مکانیکی دینامیکی تفاوت معناداری را در مدول  نتایج 
ذخیره و اتلاف سه نوع فیلامنت نشان داد. در دمای اتاق، مدول ذخیره ی 
فیلامنت نوع 1 بیش از چهار برابر مدول ذخیره ی دو نوع دیگر بود و همچنین 
انتقال شیشه ای از خود نشان داد )شکل  افت شدیدی در محدوده ی دمای 
12-الف(. در مقایسه، فیلامنت های نوع دو و سه در دماهای زیر دمای انتقال 
شیشه ای پایداری بیشتری در تغییرات مقدار مدول ذخیره خود داشتند )شکل 
13(. در مورد مدول اتلاف، قله ی بزرگی در محدوده ی دمای انتقال شیشه ای 
تغییر  دیگر  فیلامنت  نوع  دو  درحالیکه  شد،  مشاهده   1 نوع  فیلامنت  برای 
با اینحال، نسبت مدول ذخیره  کمتری از خود نشان دادند )شکل 12-ب(. 
به اتلاف به عنوان رفتار کلی منحنی های دینامیکی مکانیکی برای هر سه 

فیلامنت مشابه بود )شکل 12-ج(. 

2-3 تاثیر پارامترهای فعال سازی
افزایش پیدا کرد )شکل 14(.  انحنا  افزایش دمای فعال سازی، مقدار  با 

 

 

 

Figure 11. The DSC thermograms of the second heating cycle for three different PLA filament brands and 
neat PLA. 

 خالص اسیدلاکتیکپلیسه نوع فیلامنت مختلف و  DSCی حرارتی دوم از ترموگرام چرخه 11 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 11. چرخه ی حرارتی دوم از ترموگرام DSC سه نوع فیلامنت مختلف و پلی لاکتیک اسید خالص

Fig. 11. The DSC thermograms of the second heating cycle for three different PLA filament brands 
and neat PLA.
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Figure 12. The thermomechanical properties of the different types of PLA filaments: (a) the storage 
modulus, (b) loss modulus, and (c) the tangent of the phase shift angle (tan delta) 

 تانژانت تغییرفاز )تانژانت -مدول اتلاف، ج -مدول ذخیره، ب -: الفاسیدلاکتیکپلیخواص ترمومکانیکی سه نوع مختلف فیلامنت  12 شکل
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Fig. 12. The thermomechanical properties of the different types of PLA filaments: (a) the storage 
modulus, (b) loss modulus, and (c) the tangent of the phase shift angle (tan delta)

افزایش دمای فعال سازی باعث کاهش ویسکوزیته ی پلی لاکتیک اسید شده 
این  بیشتری حرکت می کنند که  آزادی  با  پلیمری  نتیجه زنجیره های  و در 
دمای  هر  در  می کند.  کمک  ذخیره شده  تنش های  بهتر  ریلکسیشن  به  امر 
فعال سازی پس از گذشت زمان به خصوصی، انحنا به بیشترین مقدار خود 
pt نامگذاری  می رسد و ثابت می ماند )شکل 14(. ما این زمان را زمان اوج یا 
pt وابسته به دمای فعال سازی است و به طور کلی  کردیم. مشاهده شد که 
با افزایش دمای فعالسازی کاهش می یابد )شکل 14(. دلیل این امر این است 
شیشه ای  انتقال  دمای  به  سریعتر  نمونه  حجم  تمام  بالاتر،  دماهای  در  که 

می رسد، بنابراین رفتار تغییرشکل زمان کمتری برای کامل شدن نیاز دارد. 

4نتیجه4گیری4-4
مختلف  فیلامنت های  از  استفاده  که  داد  نشان  پژوهش  این 
پلی لاکتیک اسید تاثیر به سزایی بر انحنای ساختارهای چهاربعدی دارد. نتایج 
حاکی از تفاوت 9 برابری میزان انحنای ساختارهای چاپ شده با استفاده از 
فیلامنتی  هر  که  است  معنی   این  به  که  داشت  فیلامنت  مختلف  نوع  سه 
پلیمر آن فیلامنت برای  یا هوشمندبودن  به صرف پلی لاکتیک اسیدبودن و 
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Figure 13. type II & III storage modulus stability in comparison with  type I 

 ایتر از دمای انتقال شیشهدر دماهای پایین 1با نوع  3و  2های نوع ی پایداری مدول ذخیره فیلامنتمقایسه 13 شکل
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Fig. 13. type II & III storage modulus stability in comparison with  type I 

 

 

 

 

Figure 14. The effects of the activation parameters on the resulting curvature 
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Fig. 14. The effects of the activation parameters on the resulting curvature
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کاربردهای چهاربعدی مناسب نیست. هرچه رفتار حرارتی فیلامنت به پلیمر 
خالص نزدیک تر باشد رفتارتغییرشکل بهتری خواهد داشت. همچنین نتایج 
آزمایش تحلیل دینامیکی مکانیکی نشان داد که تغییرات شدیدتر در مدول 
ذخیره و اتلاف در محدوده ی دمای انتقال شیشه ای بیانگر رفتار تغییرشکل 

شدیدتر است. 
ساختار  در  بیشتری  تغییرشکل  زمان  این  از  پس  که   ، pt اوج،  زمان 
چهاربعدی رخ نخواهد داد، به صورت معکوس با دمای فعال سازی در ارتباط 
بود. به علاوه، دمای فعال سازی تاثیر به سزایی بر میزان انحن ا داشت. افزایش 
دما از 70 به 130 درجه سانتیگراد، باعث افزایش چهار برابری انحنا و سه 
برابری زمان اوج شد. در نهایت، افزایش سرعت چاپ از 30 به 120 میلیمتر 
بر ثانیه باعث افزایش دو برابری انحنا شد در حالیکه افزایش فاصله نازل از 

میز چاپ از 0/1 به 0/25 میلیمتر منجر به کاهش 40 درصدی انحنا شد. 
فیلامنت های  تنها  که  می دهد  نشان  مقاله  این  خلاصه،  طور  به 
پلی لاکتیک اسید خاصی برای اهداف چاپ چهاربعدی مناسب هستند و راهی 
برای تشخیص و تعیین این فیلامنت ها پیشنهاد می دهد. به علاوه، می توان 
از نتایج این مقاله برای کنترل بهتر انحنا، یا به عبارت دیگر، شکل نهایی 

ساختار چهاربعدی استفاده کرد. 

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله صمیمانه از پروفسور امیر زادپور بابت راهنمایی های 

بی دریغشان تشکر و قدردانی می نمایند. 
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