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بررسی عددی و تجربی تأثیر تعداد لایه ها بر تنش های پسماند در فرآیند روکشدهی
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چکیده: تنش  های پسماند جوشی یکی از مهم ترین مسائل در ایمنی و اطمینان سازه  های حساس مانند اجزای راکتورهای هسته ای 
می باشند. سطح داخلی مخازنی که از فولاد کربنی ساخته شده اند، به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از محیط خورنده به وسیلۀ لایه ای 
از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی روکش دهی می شود. در این پژوهش یک صفحه فولادی از جنس فولاد کم کربن فریتیA516گرید 
70 به وسیلۀ روش جوشکاری الکترود دستی، روکش دهی می شود. سپس این فرآیند مورد تحلیل اجزا محدود در نرم افزار آباکوس قرار 
گرفته و تنش های پسماند حاصل بررسی می گردد. به منظور صحه گذاری بر نتایج، از روش سوراخ کاری برای تعیین تنش های پسماند 
استفاده شده است. در نهایت تنش های پسماند در نمونه هایی که به صورت دو لایه و سه لایه روکش دهی شده اند، بررسی می شوند. با در 
نظرگیری منابع خطا در انجام آزمایش، نتایج دارای انطباق نسبتاً مناسبی می باشند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقدار تنش های 
پسماند در قسمت روکش، به صورت کششی و در حد تنش تسلیم لایه روکش و فلز پایه است. همچنین با افزایش تعداد لایه در راستای 
ضخامت لایه روکش و صفحه فولادی، تنش های پسماند کاهش می یابند. این در حالی است که در سطح لایه روکش تنش ها تغییرات 

ناچیزی دارند و روی صفحه فولادی در مرز بین لایه روکش و صفحه، تنش های پسماند با افزایش تعداد لایه ها افزایش می یابند.
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مقدمه-11
ساخته  فریتی  فولاد  از  راکتورهای هسته ای  اصلی  نازل های  و  مخازن 
شده اند. سطح داخلی این قسمت از راکتورهای هسته ای به دلیل تماس با 
محیط خورنده، تحت تأثیر خوردگی قرار می گیرند. به منظور جلوگیری از این 
پدیده و آثار مخرب بعد از آن و با توجه به حساسیت بالا و نیاز به ایمنی و 
اطمینان بالا برای این سازه ها، سطح داخلی آن ها به وسیلۀ فولاد زنگ نزن 
آستنیتی روکش دهی1  می شود. یکی از مسائل مهم و حیاتی، وجود   تنش های 
پسماند ناشی از روکش دهی می باشد. همچنین به منظور تعدیل این تنش ها 
از عملیات  حرارتی بعد از جوشکاری2 استفاده می شود. اگرچه تحقیقات نشان 
داده است که حتی بعد از عملیات حرارتی، تنش های پسماند در لایه روکش 
باقی می ماند ]1[، تحقیقات مختلفی به صورت عددی و تجربی در ارزیابی 
تنش های پسماند روکش دهی انجام شده است. سیگل و براند ]2[ به منظور 
اجزا  روش  از  شده،  روکش دهی  صفحات  در  شده  ایجاد  تنش های  بررسی 
ایجاد  باعث  روکش دهی  که  داد  نشان  آن ها  نتایج  کردند.  استفاده  محدود 
نزدیک  پایه  فلز  در  و تنش های فشاری  تنش های کششی در لایه  روکش 
لایه روکش می شود. اوگاوا و همکاران ]3[ به بررسی اجزا محدود و تجربی 
تنش های پسماند روکش دهی به همراه عملیات حرارتی بعد از آن، نزدیک 
پسماند  تنش های  بررسی  با   ]4[ بالیگار  و  پروهیت  پرداختند.  روکش  لایه 

1 Cladding
2 Post Weld Heat Treatment(PWHT)
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از  آستنیتی  نزن  زنگ  فولاد  به وسیلۀ  فریتی  فولاد  روکش دهی  از  حاصل 
طریق روش اجزا محدود تأثیر ضخامت روکش را بر تنش های پسماند بررسی 
کردند. نتایج آن ها نشان داد که هرچه ضخامت لایه روکش افزایش پیدا کند، 
تنش های پسماند نیز افزایش پیدا می کند. همچنین تأثیر جنس های مختلف 
برای لایه روکش را بررسی کردند و نشان دادند هرچه ضریب انبساط حرارتی 
لایه روکش بالاتر باشد، تنش های پسماند بالاتری ایجاد  می شود. ریبیکی 
روکش   و لایه  روکش شده  پایه  فلز  کاهش ضخامت  تأثیر   ]5[ همکاران  و 
نتایج  بررسی کردند.  پسماند  تنش های  تغییرات  بر  ماشین کاری  را  به وسیلۀ 
نمونۀ  ماشین کاری  طریق  از  پایه  فلز  کاهش ضخامت  که  داد  نشان  آن ها 
اولیه، باعث کاهش تنش  های کششی در لایه روکش می شود. این درحالی 
است که نتایج آن ها بیانگر این بود که در صورت ماشین کاری لایه روکش، 
بررسی  به   ]6[ همکاران  و  جیمز  می کنند.  پیدا  افزایش  پسماند  تنش های 
تنش های پسماند روکش دهی به وسیله دو روش سوراخ کاری عمیق و پراش 
نوترونی3 پرداختند. اندازه گیری  های آن ها حاکی از اختلاف بین نتایج این دو 
مقادیر  نوترونی،  پراش  داد که روش  نشان  نتایج  به طوری که  است؛  روش 
این در حالی است که  قلۀ تنش های کششی نشان می دهد.  برای  بالاتری 
روش  سوراخ کاری عمیق دارای خطای سیستماتیک بیشتری است. جیانگ و 
همکاران ]7[ تأثیر حرارت ورودی، تعداد لایه ها بر تنش های پسماند روکش 
و همچنین تغییرشکل های ایجاد شده را بررسی نمودند. آن ها نتیجه گرفتند 
که حرارت ورودی و تعداد لایه ها در توزیع تنش های پسماند تأثیر ندارند؛ در 

3 Neutron Diffraction
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حالی که بر روی مقدار تنش های پسماند و همچنین تغییرشکل های جوشی 
اثر به سزایی دارند. آن ها نشان دادند که افزایش حرارت ورودی باعث کاهش 
ندارند. همچنین  اثر  تنش های طولی  روی  ولی  تنش های عرضی می شود؛ 
افزایش تعداد لایه ها موجب کاهش تنش های پسماند خواهد شد. روکش دهی 
فلزات به روش جوشکاری می تواند به وسیلۀ فرآیندهای مختلف جوشکاری 
انجام شود. روش های متداول و معمول برای روکش دهی شامل جوشکاری 
زیر پودری و   الکترواسلگ1 با سیم جوش های نواری2 شکل است. از این روش 
هسته ای  راکتورهای  فشار  تحت  مخازن  داخلی  جدارۀ  روکش دهی  برای 
استفاده می شود. به منظور روکش دهی مناطق موضعی راکتور های هسته ای 
استفاده  روکش دهی  برای  دستی  روش های  از  راکتور،  اصلی  نازل  قبیل  از 
می شود. متداول ترین روش روکش دهی در این مناطق، روکش دهی به وسیلۀ 
نظر  به ضخامت مورد  به منظور دسترسی  است.  الکترود  دستی  جوشکاری 

برای لایه روکش، می توان از دو یا چند لایه استفاده کرد.
نوع  از  فولادهایی  روکش دهی،  در  استفاده  مورد  نزن  زنگ    فولادهای  
 )308 L( نوع   308  فولاد ها  این  متداول ترین  می باشند.  آستنیتی  نزن  زنگ 
استفاده  فریتی  فولاد  روی  روکش دهی  برای  که  است   )309 L(    309 یا    و  
و  نیکل  و  عناصر کروم  از  زیادی  مقادیر  فولادها شامل  نوع  این  می شوند. 
مقدار بسیار کمی کربن می باشند. خواص فلز جوش در لایه روکش به وسیلۀ 
ناحیه  این  در  جوش  فلز  رسوب  اثر  در  شده  ایجاد  شیمیایی  ترکیب  تعیین 
به  اعمال جوشکاری روی یک فولاد کربنی  به  توجه  با  مشخص می شود. 
جوش  فلز  ترکیب  آستنیتی،  نزن  زنگ  فولاد  جنس  از  الکترود هایی  وسیله 
رسوبی با ترکیب شیمیایی الکترود جوشکاری برابر نخواهد بود. به این معنی 
که در اثر  تشکیل کاربیدکروم و به دنبال آن کم شدن کروم در فلزجوش، 
می توان با به کارگیری مواد مناسب در روکش دهی از این پدیده جلوگیری کرد 
]8[. در اثر اختلاف قابل توجه در ضریب انبساط حرارتی بین لایه روکش 
زیرلایه  و  در لایه روکش  تنش های حرارتی  فریتی،  پایه  فولاد  و  آستنیتی 
ایجاد می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که حتی بعد از آزادسازی تنش ها 
طی فرآیند عملیات حرارتی، تنش های پسماند در لایه روکش و ناحیه متأثر 
حرارتی،  عملیات  فرآیند  طی  در  می مانند.  باقی  تسلیم  حد  در  حرارت3،  از 
تنش های پسماند آزاد می شوند. این در حالی است که بعد از عملیات حرارتی 
به سبب اختلاف در ضریب انبساط حرارتی فلز پایه و لایه روکش، تنش های 
پسماند دوباره به وجود می آیند. توسعه این تنش ها بعد از عملیات حرارتی، به 
شرایط عملیات  حرارتی نیز وابسته است ]2[. تنش های پسماند روکش دهی، 
برای  می یابند؛  کاهش  دما  افزایش  با  طوری که  به  هستند؛  دما  به  وابسته 
مثال در دمای کارکرد راکتور های هسته ای )حدود ℃300( تنش های پسماند 
ناشی از روکش دهی قابل چشم پوشی هستند. این به سبب آزادشدن بیشتر 
این تنش ها در دمای کاری راکتورهای هسته ای است ]8[. همچنین مقدار 
و توزیع تنش های پسماند به تاریخچه دمایی در طول فرآیند روکش دهی، 

1 Electro slag Welding
2 Strip Filler
3 Heat Affect Zone(HAZ)

هندسه اجزا مورد روکش دهی، ضخامت لایه روکش، خواص فلزپایه، روکش، 
شرایط حرارتی و فشار قبل و بعد از روکش دهی وابسته است. هدف از این 
روش  به  روکش دهی  فرآیند  از  حاصل  پسماند  تنش های  بررسی  تحقیق، 
جوشکاری الکترود دستی در یک فولاد کربنی و همچنین تأثیر تعداد لایه ها 
بر مقدار و توزیع تنش های پسماند به کمک روش های تجربی و اجزا محدود 

است.

تعریف1مسأله-21
در این پژوهش فرآیند روکش دهی دو نمونه صفحه فولادی به طول210 
میلی متر، عرض 190 میلی متر و ضخامت 35 میلی متر از جنس A516 گرید 
70 که در ساخت مخازن تحت فشار کاربرد گستردۀ صنعتی دارد، از طریق 
به صورت  روکش دهی  قرار می گیرد.  بررسی  مورد  اجزا محدود  شبیه سازی 
دولایه و سه لایه به ضخامت 5/5 میلی متر به وسیلۀ الکترودهای روکش دار 
309L برای لایه اول و 308L برای لایه دوم و سوم به روش جوشکاری 

با الکترود دستی انجام شده است. سپس نتایج مربوط به تاریخچه حرارتی 
مورد  صفحه  مختلف  قسمت های  در  پسماند  تنش های  توزیع  همچنین  و 
هندسه   1 شکل  می شوند.  مقایسه  هم  با  درنهایت  و  می گیرد  قرار  بررسی 
مسأله و جهت جوشکاری را نشان می دهد. به منظور صحه گذاری در نتایج 
اجزا محدود، فعالیت تجربی صورت گرفته است. به این صورت که صفحات 
فولادی، مورد روکش دهی واقع شده و سپس مقادیر تنش های پسماند در 
نقاطی مشخص، به وسیلۀ روش سوراخ کاری4 تعیین می شود و با نتایج حاصل 

از مدل سازی اجزا محدود مقایسه می گردد.
عرض پاس های اول و دوم در نمونه دولایه و عرض پاس اول در نمونه 
سه لایه 13/5 میلی متر و عرض پاس های دوم و سوم در نمونه سه لایه 6/5 

میلی متر است.

مدل1سازی1اجزا1محدود31-1
محدود  اجزا  شبیه سازی  از  روکش دهی،  فرآیند  مدل سازی  منظور  به 
به  است.  استفاده شده  تحلیل غیرمستقیم حرارتی- مکانیکی  به وسیلۀ یک 
با توجه به مدل حرارتی در نظر گرفته  ابتدا مدل سازی حرارتی  این منظور 
شده و خواص مواد و پارامترها و شرایط جوشکاری انجام شده؛ سپس برای 
تحلیل مکانیکی از نتایج مدل حرارتی به عنوان بار ورودی استفاده می شود. 
برای اعمال شار حرارتی از طریق حرکت منبع حرارتی در راستای جوشکاری، 
این مدل ها می توانند کاربرد  از  ارائه شده است. هرکدام  مدل های مختلفی 
متفاوت و در عین حال استفاده متفاوت داشته باشند. در این پژوهش از مدل 
پاولیک ]9[ که در آن منبع حرارتی به صورت دیسک دایره ای با توزیع گوسی 
با  استفاده می گردد. مطابق  اعمال می شود،  بر روی قطعه کار  شار حرارتی 
دیدگاه پاولیک و همکاران، حرارت قوس جوشکاری در هر زمان مشخص 
است و فرض می شود که به صورت تابع متقارن شعاعی مثلًا به صورت یک 

4 Hole Drilling
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دایره است. اگر r فاصله مرکز منبع حرارتی که بر محور الکترود منطبق است، 
باشد مقدار شار حرارتی q مطابق با رابطه ) 1( به دست می آید:

(1)( ) 2

0
crq r q e −=

ورودی  حرارت  توزیع  و  مقدار  به وسیلۀ  شده  تعیین  ثابت های   c و   q0

 )2( رابطه  به وسیلۀ  طول(  )پارامتر   r̅ و   Q ورودی  حرارت  پارامتر  هستند. 
معرفی می شوند.

(2)( )
0

2Q q r drπ
∞

= ∫

(3)0) 0 0( . 5rq q=

در نهایت:

(4)( ) 2
2

3 exp[ 3( ) ]Q rq r
r rπ

= −

r̅ معرف ناحیه ای است که در آن 95 درصد شار حرارتی اعمال شده است. 
اتلاف حرارتی به صورت تشعشع در دماهای بالا و در مجاورت جوش و به 
صورت همرفت در دماهای پایین تر لحاظ می شود. معادله )5( معروف به مدل 
بریسکتاد ارائه شده است ]10[. در این معادله شرایط اتلاف حرارتی به صورت 
همرفتی و تشعشع از تمام سطوح وابسته به دما توسط ضریب انتقال حرارت 
 h  تعریف می شود. اگرچه بررسی های پیشین نشان می دهد که خطای در نظر 

نگرفتن تشعشع در تحلیل حرارتی کمتر از 3 درصد است ]11[.

(5)

h ضریب انتقال حرارت و T دما می باشد.
ترکیب شیمیایی صفحه فولادی از طریق آزمایش کوانتومتری به دست 
آمده است. ترکیب شیمیایی صفحه فولادی و الکترودهای مورد استفاده در 

لایه های اول تا سوم در جدول 1 نشان داده شده است.

در جدول 2 خواص مکانیکی صفحه فولادی که از طریق آزمون کشش 
به دست آمده، نشان داده شده است. همچنین در جداول   3 تا 6 به ترتیب 
خواص فیزیکی و مکانیکی وابسته به دما برای مواد به کار رفته نشان داده 

شده است.

منظور  به  می دهد.  نشان  را  بررسی  مورد  محدود  اجزا  مدل   2 شکل 
افزایش دقت انجام تحلیل، از آنالیز حساسیت مش استفاده شده است. به این 
منظور با تعداد اجزای مختلف، تحلیل انجام شده است و زمانی که تغییرات 
پارامتر مورد نظر که در اینجا  حداکثر دمای حوضچه جوش می باشد، اندک 
باشد، تعداد  اجزای نظیر آن تحلیل به عنوان جزء بهینه انتخاب می شود. در 
اینجا بیشترین دما به عنوان پارامتر تعیین کننده مطابق پیشنهاد مرجع ]13 
،14[ استفاده شده است. در واقع بیشترین تعداد اجزایی که در آن تغییرات 

پارامتر مورد نظر اندک باشد به عنوان مش بهینه انتخاب می شود.
شکل 3 نتایج آنالیز حساسیت مش را نشان می دهد. نتایج آنالیز حساسیت 
ناچیز  دمایی  تغییرات  بعد  به  جزء   20000 تعداد  از  که  می دهد  نشان  مش 
است، برای همین به منظور کاهش زمان تحلیل و همچنین افزایش دقت 

Fig. 1. Geometric Model Case Study

شکل1:11مدل1هندسی1مورد1بررسی.

لایه1دوم1و1سوم لایه1اول فولاد1پایه عنصر

0/013 0/012 0/148 کربن
19/5 23 - کروم
10 13 - نیکل
0/7 0/5 0/189 سیلیسیم
0/03 0/03 0/018 گوگرد
0/04 0/04 0/011 فسفر
0/9 0/1 1/337 منگنز

جدول1:11مقایسه1ترکیب1شیمیایی1مواد1مورد1استفاده.
Table 1. Comparison of the chemical composition of the used materials

1استحکام1نهایی
(MPa)

1استحکام1تسلیم
(MPa)

جنس

441/5 291 A516 گرید 70

جدول1:21خواص1مکانیکی1صفحه1فولادی1حاصل1از1آزمایش1کشش.
Table 2. Mechanical properties of steel plate obtained from tensile test
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محاسبات، این تعداد جزء برای مدل اجزا محدود در نظر گرفته شده است.

(kg/m3)چگالی ظرفیت1گرمایی1
(J/kg℃)ویژه

ضریب1هدایت1
(W/m℃)حرارتی دما1(℃)

7850 447/21 50 0
7780 562/8 45/4 300
7700 793/45 35/8 600
7590 604/5 27/9 900
7550 651/55 35 1200
7500 780 40 1500

جدول1:31خواص1فیزیکی1و1حرارتی1وابسته1به1دما1برای1فولاد1A5161گرید1
.]12[170

Table 3. Thermal and Physical properties of A516 GR70steel
temperature dependent

(kg/m3)چگالی ظرفیت1گرمایی1
(J/kg℃)ویژه

ضریب1هدایت1
(W/m℃)حرارتی دما1(℃)

7850 447/21 15 0
7780 562/8 19 300
7600 590 22/5 600
7450 597 27/9 900
7300 600 30 1200
7200 602 32/5 1500

جدول1:41خواص1فیزیکی1و1حرارتی1وابسته1به1دما1برای1فولاد1زنگ1نزن1
111.111111309L11308وL

Table 4. Thermal and Physical properties of 308L and 309L
Stainless-steel temperature dependent

]1[

ضریب1انبساط1
حرارتی1(℃/10-5)

تنش1تسلیم1
(MPa)

مدول1الاستیک11
(GPa) دما1(℃)

0/26 281 213 22
0/28 227 205/8 148
0/6 217 186 371
0/75 207 167/5 600
1/1 55 117/2 800
1/5 3 1/4 1500

جدول1:51خواص1مکانیکی1وابسته1به1دما1برای1فولاد1A5161گرید1701
.]12[

Table 5. Mechanical properties of A516 GR70steel temperature
dependent

ضریب1انبساط1
حرارتی1(℃/10-5)

تنش1تسلیم1
(MPa)

مدول1الاستیک11
(GPa) دما1(℃)

1/5 350 198 0
1/75 300 175 300
1/85 295 130 600
1/9 250 100 750
1/95 200 50 900

2 70 45 1200

جدول1:61خواص1مکانیکی1وابسته1به1دما1برای1فولاد1زنگ1نزن1308L1و1
111.111111309L

Table 6. Mechanical properties of 308L and 309L stainless steel
temperature dependent

]1[

Fig. 2. Finite Element Model of Cladded Example

شکل1:21مدل1اجزا1محدود1نمونه1روکش1دهی.

Fig. 3. Mesh Sensitivity Analysis Results

شکل1:31نتایج1آنالیز1حساسیت1مش.
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برای روکش دهی از روش جوشکاری الکترود دستی استفاده شده است. 
الکترودهایی به قطر 4 میلی متر برای روکش دهی لایه ها  از  این منظور  به 
استفاده می شود. شرایط جوشکاری در جدول 7 و 8 نشان داده شده است. 
ضخامت کل لایه روکش در هر دو نمونه حدوداً 5/5 میلی متر انتخاب شده 
است. این انتخاب براساس ضخامت لایه روکش نازل راکتور هسته ای 1000 

مگاواتی است ]15[.

از مدل فریمن به کمک  از طریق اعمال منبع حرارتی  تحلیل حرارتی 
اتلاف  شرایط  اعمال  منظور  به  و  فرترن  محیط  در   DFLUX1 زیربرنامه 
مواد  مدل سازی  منظور  به  است.  شده  استفاده  بریکستاد  رابطه  از  حرارتی، 
پر کننده در شبیه سازی روش تولد و مرگ اجزا به کار برده شده است. به این 
صورت که ابتدا کلیه اجزای خط جوش غیرفعال و در اصطلاح در حالت مرگ 
قرار می گیرند و سپس با رسیدن منبع حرارتی به آن ها فعال و در اصطلاح 
متولد می شوند. شکل 4 تحلیل حرارتی نمونه های دولایه و سه لایه را نشان 
می دهد. شکل 5 تاریخچه حرارتی از سطح روکش به ضخامت 2/5 میلی متر 
اعمال  برای  مکانیکی  تحلیل  در  می دهد.  نشان  را  میلی متر   7 عمق  به  و 
شرایط مرزی و به منظور حصول بیشترین تنش های پسماند، سطح زیرین 
نمونه و همچنین طرفین آن با خال جوش مهار شده است. در شکل 6 محل 
و شرایط مهار ناشی از اعمال خال جوش بر روی مدل اجزا محدود نشان داده 
شده است. همچنین به منظور تحلیل تنش های پسماند و به دلیل زیاد بودن 

1 

طول و عرض لایه روکش نسبت به ضخامت آن، شرایط تنش  صفحه ای 
درنظرگرفته شده است.

شکل 7 و 8 نتایج مربوط به مقایسه توزیع تنش های پسماند در راستای 
ضخامت لایه روکش در حالت های دولایه و سه لایه را نشان می دهند.

افزایش تعداد لایه ها موجب کاهش تنش های  نتایج نشان می دهد که 
پسماند طولی و عرضی در عمق لایه روکش می شود. این نتایج با توجه تأثیر 
حرارتی هر لایه بر لایه های قبلی خود و به دنبال آن آزادسازی تنش های 
پسماند، مورد انتظار است. همچنین از شکل ها پیداست که تأثیرات حرارتی 
در  به طوری که  بود؛  خواهد  بیشتر  عمق  در  پسماند  تنش های  آزادسازی  بر 
سطح مشترک لایه روکش و فلز پایه بیشترین تفاوت در تنش های پسماند 
حاصل می شود. همچنین تأثیر تعداد لایه ها بر آزادسازی تنش های پسماند 
عرضی نسبت به تنش های پسماند طولی بیشتر است. لازم به ذکر است که 

(ER308L)1لایه1دوم (ER309L)1لایه1اول

150 150 )A( جریان جوشکاری

25 - 27 25 - 27 )V( ولتاژ

3 3/5 )mm/s( سرعت جوشکاری

14 14 تعداد پاس

2/5 3 )mm/s( سرعت جوشکاری

جدول1:71پارامترهای1جوشکاری1نمونه1دولایه.
Table 7. Two-layer sample welding parameters

لایه1دوم1و1سوم1
(ER308L) (ER309L)1لایه1اول

100 150 )A( جریان جوشکاری

22 - 25 25 - 27 )V( ولتاژ

4/5 3/5 )mm/s( سرعت جوشکاری

28 28 تعداد پاس

1/5 2/5 )mm/s( سرعت جوشکاری

جدول1:81پارامترهای1جوشکاری1نمونه1سه1لایه.
Table 8. Three-layer sample welding parameters

)الف(

)ب(
Fig. 4. Thermal analysis (temperature in ℃): a) Two-layer sample

b) Three-layer sample.

شکل1:41تحلیل1حرارتی1(دما1بر1حسب1℃)
الف)نمونه1دولایه11ب)نمونه1سه1لایه.
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تأثیر تعداد لایه ها بر تنش های پسماند طولی بعد از سه میلی متر  از سطح لایه 
روکش بیشتر خواهد بود. شکل های    9 و10 مقایسه توزیع تنش های پسماند 
طولی و عرضی در راستای عرضی صفحه و لایه روکش )راستای جوشکاری( 
را نشان می دهند. انتخاب این مسیر و موقعیت برای اندازه گیری با توجه به 
مختصات اندازه گیری در روش تجربی است. نتایج نشان می دهند که تغییرات 
تنش های پسماند طولی و عرضی در سطح لایه روکش ناچیز است؛ ولی در 
محل تماس لایه روکش و صفحه فولادی، روی صفحه فولادی، تنش های 
پسماند در نمونه سه لایه بیشتر است. از آنجا که طول و عرض لایه روکش 

نسبت به ضخامت آن خیلی بیشتر است، برای همین تنش های پسماند طولی 
و عرضی به هم نزدیک هستند. در لبه های لایه روکش هرچه به سمت وسط 
لایه نزدیک شویم، تنش های پسماند افزایش پیدا می کنند؛ به طوری که بعد 
از 15 میلی متر تنش های پسماند به مقدار تقریباً ثابتی در وسط لایه روکش 
به سبب  روکش،  لایه  لبۀ  در  طولی  پسماند  تنش های  بودن  کم  می رسند. 
وجود سطوح آزاد در این ناحیه و درنتیجه کم شدن تنش های پسماند است. 
همچنین بالا بودن تنش در مرز بین لایه روکش و صفحه به دلیل وارد شدن 
تنش های کششی ناشی از انقباض لایه روکش بعد از جوشکاری است. بالا 
بودن تنش های عرضی در لبه های لایه روکش، به دلیل تأثیر انقباضی بیشتر 
توزیع   12 و   11 شکل های  همچنین  است.  روکش  لایه  عرضی  جهت  در 
نشان می دهند.  را  اجزا محدود  مدل  در  و عرضی  پسماند طولی  تنش های 

Fig. 5. Thermal history at different intervals relative to the surface of 
the Clad (thickness of the layer is 2.5 mm).

شکل1:51تاریخچه1حرارتی1در1فواصل1مختلف1نسبت1به1سطح1روکش1
(ضخامت1لایه12/5mm1است).

Fig. 6. Boundary conditions applied to the model in accordance with 
the location of the Tack welds.

شکل1:61شرایط1مرزی1اعمال1شده1بر1مدل1مطابق1با1محل1خال1جوش1ها.

Fig. 7. Comparison of longitudinal stresses along the thickness of the Clad layer.

شکل1:71مقایسه1تنش1های1طولی1در1راستای1ضخامت1لایه1روکش.

Fig. 8. Comparison of transverse stresses along the thickness of the Clad layer.

شکل1:81مقایسه1تنش1های1عرضی1در1راستای1ضخامت11لایه1روکش.
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مشاهده می شود که در قسمت های مختلف لایه روکش، تنش های پسماند 
می توانند متفاوت باشند.

انجام1فرآیند1روکش1دهی-41
نظر  مورد  فولادی  نمونۀ  اجزا محدود،  نتایج  بر  منظور صحه گذاری  به 
قبل  قسمت  در  پارامتر های جوشکاری  است.  گرفته  قرار  روکش دهی  مورد 
ارائه شده است. همچنین سرعت جوشکاری نیز با تقسیم طول جوشکاری بر 
زمان جوشکاری که از طریق زمان سنج به دست آمده است، تعیین می شود. 

برای اعمال شرایط مرزی روی نمونه، هر چهار طرف به وسیلۀ خال جوش 
مقید شده اند. ضمن این که سطح پایینی نمونه نیز با قرارگرفتن روی محل 
الکترود  جوشکاری  روش  اعمال  به  توجه  با  است.  شده  مقید  جوشکاری 
دستی و وجود خطای جوشکار، سعی شده است که جوشکاری تا حد ممکن 
از خطای جوشکار کم  تا  انجام شود  برابر  با سرعت  به صورت یکنواخت و 
کند. نکته حائز اهمیت دمای بین لایه ها می باشد. بعد از پایان هر لایه  به 
به  بین لایه ها  دمای  تا  است  ایجاد شده  توقف  عملیات  در  مدت 15دقیقه 

Fig. 9. Comparison of longitudinal residual stresses.

شکل1:91مقایسه1تنش1های1پسماند1طولی.

Fig. 10. Comparison of transverse residual stresses

شکل1:101مقایسه1تنش1های1پسماند1عرضی.

Fig. 11. Distribution of longitudinal residual stresses (MPa).

1.(MPa)1شکل1:111توزیع1تنش1های1پسماند1طولی

Fig. 12. Distribution of transverse residual stresses (MPa).

1.(MPa)1شکل1:121توزیع1تنش1های1پسماند1عرضی
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حدود ℃120 برسد. تعیین این دما از طریق شبیه  سازی اجزا محدود ممکن 
می باشد. شکل 13 نمونه روکش دهی شده را نشان می دهد.

اقدام  به دمای محیط،  نمونه  انجام جوشکاری و رسیدن دمای  از  پس 
است. عملیات  به روش سوراخ کاری شده  پسماند  تنش  های  اندازه گیری  به 
سوراخ کاری طبق استاندارد ASTM E837 صورت گرفته و کرنش های آزاد 
شده اندازه گیری  می شوند. در   این استاندارد فرض بر این است که تنش های 
پسماند در ضخامت 2 میلی متر از سطح اندازه گیری، یکنواخت باشد. در این 
پژوهش نتایج شبیه سازی اجزا محدود در نقاطی روی سطح نمونه با مقادیر 
می شود  فرض  و  می شوند  مقایسه  سوراخ کاری  آزمایش  از  آمده  دست  به 
یکنواخت  اندازه گیری،  سطح  از  میلی متر   2 عمق  در  پسماند  تنش های  که 
براساس  و  است  محدود  اجزا  نتایج  به  اعتبارسنجی  هدف،  بنابراین  باشد؛ 
آن می توان مقادیر تنش های پسماند در عمق نمونه را در مدل اجزا محدود 
بررسی کرد. در دو نقطه متفاوت روی سطح نمونه، کرنش سنج ها نصب شده 
محاسبه  پسماند  تنش های  آن  از  و  آمده  دست  به  شده  آزاد  کرنش های  و 
شده اند. شکل 14 محل نصب کرنش سنج ها، شکل 15 نوع کرنش سنج مورد 
استفاده و شکل 16 آزمایش سوراخ کاری را نشان می دهد. تعیین این نقاط 
براساس نتایج شبیه سازی، عدم اندازه گیری در سطوح آزاد نمونه و سادگی 
پسماند  تنش های  اندازه گیری  که  است  ذکر  به  لازم  است.  اندازه گیری  در 
شده  انجام  یکسان  موقعیت  در  و  نمونه  دو  هر  در  سوراخ کاری،  روش  به 
است. همان گونه که پیداست در دو موقعیت مختلف، کرنش سنج ها نصب و 
تنش های پسماند اندازه گیری شده اند. موقعیت شماره 1 روی لایه روکش و 

موقعیت شماره 2 کناره روکش است.

بحث1و1نتایج-51
اندازه گیری تجربی تنش های پسماند با مقادیر  به منظور مقایسه نتایج 
محاسبه شده از طریق اجزا محدود، نقاط مورد نظر در این دو روش مقایسه 

Fig. 13. Cladded specimens.

شکل1:131نمونه1های1روکش1دهی1شده.

Fig. 14. How to apply strain gauges on the sample.

شکل1:141نحوه1قرارگیری1کرنش1سنج1ها11بر1روی1نمونه.

Fig. 15. Strain gauge used in the test.

شکل1:151کرنش1سنج1مورد1استفاده1در1آزمایش.

Fig. 16. How to test to measure residual stresses.

شکل1:161نحوه1انجام1آزمایش1برای1اندازه1گیری1تنش1های1پسماند.
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شده اند. با بررسی و مقایسه مقادیر به دست آمده از نتایج نمونه های دولایه 
و سه لایه و اجزا محدود، به تطابق نسبتاً خوبی بین نتایج پی برده می شود. 
مورد  نقاط  در  تجربی  و  محدود  اجزا  نتایج  مقایسه   20 تا   17 های  شکل 
نمونه  به  نسبت  لایه  نمونه سه  در  تنش  مقادیر  می دهند.  نشان  را  بررسی 
نشان می دهد. همچنین  از خود  افزایش جزئی  آزمایش تجربی  دو لایه در 
در مرز بین لایه روکش و صفحه فولادی نیز افزایش  تعداد لایه ها موجب 
افزایش تنش  های طولی می شود؛ ولی بر    تنش های عرضی تأثیر ندارد. لازم 
و  می باشد  سطحی  اندازه گیری های  به  مربوط  نتایج  این  است  توضیح  به 
اجزا  مدل های  در  باشد.  متفاوت  می تواند  نمونه  ضخامت  در  تنش  شرایط 
محدود در نواحی مختلف، مقادیر تنش های پسماند می تواند متفاوت باشد. با 
توجه به این که توزیع و مقدار تنش های پسماند به شرایط مرزی و همچنین 
نحوه قید گذاری روی نمونه وابسته است، برای همین در مناطقی که نزدیک 

لبه های آزاد باشند بعد از اتمام فرآیند جوشکاری و به سبب انقباض ناشی از 
خنک شدن جوش تنش های ایجاد شده کمتر از مناطقی است که تحت قید 
بیشتر است؛ برای مثال به دلیل آزاد بودن لبه های لایه روکش، تنش های 
پسماند در جهت انقباض، کمتر از سایر نقاط است. به طوری که از لبه آزاد 
لایه روکش هرچه به سمت وسط لایه روکش نزدیک شویم، به دلیل قوی تر 
شدن شرایط قیدی، تنش های پسماند  افزایش پیدا می کنند و به مقدار تقریباً 
ثابتی روی لایه روکش می رسند. در واقع بعد از 15 میلی متر که تنش های 
پسماند از لبه لایه روکش افزایش پیدا کرده اند، به مقدار تقریباً ثابتی در سطح 
میانی لایه روکش می رسند. از طرفی بعد از جمع شدگی لایه روکش و به 
سبب بیشتر بودن ضریب انبساط حرارتی و میل بیشتر به جمع شدگی در لایه 
انقباضی در محل تماس صفحه فولادی و لایه روکش  روکش، تنش های 

Fig. 17. Comparison of experimental longitudinal stresses and finite 
element of a two-layer sample.

شکل1:171مقایسه1تنش1های1طولی1تجربی1و1اجزا1محدود1نمونه1دو1لایه.

Fig. 18. Comparison of empirical transverse stresses and finite element 
of a two-layer sample.

شکل1:181مقایسه1تنش1های1عرضی1تجربی1و1اجزا1محدود1نمونه1دو1لایه.

Fig. 19. Comparison of experimental longitudinal stresses and finite 
element finite element 3 Layer.

شکل1:191مقایسه1تنش1های1طولی1تجربی1و1اجزا1محدود1نمونه1سه1لایه.

Fig. 20. Comparison of experimental transverse stresses and finite ele-
ment of a three-layer sample.

شکل1:201مقایسه1تنش1های1عرضی1تجربی1و1اجزا1محدود1نمونه1سه1لایه.
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وارد می شود که باعث بالارفتن تنش های پسماند طولی در این ناحیه می شود. 
در حالتی که روکش دهی به صورت سه لایه انجام می گردد، حتی این تنش ها 
از تنش های ایجاد شده در سطح میانی لایه روکش بالاتر است. این به دلیل 
تأثیر بیشتر تنش های انقباضی ناشی از بالاتر بودن ضریب انبساط حرارتی 
لایه روکش نسبت به صفحه فولادی، در روکش دهی سه لایه است. لازم به 
ذکر است که این نتایج در مورد جهت انقباض صادق است. در واقع تنش های 
از این رفتار برخوردار می باشند. تنش های پسماند  انقباض  وابسته به جهت 
نشان  خود  از  چندانی  تغییرات  لایه ها،  تعداد  به  نسبت  روکش،  لایه  سطح 
نمی دهد. این در حالی است که در راستای ضخامت به دلیل آزادشدن تنش ها 
مقادیر  مقایسه  پسماند کاهش می یابند.  تنش های  تعداد لایه ها،  افزایش  با 
حاصل از آزمایش تجربی با نتایج اجزا محدود به جز در مواردی، از انطباق 
خوبی برخوردار است. اگرچه در مواردی اختلاف نسبتاً بالایی ایجاد شده است 
که به دلیل عواملی همچون خطای جوشکاری، خطای اندازه گیری تنش های 
پسماند، تفاوت در خواص وارد شده در نرم افزار با خواص واقعی مورد استفاده 
و همچنین خطا در تعیین دمای بین پاس است. به منظور صحه گذاری بهتر 
بر نتایج تحقیق، از نتایج پژوهش کاتسویاما و همکاران استفاده شده است. 
 125 ضخامت  در  میلی متر   500 در  میلی متر   500 ابعاد  به  نمونه ای  آن ها 
میلی متر از جنس فولاد A533 را به وسیلۀ الکترودی از جنس زنگ نزن 309 
به ضخامت 5 میلی متر و در یک لایه روکش دهی کردند. روش روکش دهی، 
روش زیرپودری با سیم جوش نواری با جریان 1253 آمپر، ولتاژ 27/8 ولت 
به  توجه  با  محدود  اجزا  مدل سازی  است.  ثانیه  بر  میلی متر   3/8 سرعت  و 
آن ها  است.  شده  انجام  پژوهش  این  در  شده  ارائه  جوشکاری  پارامترهای 
برای اندازه گیری تجربی تنش های  پسماند  از  روش مقطع زنی1 استفاده کردند. 
شکل 21 مقایسه نتایج اجزا محدود و تجربی کاتسویاما و همکاران با مدل 
اجزا محدود توسعه داده شده در پژوهش حاضر را نشان می دهد. نتایج حاکی 
از تطابق نسبتاً خوبی بین نتایج به دست آمده از تحلیل اجزا محدود انجام 
شده و نتایج کاتسویاما و همکاران می باشد. وجود اختلاف در برخی نواحی 
بین نتایج به عواملی همچون اختلاف در خواص مواد، اختلاف در نرم افزار و 
یا مدل حرارتی مورد استفاده و همچنین نحوۀ جزء بندی و تعداد آن ها است. 
همان گونه که پیداست، تنش ها در لایه روکش به صورت کششی است و در 
صفحه فولادی به صورت فشاری تغییر می کنند. همچنین با افزایش فاصله از 
سطح روکش به دلیل قوی تر شدن شرایط قیدی روی لایه روکش، تنش های 

پسماند افزایش پیدا می کنند.

نتیجه1گیری-61
از مقایسه نتایج مربوط به تنش های پسماند نمونه های دولایه و سه لایه 

می توان نتیجه گرفت که:
• تغییرات تنش های پسماند بر حسب تعداد لایه های روکش، بسته به 

موقعیت اندازه گیری می تواند متفاوت باشد.

1 Sectioning

• در سطح روکش، با افزایش تعداد لایه ها تنش های پسماند تغییرات 
ناچیزی دارند. نتایج تجربی نیز حاکی از افزایش تنش ها در نمونۀ سه 
البته این افزایش در منطقه میانی روکش ناچیز است و  لایه است. 
بیشتر شامل منطقه مرزی فلز پایه و لایه روکش است. این در حالی 
است که در راستای ضخامت روکش، هرچه تعداد لایه ها بیشتر شود، 
تنش های پسماند کمتر خواهد شد که به دلیل تاثیر حرارتی لایه ها بر 

روی هم و آزادسازی تنش های پسماند است.
• زیاد بودن طول و عرض لایه روکش نسبت به ضخامت آن موجب 

می شود که تنش های طولی و عرضی به هم نزدیک باشند.
شویم،  نزدیک  روکش  لایه  عمق  به  هرچه  ضخامت  راستای  • در 
به دلیل قوی تر  این  پیدا می کنند.  افزایش  تنش های پسماند طولی 

شدن شرایط قیدی لایه روکش می باشد.
می تواند  روکش  لایه  مختلف  مناطق  در  پسماند  تنش های  • مقادیر 
انقباض، در  باشد؛ به طوری که تنش های پسماند در جهت  متفاوت 
لبه های لایه روکش کمتر و در محل تماس لایه روکش و صفحه 
به  این  است.  بیشتر  میانی لایه روکش،  و همچنین سطح  فولادی 
دلیل وجود لبه های آزاد در لایه روکش و کم شدن تنش های پسماند 

در جهت انقباضی است.
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